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DESCRIPCION
Lentes oftalmicos para uso extendido
Antecedente de la invencion
1. Campo de la invencién

Esta invencion se relaciona ampliamente con lentes y materiales poliméricos utiles en las técnicas Opticas y
oftdlmicas. Mas especificamente, esta invencién se relaciona con materiales poliméricos y procesos de tratamiento
Utiles en la fabricacién de lentes de contacto. AUn mas especificamente, esta invencion se relaciona con lentes de
contacto Utiles como lentes de contacto para uso extendido.

2. Descripcion de la técnica relacionada

Se ha conducido una amplia variedad de estudios en el campo de los polimeros biocompatibles. La definicion del
término "biocompatible” depende de la aplicacion particular para la que se disefia el polimero. En el campo de los
lentes oftalmicos, y en particular en el campo de los lentes de contacto, un lente biocompatible se puede definir de
manera general como uno que no dafiara sustancialmente el tejido ocular circundante y el fluido ocular durante el
periodo de contacto. La frase "oftdlmicamente compatible" describe mas apropiadamente los requerimientos de
biocompatibilidad de los lentes oftalmicos.

Un requerimiento de compatibilidad oftalmica para los lentes de contacto es que los lentes pueden permitir al
oxigeno alcanzar la cérnea en una cantidad que es suficiente para la salud de la cornea a largo plazo. Los lentes de
contacto pueden permitir al oxigeno del aire circundante alcanzar la cérnea debido a que la cérnea no recibe
oxigeno del suministro de sangre como otro tejido. Si el oxigeno suficiente no alcanza la cornea, ocurre inflamacion
de la cérnea. Los periodos extendidos de privacion de oxigeno originan el crecimiento indeseable de vasos
sanguineos en la cdrnea. Los lentes de contacto "blandos" se ajustan bastante a la forma del ojo, con el fin de que el
oxigeno no pueda esquivar facilmente los lentes. Asi, los lentes de contacto blandos pueden permitir al oxigeno
difundir a través de los lentes para alcanzar la cérnea.

Otro requerimiento de compatibilidad oftadlmica para los lentes de contacto blandos es que los lentes no se adhieren
fuertemente al ojo. Claramente, el consumidor puede ser capaz de remover facilmente los lentes del ojo para
desinfeccion, limpieza, o desecho. Sin embargo, los lentes también pueden ser capaces de moverse en el ojo con el
fin de fomentar el flujo de lagrimas entre los lentes y el ojo. El flujo de lagrimas entre los lentes y el ojo permite que
los desechos, tal como particulas extrafias o células epiteliales muertas, se arrastren por debajo de los lentes v,
finalmente, fuera del fluido lagrimal.

Mientras que existan lentes de contacto rigidos permeables al gas ("RGP”) que tienen alta permeabilidad al oxigeno
y que se mueven en el 0jo, los lentes RGP suelen ser bastante incomodos para el consumidor. Asi, se prefieren los
lentes de contacto blandos por muchos consumidores debido a la comodidad. Mas audn, un lente de contacto que se
puede utilizar continuamente durante un periodo de un dia o méas (que incluye uso durante periodos de suefio)
requiere niveles de comodidad que excluyen los lentes RGP como candidatos populares para uso extendido.

Con el fin de balancear la compatibilidad oftalmica y los requerimientos de comodidad del consumidor en disefio
lentes de contacto blandos para uso diario, se desarrollan los polimeros y copolimeros de 2-hidroxietil metacrilato
(HEMA). Estos polimeros hidrofilicos se mueven bien dentro del ojo y proporcionan suficiente permeabilidad al
oxigeno durante el uso diario. Ciertos lentes de contacto blandos se han aprobado por la FDA durante periodos de
uso extendido de hasta aproximadamente 6 noches de uso durante la noche y siete dias de uso diario. Sin embargo,
el consumidor no puede utilizar segura y confortablemente estos lentes poli(HEMA) durante periodos extendidos de
siete dias o mas, debido a que la permeabilidad al oxigeno es insuficiente. El uso extendido verdadero (es decir,
siete dias 0 mas) de estos lentes puede resultar, en un minimo, en inflamacion de la cérnea y desarrollo de vasos
sanguineos superficiales en la cérnea.

Con el fin de mejorar la permeabilidad al oxigeno, se desarrollan polimeros que contienen grupos de silicona. Se ha
descrito una variedad de polimeros que contienen siloxano que tienen alta permeabilidad al oxigeno. Por ejemplo,
ver Patente Estadounidense Nos. 3,228,741, 3,341,490; 3,996,187; y 3,996,189. Sin embargo, los polisiloxanos son
tipicamente altamente lip6filos. Las propiedades (por ejemplo, lipofilicidad, temperatura de transicion vitrea,
propiedades mecénicas) de los polisiloxanos conocidos han resultado en lentes de contacto que se adhieren al ojo,
que inhiben el movimiento necesario de los lentes. Adicionalmente, la lipofilicidad de polisiloxano promueve la
adhesion a los lentes de lipidos y proteinas en el fluido lagrimal, originando una neblina que interfiere con la vision a
través de los lentes.

Ha habido intentos para mezclar las propiedades hidrofilicas deseables de los polimeros hidrofilicos, formados a
partir de mondémeros tal como HEMA, con la permeabilidad al oxigeno deseable de los polimeros formados de
mondémeros que contienen siloxano. Por ejemplo, ver Patente Estadounidense Nos. 3,808,178; 4,136,250; y
5,070,169. Sin embargo, no han sido exitosos los intentos anteriores en producir lentes de contacto para uso
extendido verdaderos, debido al efecto de los lentes para uso extendido en la salud de la cérnea o debido a que los
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lentes no se pueden mover en el ojo. Asi, subsiste una necesidad para un material polimérico oftalmicamente
compatible, transparente que es adecuado para los periodos extendidos de contacto continuo con el tejido ocular y
el fluido lagrimal.

Objetos y resumen de la invencion

Un objeto de la invencién es proporcionar un material que tiene balance de la permeabilidad al oxigeno,
permeabilidad a los iones, movimiento en el ojo e intercambio de lagrimas, los cuales son suficientes para la salud
de la cornea y la comodidad para el usuario durante los periodos extendidos de uso continuo.

Otro objeto de la invencién es proporcionar lentes oftalmicos capaces de uso continuo en periodos extendidos de por
lo menos 24 horas sin impacto adverso sustancial en la salud ocular o la comodidad del consumidor, y mas
preferiblemente, proporcionar lentes capaces de uso continuo de 4 a 30 dias 0 mas sin impacto adverso sustancial
en la salud ocular o la comodidad del usuario.

Un objeto adicional de la invencién es proporcionar lentes oftalmicos capaces de uso continuo en periodos
extendidos de por lo menos 24 horas sin inflamacion sustancial de la cérnea o incomodidad del usuario, y mas
preferiblemente, proporcionar lentes de uso continuo de 4, 7, 14 o 30 dias 0 més sin inflamacion sustancial de la
cdrnea o incomodidad del usuario.

Aun in objeto de la invencion es proveer métodos para formar un lente oftalmico de uso extendido.

Todavia un objeto adiconal de la invencion es proveer métodos para probar y clasificar lentes oftdlmicos como
candidatos para uso extendido verdadero.

Estos y otros objetivos de la invencion son cumplidos por las diversas realizaciones descritas aqui.

Una realizacion de la invencion es un lente oftdlmico, adecuado para periodos de uso extendidos en contacto
continuo e intimmo con el tejido ocular y los fluidos lacrimales. El lente depliega un balance de permeabilidad al
oxigeno y permeabilidad a iones sufiente para mantener una buena salud de la cornea, movimiento adecuado del
lente y confort durante el uso en periodos de uso extendidos. El lente se forma por polimerizacién, preferiblemente
copolimerizacion, de (a) al menos un material polimerizable que es capaz de polimerizarse para formar un polimero
gue tiene una alta permeabilidad al oxigeno; y (b) al menos un material polimerizable ionopermo que es capaz de
polimerizarse para formar un polimero que tiene una alta permeabiidad iénica. Preferiblemente, el lente incluye un
matetrail de ndcleo polimérico y superficies oftdlmicamnte compatibles. En una realizacion preferida, la superficie es
més hidrofilica y lipofébica que el material polimérico del nucleo.

Otra realizacion de la invenciéon es un método de formacion de un lente oftdlmico que tiene alta permeabilidad al
oxigeno y alta permeabilidad idnica. El método incluye la etapa de formar un material del nacleo, que tiene una
superficie interna y una superficie externa, de tal manera que estan presentes al menos una ruta para el ransporte
de iones y al menos una ruta para el transporte de oxigeno desde la superficie interna hasta la externa. En una
realizacion preferida, el método incluye el tratamiento de la superficie del lente para hacer la superficie mas
hidrofilica que el nucleo.

Una ealizacién adicional de la invencion es un lente oftdlmico que comprende un material polimérico que tiene una
alta permeabilidad al oxigeno y una lata permeabilidad i6nica o al agua, estando formado el material polimérico a
partir de al menos un material polimerizable que incluye (a) al menos un segmento oxipermo y (b) al menos un
segmento ionopermo. El lente despliega un balance de permeabilidad al oxigno y permeabilidad i6nica suficiente
para mantener buena salud de la cérnea, movimiento adecuado del lente sobre el ojo y confort de uso durante
periodos de uso extendidos.

Aun otra realizacion de la invencién es un método de uso de un lente de contacto que tiene tanto una ruta de
transmisién de oxigeno y una ruta de transmision de iones desde la superficie interna a la externa como un lente de
uso extendido. El método incluye (a) aplicar el lente al ambiente ocular y (b)permitir que el lente permanezca en
contacto intimo con el ambiente ocular durante un periodo de al menos 24 horas sin un impacto sustancial adverso
sobre la salud de la cérnea o el confort del usuario. Un método preferido incluye las etapas adicionales de (c) retirar
el lente del ambiente ocular; (d) desinfectar el lente; (e) aplicar el lente al ambiente ocular; y (f) permitir que el lente
permanezca en contacto intimo con el ambiente ocular durante un periodo de al menos 24 horas adicionales. En una
realizacién preferida, el lente es usado durante un periodo continuo de al menos siete dias sin impacto adverso
sustancial sobre la salud de la cornea o el confort del usuario.

Esquema de descripcion de las realizaciones preferidas
I. Definicion de términos
Il. Polimero de nucleo y lentes

A. Materiales polimerizables permeables al oxigeno
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B. Materiales polimerizables permeables a los iones
C. Relacion en peso de permeabilidad al oxigeno de materiales polimerizables permeables a los iones
D. Morfologia
E. Contenido de Agua en Volumen
F. Permeabilidad a Agua y lones
. Mediciones de Permeabilidad a los lones lonoflux
. Mediciones de Permeabilidad a los iones lonoton

. Mediciones de Permeabilidad Hydrodell Water

1
2
3
G. Permeabilidad al oxigeno y Transmisibilidad
H. Parametros de Movimiento Mecanico en el ojo
1. Mddulo de traccidn y Tiempo de relajacién corto
2. Tangente Delta
3. Combinaciones de pardmetros
I. Ejemplos de materiales adecuados
1. Material "A"
2. Material "B"
3. Material "C"
4. Material "D"
ll. SUPERFICIES OFTALMICAMENTE COMPATIBLES
IV. UTILIDAD

A. Lentes oftalmicos

B. Lentes de contacto
V. METODOS DE USO COMO LENTES PARA USO EXTENDIDO
VI. METODOS PARA LA FABRICACION DE LOS LENTES
DESCRIPCION DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS

Una realizacion de la presente invencién es un lente oftdlmicamente compatible, transparente adecuado para
periodos extendidos de contacto continuo con el tejido ocular y los fluidos lagrimales. Una realizacién
particularmente preferida de la invencidén es un lente de correccidén de vision para uso extendido adecuado para
seguridad y uso a largo plazo comodo sin remocion. Con el fin de describir apropiadamente la invencion y para
delinear los limites de las reivindicaciones, se definira desde el principio un conjunto de términos basicos.

|. Definicion de los términos

Un "lente oftadlmico"”, como se utiliza aqui, se refiere a lentes que se colocan en contacto intimo con el ojo o el fluido
lagrimal, tal como lentes de contacto para vision correcta (por ejemplo, esférica, torica, bifocal), lentes de contacto
para modificacion del color de ojo, dispositivos de suministro de farmaco oftalmico, dispositivos protectores del tejido
ocular (por ejemplo, lentes que promueven la curacion oftalmica), y similares. Un lente oftalmico particularmente
preferido es un lente de contacto para uso extendido, especialmente lentes de contacto para uso extendido para
correccion de la vision.

Un "material polimerizable que es capaz de polimerizar para formar un polimero que tiene una alta permeabilidad al
oxigeno", como se utiliza aqui, se refiere a mondmeros, oligdbmeros, macrémeros, y similares, y mezclas de los
mismos, que son capaces de polimerizar con materiales polimerizables similares 0 no similares para formar un
polimero que exhibe un indice relativamente alto de de difusion de oxigeno a través de este. Para conveniencia de
referencia, estos materiales se denominaran aqui como "materiales polimerizables permeables al oxigeno" y los
polimeros resultantes se denominaran aqui como "polimeros permeables al oxigeno".
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La "transmisibilidad del oxigeno" de un lente, como se utiliza aqui, es el indice en el cual el oxigeno pasara a través
de lentes oftalmicos especificos. La transmisibilidad del oxigeno, Dk/t, se expresa convencionalmente en unidades
de barrers/mm, en donde t es el espesor promedio del material [en unidades de mm] sobre el area que se mide y
"barrers" se define como:

[(cm?® oxigeno) (mm)/(cm?)(seg)(mm Hg)]x10°

La "permeabilidad al oxigeno", Dk, de un material de lente no depende del espesor del lente. La permeabilidad al
oxigeno es el indice en el cual el oxigeno pasara a través de un material. La permeabilidad al oxigeno se expresa
convencionalmente en unidades de barrers, en donde "barrer" se define como:

[(cm® oxigeno) (mm)/(cm?)(seg)(mm Hg)]x10™°

Estas son las unidades cominmente utilizadas en la técnica. Asi, con el fin de ser consistentes con el uso en la
técnica, la unidad "barrers" tendra los significados como se definieron anteriormente. Por ejemplo, un lente que tiene
un Dk de 90 barrers ("barrers de permeabilidad al oxigeno") y un espesor de 90 micras (0.090 mm) tendria un Dki/t
de100 barrers/mm ("barrers de transmisibilidad de oxigeno"/mm).

Un "material polimerizable que es capaz de polimerizar para formar un polimero que tiene una alta permeabilidad al
i6n", como se utiliza aqui, se refiere a mondmeros, oligémeros, macrémeros, y similares, y mezclas de los mismos,
gue son capaces de polimerizar con materiales polimerizables similares o no similares para formar un polimero que
exhibe un indice relativamente alto de permeacion de i6n o permeacion de agua a través de este. Para conveniencia
de referencia, Estos materiales se denominaran aqui como "materiales polimerizables permeables a los iones" y los
polimeros resultantes se denominaran aqui como "polimeros permeables a los iones".

Un "macrémero”, como se utiliza aqui, se refiere a un material polimerizable que tiene un peso molecular de por lo
menos aproximadamente 800 gramos/mol. El término "macrémero”, como se utliza aqui, también abarca
oligbmeros.

Un "mondmero”, como se utiliza aqui se refiere a un material polimerizable que tiene un peso molecular de menos
de aproximadamente 800 gramos/mol.

Una "fase", como se utiliza aqui, se refiere a una region de composicion sustancialmente uniforme que es una
porcion fisicamente separada y distinta de un material polimérico heterogéneo. Sin embargo, el término "fase" no
implica que el material descrito es una sustancia quimicamente pura, pero Unicamente que ciertas propiedades de
volumen difieren significativamente de las propiedades de otra fase dentro del material. Asi, con respecto a los
componentes poliméricos de un lente, una fase permeable a los iones se refiere a una region compuesta de solo el
polimero permeable a los iones (y agua, cuando se hidrata), mientras que una fase permeable al oxigeno se refiere
a una region compuesta esencialmente de solo el polimero permeable al oxigeno.

Una "fase continua”, como se utiliza aqui, se refiere a una region de composicion sustancialmente uniforme que
forma una ruta continua de una superficie de un articulo en otra superficie de un articulo.

"Fases cocontinuas”, como se utiliza aqui, se refiere a por lo menos dos regiones, cada una de composicion
sustancialmente uniforme que difiere una de la otra, y cada una de las cuales forma una ruta continua de una
superficie de un articulo a otra superficie de un articulo. Asi, los lentes oftalmicos que tienen fases cocontinuas de
polimero permeable al oxigeno y polimero permeable a los iones tendran dos rutas continuas o conjuntos de rutas
continuas que se extienden desde la superficie interna de los lentes a la superficie externa de los lentes.

"Morfologia", como se utiliza aqui, se refiere a la estructura y la relacion de las fases de un material.

"Oftdlmicamente compatible”, como se utiliza aqui, se refiere a un material o superficie de un material que puede
estar en contacto intimo con el ambiente ocular durante un periodo extendido sin dafiar significativamente el
ambiente ocular y sin incomodidad del usuario significativa. Asi, un lente de contacto oftdlmicamente compatible que
no producira inflamacién de la cornea, se movera adecuadamente en el ojo con el parpadeo para promover
intercambio de lagrimas adecuado, no tendra cantidades sustanciales de la absorcion de lipidos, y no originara
incomodidad del usuario sustancial durante el periodo prescrito de uso.

"Ambiente ocular", como se utiliza aqui, se refiere a los fluidos oculares (por ejemplo, el fluido lagrimal) y el tejido
ocular (por ejemplo, la cérnea) que puede entrar en contacto intimo con un lente de contacto utilizado para
correccion de la vision, suministro de farmacos, curacion de heridas, modificacion del color u otras aplicaciones
oftalmicas.

"Hidrofilico", como se utiliza aqui, describe un material o porcion del mismo que se asociara mas facilmente con
agua que con lipidos.

Una "superficie hidrofilica", como se utiliza aqui, se refiere a una superficie que es mas hidrofilicas y lipéfila que el
material de ndcleo o volumen de un articulo. Asi, un lente oftalmico que tiene una superficie hidrofilica describe
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lentes que tienen un material de ndcleo que tienen cierta hidrofilicidad circundante, por lo menos en parte, mediante
una superficie que es mas hidrofilica que el nicleo.

La "superficie externa" de un lente, como se utiliza aqui, se refiere a la superficie de los lentes que enfrenta fuera del
ojo durante uso. La superficie externa, que es tipicamente sustancialmente convexa, también se puede denominar
como la curva frontal de los lentes. La "superficie interna" de un lente, como se utiliza aqui, se refiere a la superficie
de los lentes que enfrenta hacia el ojo durante uso. La superficie interna, que es tipicamente sustancialmente
céncava, también se puede denominar como la curva base de los lentes.

"TRIS", como se utiliza aqui, se refiere a 3-metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi) silano, que se representa por CAS No.
17096-07-0. El término "TRIS" también incluye dimeros de 3-metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi) silano.

"Peso molecular" de un material polimérico (que incluye materiales monoméricos 0 macroméricos), como se utiliza
aqui, se refiere al nimero de peso molecular promedio a menos que se anota especificamente otra cosa o a menos
que las condiciones de prueba indiquen otra cosa.

A. Material polimerizable permeable al oxigeno

Los materiales polimerizables permeables al oxigeno incluyen un amplio rango de materiales que se pueden
polimerizar para formar un polimero que exhibe un indice de difusién de oxigeno relativamente alto a través de este.
Adicionalmente, estos materiales pueden ser relativamente oftdlmicamente compatibles. Estos materiales
polimerizables permeables al oxigeno incluyen, sin limitacién, macromeros y monémeros que contienen siloxano,
macrémeros que contienen fldor y monémeros, y macrémeros y mondémeros que contienen enlace triple de carbono-
carbono. El macrémero o mondémero permeable al oxigeno también puede contener grupos hidrofilicos.

Los polimeros permeables al oxigeno preferidos son aquellos formados de un macromero que contiene siloxano.
Los macrémeros que tienen grupos dialquil siloxano, especialmente dimetil siloxanos, se prefieren particularmente.
Estos macrémeros se denominan ampliamente como poli(dimetil siloxanos) (también, PDMS). El macrémero que
contiene siloxano también incluye grupos hidrofilicos. Ejemplos de macrémeros que contienen siloxano adecuados
incluyen, sin limitacion, los Materiales A, B, C, y D como se describe aqui.

La transmisibilidad del oxigeno (Dk/t) de los lentes es preferiblemente por lo menos 70 barrers/mm, mas
preferiblemente por lo menos 75 barrers/mm, y mas preferiblemente por lo menos 87 barrersimm. El espesor del
centro de los lentes es tipicamente mas de aproximadamente 30 micras, preferiblemente aproximadamente 30 a
aproximadamente 200 micras, mas preferiblemente aproximadamente 40 a aproximadamente 150 micras, aun mas
preferiblemente aproximadamente 50 a aproximadamente 120 micras, y mas preferiblemente aproximadamente 60 a
aproximadamente 100 micrones.

La transmisibilidad al oxigeno de los lentes para uso extendido de la superficie externa a la superficie interna puede
ser suficiente para evitar cualquier inflamacién sustancial de la cornea durante el periodo de uso extendido. Se
conoce que la cornea se hincha aproximadamente 3% a 4% durante periodos nocturnos de suefio cuando se cierran
los parpados, como un resultado de la privacién de oxigeno. También se sabe que utilizar lentes de contactos
tipicos, tal como ACUVUE (Johnson & Johnson), durante un periodo de aproximadamente 8 horas (uso durante la
noche) origina inflamacién de la cérnea de aproximadamente 11 %. Sin embargo, un lente de contacto para uso
extendido preferido producird, después de uso de aproximadamente 24 horas, que incluye periodos de suefio
normales, inflamacion de la cérnea de menos de aproximadamente 8%, mas preferiblemente menos de
aproximadamente 6%, y mas preferiblemente menos de aproximadamente 4%. Un lente de contacto para uso
extendido preferido producira, después de uso de aproximadamente 7 dias, que incluye periodos de suefio
normales, inflamacién de la cérnea de menos de aproximadamente 10%, mas preferiblemente menos de
aproximadamente 7%, y mas preferiblemente menos de aproximadamente 5%. Asi, los lentes para uso extendido
pueden tener polimero permeable al oxigeno en una cantidad suficiente para produce rutas de difusion de oxigeno
de la superficie externa a la superficie interna de los lentes que son suficientes para producir las propiedades
anteriores con relacion a la inflamacién de la cornea. Preferiblemente, los lentes para uso extendido tienen una fase
continua de polimero permeable al oxigeno que se extiende desde la superficie externa a la superficie interna de los
lentes.

B. Materiales polimerizables permeables a los iones

Los materiales polimerizables permeables a los iones incluyen un amplio rango de materiales que se pueden
polimerizar para formar un polimero que exhibe un indice de difusién de i6n relativamente alto a través de este.
Adicionalmente, estos materiales pueden ser relativamente oftdlmicamente compatibles. Estos materiales
polimerizables permeables a los iones incluyen, sin limitacién, acrilatos y metacrilatos, tal como 2-hidroxietil
metacrilato, acrilamida, metacrilamida, y dimetilacrilamida; poli(alquilenglicoles), tal como poli(etilenglicol); N-vinil
pirrolidonas tal como N-vinil-2-pirrolidona; y similares y mezclas de los mismos. Otros materiales permeables a los
iones se describen en las realizaciones especificas de los Materiales A-D, descritos adelante.

C. Relaciones en Peso
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Las relaciones de permeabilidad al oxigeno de materiales polimerizables permeables a los iones puede variar
sustancialmente, dependiendo del balance seleccionado de la permeabilidad al oxigeno y permeabilidad a los iones
para el uso final seleccionado del articulo polimérico moldeado. Preferiblemente, la relacion volumétrica de
permeabilidad al oxigeno a material permeable a los iones (que incluye agua) en los lentes completamente
hidratados es aproximadamente 40 a aproximadamente 60 a aproximadamente 60 a aproximadamente 40. Sin
embargo, los porcentajes en peso, con base en el peso total de los lentes, se definiran debido a que los porcentajes
en peso se utilizan mas convenientemente en la fabricacion de los lentes. Preferiblemente, los lentes de contacto
para uso extendido que tienen materiales permeables al oxigeno y sustancialmente solo permeables a los iones
tendran aproximadamente 60 a aproximadamente 85 por ciento en peso del material polimerizable permeable al
oxigeno y aproximadamente 15 a aproximadamente 40 por ciento en peso del material polimerizable permeable a
los iones en la mezcla de prepolimerizacién, con base en el peso total del material polimerizable. Mas
preferiblemente, la mezcla de prepolimerizacién contendra aproximadamente 70 a aproximadamente 82 por ciento
en peso del material polimerizable permeable al oxigeno y aproximadamente 18 a aproximadamente 30 por ciento
en peso del material polimerizable permeable a los iones, con base en el peso total del material polimerizable.

Una amplia variedad de materiales polimerizables adicionales se puede incluir en la mezcla antes de la
polimerizacion. Los agentes de reticulacion, tal como dimetacrilato etilenglicol (EGDMA), se pueden agregar para
mejorar la integridad estructural y la resistencia mecéanica. Los materiales polimerizables antimicrobianos tal como
sales poli(amonio cuaternario) se pueden agregar para inhibir el crecimiento microbiano en el material de los lentes.
También, los monémeros o macrémeros permeables a los iones adicionales y los materiales polimerizables
permeables al oxigeno se pueden agregar para ajustar la permeabilidad al oxigeno y permeabilidad a los iones del
articulo moldeado final. Un material polimerizable especialmente ventajoso es TRIS, que puede actuar para
incrementar la permeabilidad al oxigeno y para mejorar el médulo de elasticidad.

Una mezcla de prepolimerizacién preferida incluird (a) aproximadamente 30 a 60 por ciento en peso de macrémero
permeable al oxigeno, (b) aproximadamente 20 a 40 por ciento en peso de material polimerizable permeable a los
iones, y (c) aproximadamente 1 a 35 por ciento en peso de TRIS, con base en el peso total de los lentes. Mas
preferiblemente, la cantidad de TRIS es aproximadamente 10 a 33 por ciento en peso, con base en el peso total de
la mezcla de prepolimerizacion.

En una realizacion preferida, la mezcla de prepolimerizacion incluye menos de aproximadamente 5 por ciento en
peso del agente de reticulacion, con base en el peso total de la mezcla de prepolimerizacién. Méas preferiblemente, la
mezcla de prepolimerizacion incluye menos de aproximadamente 2 por ciento en peso del agente de reticulacion,
con base en el peso total de la mezcla de prepolimerizacion. Aun mas preferiblemente, la mezcla de
prepolimerizacion no incluye sustancialmente agente de reticulaciéon. En una realizacion particularmente preferida, la
mezcla de prepolimerizacion no incluye agente de reticulacion agregado.

Se ofrecen rangos previamente descritos para los materiales polimerizables permeables al oxigeno, materiales
polimerizables permeables a los iones, y TRIS para permitir al lector mejor comprensiéon de la invencion. Sin
embargo, cabe notar que el peso especifico 0 los porcentajes de volumen de materiales permeables al oxigeno y
materiales polimerizables permeables a los iones no son factores mas criticos para considerar en la preparacion de
buenos lentes oftdlmicos para uso extendido. De manera mas importante, los lentes pueden tener suficiente
permeabilidad a los iones para buen movimiento en el ojo y suficiente permeabilidad al oxigeno para la buena salud
de la cérnea durante el periodo de uso extendido.

D. Morfologia

Un requerimiento del material de los lentes es que los lentes permitan una transmision de luz altamente visible del
exterior a la superficie interna de los lentes. La morfologia del lente que incluye regiones separadas de fase larga
reducira la transmisién de luz visible y originara distorsion de imagenes indeseada, destruyendo por lo tanto el valor
de los lentes como un dispositivo de correccion de la visién. Asi, los lentes pueden tener una morfologia que permite
por lo menos aproximadamente 80%, més preferiblemente aproximadamente 90%, de transmision de luz visible y no
produce ninguna distorsion de imagenes significativamente indeseable.

En una realizacion preferida, el material de los lentes tiene por lo menos dos fases: las fases incluyen por lo menos
una fase permeable al oxigeno y por lo menos una fase permeable a los iones. Mientras que puede tener dos fases
distintas, se considera que puede tener una fase de transicion, o interfaz, en la cual la composicién del material y las
propiedades del material son una mezcla de aquellos materiales permeables a los iones y permeables al oxigeno.
Asi, puede existir una fase permeable al oxigeno distinta o una pluralidad de fases permeables al oxigeno distintas,
una fase permeable a los iones distinta 0 una pluralidad de fases distintas permeables a los iones, y una mezcla de
fase amfipatica o mezcla de fases permeables al oxigeno y permeables a los iones. En una realizacion preferida, la
temperatura de transicion vitrea (Tg) de la fase permeable al oxigeno es menos de aproximadamente -115° Celsius
(menos 115 grados Celsius).

La existencia de fases permeables al oxigeno y permeables a los iones separadas, a diferencia de una mezcla
completa de fases permeables al oxigeno y permeables a los iones, se considera que es ventajoso en promover la
difusién del oxigeno y de los iones. El oxigeno se difundira predominantemente a través del polimero permeable al

7



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2387351 T3

oxigeno, mientras que el polimero permeable a los iones proporciona una barrera mayor para la difusion del
oxigeno. De forma similar, los iones se difundiran bien a través del polimero permeable a los iones, pero el polimero
permeable al oxigeno proporciona una mayor resistencia a la difusion de los iones. Asi, una fase permeable al
oxigeno homogénea /fase permeable a los iones proporcionara resistencia indeseable a la difusion del oxigeno y de
los iones, aunque las dos fases de permeabilidad al oxigeno y de permeabilidad a los iones separada proporcionara
rutas de baja resistencia para la transmision del oxigeno y los iones o el agua. Asi, los lentes para uso extendido
ideales tienen una ruta o serie de rutas de la superficie externa a la superficie interna para la transmisién del oxigeno
a través de esta, y una ruta continua analoga o serie de rutas para la transmisién de agua o de iones a través de
esta. En una realizacion particularmente preferida, los lentes tienen dos fases cocontinuas, una es una fase
permeable al oxigeno y la otra es una fase permeable a los iones, que permite la permeacién del agua o de los iones
y del oxigeno entre las curvas base y frontales de los lentes.

E. Contenido de Agua en Volumen

Es dificil la medicién del contenido de agua debido a la remocién de gotas adheridas en la superficie, sin afectar el
contenido de agua de los lentes de volumen. Adicionalmente, el agua se puede evaporar de la superficie de los
lentes rdpidamente, disminuyendo por lo tanto el contenido de agua del nivel de equilibrio. De acuerdo con lo
anterior, una discusion del contenido de agua por volumen de un lente garantiza una discusion de la técnica de
medicion utilizada para determinar el contenido de agua.

El contenido de agua en volumen preferido de los lentes hidratados sera una funcion de las propiedades del material
de los lentes. Las propiedades del material dependen de los macrémeros y mondmeros de prepolimerizacion y de
las condiciones de polimerizacion. Asi, el contenido de agua preferido para un lente que incluye un material
permeable al oxigeno que contiene fllor puede ser diferente de aquel de un lente que incluye un material permeable
al oxigeno que contiene siloxano. De acuerdo con lo anterior, mientras que se ofrecen rangos generales para el
contenido de agua en volumen para un mejor entendimiento de la invencién, la invencion no se limitara de manera
general al contenido especifico de agua en Volumen.

Un método para medir el contenido de agua de un lente formado de acuerdo con la presente invencion, que se
denomina aqui como la "Técnica de Volumen", es como sigue. Primero los lentes se hidratan vigorosamente en una
solucidn salina fisioldgica, de tal manera que el agua en los lentes esta en equilibrio con el agua circundante. Luego
los lentes se transfieren gentilmente entre dos pafios secantes libres de impurezas para remover la humedad de la
superficie. Los lentes se colocan rapidamente en una bandeja para pesar de aluminio y se mide el primer peso
hdamedo W1. Luego, la bandeja de aluminio con los lentes se coloca en un horno a 36°C durante un periodo de por
lo menos 24 horas. Después de tratar con calor, se remueve la bandeja con los lentes, se coloca en un desecador, y
se deja enfriar a temperatura ambiente (aproximadamente 22°C). La bandeja con los lentes se pesa de nuevo para
determinar el peso seco, Wy. Los lentes se vuelven a equilibrar en solucion salina fisiolégica y se determina un
segundo peso humedo W,. Se promedian los pesos humedos (W1 y W>) para producir un peso himedo promedio,
W,,. Se determina el contenido de agua en volumen mediante la siguiente ecuacion:

Porcentaje del contenido de agua=(Wy-Wq)/W,, x 100

Un contenido de agua en volumen preferido de los lentes, determinado por la "Técnica de Volumen", es menos de
aproximadamente 32 por ciento en peso. mas preferiblemente, los lentes tienen un contenido de agua de
aproximadamente 10 a 30 por ciento en peso, con base en el peso total de los lentes. Un contenido de agua
particularmente preferido de los lentes es aproximadamente 15 a aproximadamente 25 por ciento en peso.

F. Permeabilidad al agua e iones

Inesperadamente, se ha determinado que la permeabilidad a los iones a través de los lentes se correlaciona bien
con el movimiento en el ojo. Como se discutio anteriormente, se sabe que se requiere el movimiento en el ojo de los
lentes para asegurar buen intercambio de lagrimas, y finalmente, para asegurar buena salud de la cérnea. Mientras
que la invencién no esté limitada por la teoria presentada aqui, puede ser (til discutir alguna teoria para un mejor
entendimiento de las formas para practicar la invencién.

Se teoriza que la permeabilidad del agua es una caracteristica excepcionalmente importante para un lente para uso
extendido que incluye los polimeros permeable al oxigeno tal como aquellos descritos aqui. Los materiales
permeables al oxigeno que contienen siloxano tienden a adherirse fuertemente al ojo, deteniendo por lo tanto el
movimiento en el ojo. La capacidad de pasar agua a través de los lentes se considera que permite a un lente
polimérico que contiene siloxano moverse dentro del ojo, en donde el movimiento ocurre por medio de las fuerzas
ejercidas por el agua que aprietan los lentes. La permeabilidad al agua de los lentes también se considera
importante en la reposicion del contenido de agua de los lentes una vez se remueve la presion. Adicionalmente, la
permeabilidad de los iones se considera que es directamente proporcional a la permeabilidad al agua. Asi,
permeabilidad de los iones es un predictor del movimiento en el ojo.

Sin embargo, independientemente de si la teoria de permeabilidad al agua es un entendimiento correcto del
fenébmeno de movimiento en el ojo actual, se ha encontrado inesperadamente que anteriormente un cierto umbral
para la permeabilidad de los iones a través de un, de la superficie interna de los lentes a la superficie externa de los
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lentes, o viceversa, los lentes se moveran sobre el ojo, y por debajo del umbral de los lentes se adherira al ojo. Asi,
los lentes de contacto innovadores actuales para uso extendido proporciona un balance entre la permeabilidad al
oxigeno relativamente alta (y la capacidad de unién altamente asociada) de materiales permeables al oxigeno con la
baja capacidad de unién (alto movimiento en el 0jo) de materiales permeables a los iones. Se considera que esto se
lleva a cabo al proporcionar una pluralidad de rutas de transmision de i6n continuas para el iébn y movimiento del
agua a través de los lentes.

Cabe notar que los iones se pueden mover a través de los lentes por medio de estas rutas de i6n mediante un
numero de medios. Por ejemplo, los iones se pueden difundir a través de los lentes debido a las diferencias de
concentracion de una superficie a la otra. Los iones también se pueden forzar a través de las rutas de ién mediante
la accion mecanica del parpadeo, con las fuerzas de compresion concomitantes en los lentes que aprietan
esencialmente el agua fuera de los lentes. Adicionalmente, la naturaleza de la carga de las superficies puede
proporcionar una fuerza electromotora que dirige la permeacion del i6n a través de los lentes. En momentos, una de
estas fuerzas de direccion puede ser mayor que las otras, mientras que otras veces la magnitud relativa puede ser
inversa. Esta discusion presentada clarifica que la invencién no se restringe mediante el método o dirige la fuerza
mediante la cual los iones se mueven a través de los lentes.

Ni la medicién de permeabilidad al agua ni la permeabilidad a los iones a través de los lentes oftdlmicos se
considera una materia de rutina para probar en la industria. De acuerdo con lo anterior, una discusion de los rangos
preferidos de permeabilidad al agua o al i6bn garantiza una discusion de las técnicas de medicion utilizadas para
determinar la permeabilidad.

La permeabilidad al agua de un lente se puede determinar a partir del indice de permeacién al agua a través de los
lentes, de una superficie a otra superficie. La permeabilidad al agua de un lente se puede determinar al posicionar
un lente entre dos soluciones que mantienen reservorios que tienen concentraciones inicial conocidas, y diferente,
de agua radiomarcada (por ejemplo, agua tritiada), y luego se mide la concentracién del agua radiomarcada en el
reservorio de "recepcion” (el reservorio hacia el cual el flujo neto del agua radiomarcada es positivo) como una
funcién de tiempo.

La permeabilidad relativa de los iones de un lente se puede determinar a partir del indice de permeacion de iones a
través de los lentes, de una superficie a otra superficie. El indice de permeacion de i6n se puede determinar
mediante el posicionamiento de un lente entre dos soluciones que mantienen reservorios que tienen
concentraciones iniciales de i6n conocidas, y diferentes, y luego se mide la conductividad en el reservorio de
"recepcion” (el reservorio hacia el cual el flujo neto de los iones es positivo) como una funciéon de tiempo. La
concentracion de los iones, tal como sodio, se puede medir exactamente utilizando un medidor de pH y un electrodo
selectivo de i6n. Se considera que los iones se transmiten a través de un lente, desde la superficie interna a la
superficie externa y viceversa, principalmente mediante la difusion de los iones a través de rutas de agua en los
lentes. Se considera que la permeabilidad a los iones a través de un lente es directamente proporcional a la
permeabilidad al agua a través de un lente.

1. Técnica de Medicion de flujo de iones

La siguiente técnica, se denomina aqui como la "Técnica de flujo de iones", es un método preferido para determinar
la permeabilidad a los iones de un lente. Esta técnica se puede utilizar para determinar la probabilidad del
movimiento adecuado en el ojo.

La "Técnica de Flujo de lones" involucra el uso de un conductometro (LF 2000/C, catalogo no. 300105,
Wissenschaftlich- Technische Werkstatten GmbH (WTW), Alemania), un electrodo equipado con un sensor de
temperatura (LR 01/T, catalogo no. 302 520, WTW), una camara de donante que contiene una solucion de sal, una
camara de recepcion que contiene aproximadamente 60 ml de agua desionizada, una barra de agitacion y un
termostato.

La camara de donante se disefia especialmente para sellar un lente de contacto, de tal manera que la solucion
donante no pase alrededor de los lentes (es decir, los iones solo pueden pasar a través de los lentes). La camara
donante se compone de un tubo de vidrio que tiene rosca en el extremo que se sumerge en la solucién de
recepcion. El tubo de vidrio incluye un agujero centralmente ubicado de aproximadamente 9 mm de diametro. Una
tapa, que tiene rosca que se conecta con el tubo de vidrio, sostiene un miembro que retiene el lente que incluye un
agujero ubicado centralmente de aproximadamente 8 mm de didametro. EI miembro que retiene los lentes incluye una
porcién macho adaptada para empatar con y que sella los bordes de la superficie interna (concava) de un lente y
una porcién hembra adaptada para empatar con y que sella los bordes de la superficie externa (convexa) de un
lente.

Los lentes que van a ser medidos se colocan en el miembro de retencién de los lentes, entre las porciones hembra y
macho. Las porciones hembra y macho incluyen anillos de sellado flexibles que se posicionan entre los lentes y la
porcion hembra o macho respectiva. Después de posicionar los lentes en el miembro que retiene los lentes, el
miembro que retiene los lentes se coloca en la tapa de rosca. La tapa se atornilla dentro del tubo de vidrio para
definir la camara donante. La camara donante se llena con 16 ml de 0.1 molar de solucién de NaCl. La camara de
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recepcion se llena con 60 ml de agua desionizada. Los cables de conductividad se sumergen en el agua desionizada
de la camara de recepcidn y se agrega una barra de agitaciéon a la camara de recepcién. La camara de recepcion se
coloca en un termostato y la temperatura se mantiene a aproximadamente 35°C. Finalmente, la cAmara donante se
sumerge en la camara de recepcion.

Las mediciones de conductividad se toman cada 20 minutos durante aproximadamente tres horas, partiendo de 10
minutos después de la inmersién de la camara donante en la camara de recepcion. El Coeficiente de Difusion de
Flujo de 16n, D, se determina al aplicar la ley de Fick como sigue:

D=-n’/(A x dc/dx)
en donde
n’ = indice de transporte de i6n [mol/min]
A = area del lente expuesto [mmz]
D = Coeficiente de Difusién lonoflux [nm?/min]
dc = Diferencia de concentracion [mol/L]
dx = espesor de los lentes [mm]

Un Coeficiente de Difusion lonoflux de mas de aproximadamente 6.4 x 10-6 mm?min se prefiere para lograr
movimiento en el ojo. Mas preferiblemente, el Coeficiente de Difusion lonoflux es mayor de aproximadamente 2.6 x
10°® mm%min, aunque mas preferiblemente, el Coeficiente de Difusion lonoflux es mayor de aproximadamente 1.5 x
10°® mm?min. Se puede enfatizar que el Coeficiente de Difusion lonoflux se correlaciona con permeabilidad a los
iones a través de los lentes, y por lo cual es un predictor del movimiento en el ojo.

2. Técnica de Medicion lonoton

La siguiente técnica, se denomina aqui como la "Técnica lonoton", es otro método preferido para determinar la
permeabilidad relativa de iones de un lente. La técnica es con base en la medicion de la difusion de cloruro de sodio
a través de un lente.

La "Técnica lonoton" involucra el uso de un medidor de pH (Beckman, VWR catalogo no. BK123142), una Consola
de Direccion de Difusion de Células VSC-1 (Crown-Bio, Somerville, NJ), una Célula de Difusién DCB-100B (Crown-
Bio), y un electrodo especifico de i6n de sodio de 6 cm (Microelectronics, Londonderry, NH, catdlogo no. MI-414P).
La técnica no se limita a los instrumentos o materiales mencionados anteriormente; se pueden utilizar instrumentos o
materiales equivalentes.

Primero, un lente de contacto se monta en un orificio de la cAmara de célula DCB-100B, la cAmara donante. Luego,
la camara de célula conectada (camara receptora) se coloca contra la cAmara de célula que contiene los lentes de
contacto y se sujeta firmemente en el soporte de sujecién suministrado con la Consola de Direccién VSC-1. Luego,
se coloca una solucién salina amortiguada con fosfato (PBS, Mediatech catalogo no. 21-031-LV) dentro del lado del
receptor de la camara de célula. Se agregan barras de agitacion en cada camara de célula. El electrodo de 6 cm se
coloca en el lado de receptor de solucion salina PBS. Después que se equilibra el electrodo en la solucién salina de
PBS, el medidor de pH se coloca en la funcion mV para establecer el punto 0 mV. El PBS que se ha saturado con
cloruro de sodio se agrega a la camara donante.

La sefial de milivoltio se registra a 5, 10, 15, 30, 60, 120, y 180 minutos de intervalos. La sefial de milivoltio se
convierte en una concentracion de ion de sodio mediante una curva estandar de la concentracién de i6n de sodio vs.
la sefal de milivoltio. El Coeficiente de Permeabilidad a los iones lonoton, P, luego se determina de acuerdo con la
siguiente ecuacion:

In(1-2C(t)/C(0))=-2APt/Vd
en donde:
C(t) = concentracion de los iones de sodio en el tiempo t en célula de recepcion
C(0) = concentracion inicial de los iones de sodio en la célula donante
A = area de membrana, es decir, area de los lentes expuestos a las células
V = volumen del compartimiento de célula (3.0 ml)
d = espesor promedio de los lentes en el area expuesta

P = coeficiente de permeabilidad
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El espesor promedio de los lentes en el area de prueba expuesta se puede determinar al promediar un nimero de
lecturas, por ejemplo, 10 lecturas, con un instrumento que mide el espesor de baja presion, tal como un micrémetro
Mltotoya VL- 50, o sus equivalentes. El Coeficiente de Permeabilidad a los iones lonoton, P, que tiene unidades de
cm /segundo se puede determinar de la pendiente de una gréafica de tiempo (t) v. In(1 - 2C(t)/C(0)) x (-2At / Vd).

Se prefiere un Coeficiente de Permeabilidad a los |ones Ionoton P, de méas de aproximadamente 0.2 x 10° cm /seg,
mlentras sea mayor de aproximadamente 0.3 x 10° cm /seg es mas preferido y mayor de aproximadamente 0.4 x
10° cm /seg es mas preferido. Se puede enfatizar que el Coeficiente de Permeabilidad a los iones lonoton se
correlaciona con la permeabilidad a los iones a través de los lentes, y por lo tanto es un predictor del movimiento en
el ojo.

3. Técnica de Permeabilidad Hydrodell Water

La siguiente técnica, que se denomina aqui como la "Técnica Hydrodell", es un método preferido para determinar la
permeabilidad al agua de un lente. Esta técnica se puede utilizar para determinar la similitud del movimiento
adecuado en el ojo.

La Técnica Hydrodell involucra la medicion del indice de transferencia de los solutos radiomarcados THO (3H- HO o]
agua tritiada) y e glucosa a través de los lentes de contacto utilizando un aparato de dos camaras. Se utiliza **C-
glucosa en esta técnica de medicion para revelar cualquier fuga en el sistema durante la prueba. Los lentes se
montan entre las cdmaras, que se agitan en un indice controlable. La camara | contiene una solucién con una alta
concentracion de soluto marcado. La cdmara I, la "cdmara de recepcion”, contiene una solucion idéntica pero sin el
soluto marcado. Las muestras de la solucion en las camaras | y Il se toman en intervalos durante el periodo de
prueba. Se mide la radioactividad en las muestras. Se calcula la permeabilidad de los lentes de la radioactividad
medida, los tiempos de muestra, los volimenes de la cAmara y el area de los lentes expuestos a las soluciones.
Sigue na descripcion mas detallada de la Técnica Hydrodell.

a. Preparacion de la Solucién

Se prepara solucion salina amortiguada con fosfato de Dulbecco (DPBS) al disolver primero, secuencialmente,
aproximadamente 160 g de cloruro de sodio (NaCl), aproximadamente 4 gramos de cloruro de potasio (KCI),
aproximadamente 23 gramos de hidrogen disodio ortofosfato (Na;HPO4) aproximadamente 4 gramos de dihidrogen
ortofosfato de potasio (KH2PO,), y aproximadamente 10 gramos de azida de sodio en un litro de agua de 6smosis
inversa (MilliQ). Luego, el pH se ajusta a aproximadamente 7.3 al agregar cantidades apropiadas de HCI.
Finalmente, la solucién amortiguadora se diluye a 1:20 (50 ml de solucién amortiguadora con 950 ml de agua de
Gsmosis inversa) y seguido por desgasificacion en un contenedor con tapén de rosca durante la noche o bajo vacio.

Se prepara una solucion amortiguadora de glucosa fria al agregar aproximadamente 0.1 gramos de D-glucosa a un
litro de DPBS, seguido por la esterilizacion mediante filtracion a través de un filtro de miliporo de 0.2 pl y se
almacena a 4°C hasta uso.

La solucion de la Camara | se prepara al agregar aproximadamente 6 pl de THO (TRs3, 1.0 mCi/ml de actividad,
disponible de Amersham Australia, ubicado en North Ryde NSW Australia) y aproximadamente 16 pl de “C- -glucosa
(en etanol, disponible de Amersham Australia) a aproximadamente 12 ml de la solucién amortiguadora de glucosa
fria. Preferiblemente, esta solucion se prepara dentro de aproximadamente 24 horas de preparacion. La solucién de
la Camara Il es DPBS.

b. Preparacion del Aparato

Las camaras tienen un volumen suficiente para mantener aproximadamente 12 ml de solucidn durante la prueba.
Mientras que la forma exacta de las camaras no es critica, ambas camaras tienen secciones cruzadas rectangulares
para construccion facil. Las camaras se pueden hacer de una variedad de materiales rigidos a prueba de agua,
preferiblemente limpios (por ejemplo, placas acrilicas, Plasticos FX, Marrickville NSW Australia) ya que las muestras
se pueden observar durante la prueba. Cada camara tiene una apertura circular de aproximadamente 7 mm del
didametro apropiado para montar un lente entre las camaras para contacto con soluciones que se mantienen dentro
de las camaras. Algunos medios de colocacién, tal como un conjunto de pernos de montaje, son necesarios para
pegar en forma segura una camara a la otra con los lentes montados.

Un lente de contacto de prueba se monta simétricamente sobre la apertura de la Camara Il. Los pliegues y las
arrugas se remueven manualmente de los lentes. La Camara | se posiciona adyacente a la apertura y se montan los
lentes de la Camara Il, y las caAmaras se aseguran una a la otra utilizando pernos de montaje.

Se coloca aproximadamente 12 ml (V2) de DPBS en la Camara Il. Se coloca aproximadamente 12 ml de la solucion
marcada con la Camara | en la Camara |, en cuyo punto de tiempo t=0 se establecen. Se agregan agitadores a
ambas camaras y la velocidad del agitador se establece en aproximadamente 1200 rpm.

c. Muestreo
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El muestreo de manera general inicia en el momento a = 5 minutos. El tiempo final de la muestra, tf, es usualmente a
aproximadamente 50 minutos para lentes con alto contenido de agua y aproximadamente 120 minutos para lentes
con bajo contenido de agua, aunque estos tiempos no son criticos.

En el momento = 5 minutos, se pipetean dos muestras de aproximadamente 0.2 ml de volumen de la Camara |, y se
agregan dos alicuotas de 0.2 ml de DPBS a la Camara | para restablecer el volumen. Estas muestras se colocan en
tubos de conteo plasticos con aproximadamente 4 ml de cdoctel Ultima Gold™ (disponible de Packard Instrument Co.,
Meriden, Connecticut) y aproximadamente 0.9 ml de DPBS.

También al momento to, se pipetea una muestra de aproximadamente 1.0 ml de volumen de la Camara Il y se
agrega una alicuota de 1.0 ml de DPBS a la Camara |l para reestablecer el volumen. La muestra se coloca en un
tubo de conteo plastico con aproximadamente 4 ml de coctel Ultima Gold™.

En momentos intermedios entre t0 y t; (por ejemplo, cada 10 minutos), se pipetea una muestra de aproximadamente
1.0 ml de volumen de la Camara Il y se agrega una alicuota de 1.0 ml de DPBS a la Camara |l para reestablecer el
volumen. Cada muestra se coloca dentro de un tubo de conteo plastico con aproximadamente 4 ml de coctel Ultima
Gold™.

Al momento t;, se pipetean dos muestras de aproximadamente 0.2 ml de volumen de la Camara |. Estas muestras se
colocan dentro de tubos de conteo plasticos con aproximadamente 4 ml de coéctel Ultima GoldT™ vy
aproximadamente 0.9 ml de DPBS.

También en el momento t;, se pipetean dos muestras de aproximadamente 1.0 ml de volumen de la Camara Il. Estas
muestras se colocan dentro de tubos de conteo plasticos con aproximadamente 4 ml de céctel Ultima Gold™.

d. Mediciones

La actividad de las muestras se mide mediante conteo de centelleo liquido, u otra técnica apropiada. El conteo de
centelleo liquido se puede llevar a cabo ventajosamente al utilizar el nimero de protocolo 6 durante ®H/*C en un
Analizador de Centelleo Liquido Tri-Carb (1900TR, disponible de Packard Instrument Co.).

Se preparan tres estandares que contienen aproximadamente 10* a 10° cpm de THO en agua de 6smosis inversa
(MilliQ). También se preparan tres estandares que contienen aproximadamente 10* a 10° cpm de c glucosa en
agua de 6smosis inversa (MilliQ). Se prepara un blanco que contiene agua MilliQ.

Las configuraciones del analizador de centelleo son LLA = 0 KeV y ULA = 12 KeV para °H ("1")enelcanal 1y LLB =
12 KeV y ULB =156 KeV para *'C ("2") en el canal 2. Los estandares y el blanco se cuentan tres veces durante cada
conteo de muestras, y se promedian los contenidos. Lo siguiente denota las actividades de muestra medida
relevantes:

b, = actividad medida de muestra el blanco en el canal 1

b, = actividad medida de muestra el blanco en el canal 2

S'1; = actividad medida de la muestra *H estandar en el canal 1

S'12 = actividad medida de la muestra *C estandar en el canal 2

S’z = actividad medida de la muestra *H estandar en el canal 1

S'2, = actividad medida de la muestra *“C estandar en el canal 2

y; = actividad medida de la muestra de prueba (3H y **C) en el canal 1
y,= actividad medida de la muestra de prueba (*Hy **C) en el canal 2
e. Célculo de Permeabilidad al Agua

Con el fin de calcular la actividad actual de una muestra, las actividades medidas de los isétopos, °H y 14C, primero
se puede corregir para remover el error de contaminacion cruzada debido a la presencia de ambos isétopos en una
muestra. Sin explicar las derivadas matematicas, se ofrece el siguiente procedimiento en forma de etapas como un
ejemplo de un método para determinar la permeabilidad al agua de las mediciones anteriores:

(1) Calculado Si1, S12, S21, Y S22, de las siguientes ecuaciones:
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Su=8%-b
Sip=8"2-by
S =8%-b:

Sa2=82-b
(2) Calculado a2 y az1 de las siguientes ecuaciones:

a2 =Sy2/ Sz

a1 = Sz / Sy

(3) Concentraciones corregidas calculadas de *H ("1") y **C ("2") de las siguientes ecuaciones:

c1 = [(y1- by) - @12 (y2- b2)]/ (1- arz @)V

Cz = [(yz- b2) - @z (yy- bi)]/ (1- ay2 az)V

en donde V es el volumen de la muestra de prueba.

(4) Permeabilidad al agua calculada durante un intervalo de t; a t; como sigue:
P = Vj [ci(tz)-Cu(ts)] / A(c-Cu)(ts-t2)

en donde V), es el volumen de la Camara I, cy(t2) es la concentraciéon de ®H en la Camara Il en el momento t,, cu(ty)
es la concentracion de *H en la Camara Il en el momento ti, A es el 4rea de exposicién de los lentes, ¢, es la
concentracion promedio de ®H en la Camara | durante el periodo de t; a t2 y ¢ es la concentracion promedio de °H
en la Camara Il durante el periodo de t; a to.

Los lentes oftalmicos de una realizacion de Iabpresente invencion tienen un Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell
Water de mas de aproximadamente 0.2 x10° cmzlseg. Los lentes oftalmicos en una realizacion preferida de la
invencion tienen Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water de méas de aproximadamente 0.3 x 10° cmzlseg. Los
lentes oftdlmicos en una realizacion preferida de la invencion tienen Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water de
mas de aproximadamente 0.4 x 10° cm?/seg.

G. Transmisibilidad y Permeabilidad del Oxigeno

Como se menciond anteriormente, la cornea recibe oxigeno principalmente de la superficie de la cérnea que se
expone al medio ambiente, en contraste a otros tejidos que reciben oxigeno del flujo sanguineo. Asi, los lentes
oftdlmicos que pueden utilizar en el ojo durante periodos extendidos pueden permitir suficiente oxigeno para
permear a través de los lentes a la cornea para sostener la salud de la cérnea. Un resultado de la cérnea que recibe
una cantidad inadecuada de oxigeno es que la cérnea se hinchara. En una realizacion preferida, la transmisibilidad
del oxigeno de los lentes oftalmicos actuales es suficiente para evitar que ocurra cualquier cantidad clinicamente
significativa de inflamacién de la cérnea.

Un material de lentes oftadlmicos preferido tendra una transmisibilidad de oxigeno, Dk/t, de por lo menos 70 ((:m3 de
oxigeno)(mm) /mm-cm? x (seg/mm Hg) x 10 o [barrers/mm], mas preferiblemente por lo menos 75 barrers/mm, y
mas preferiblemente por lo menos 87 barrers/mm.

La permeabilidad al oxigeno de un lente y la transmisibilidad de oxigeno de un lente material se pueden determinar
mediante la siguiente técnica. Se miden los flujos de oxigeno (J) a 34°C en una celda himeda (es decir, las
corrientes de gas se mantienen en aproximadamente 100% de humedad relativa) utilizando un instrumento Dk1000
(disponible de Applied Design and Development Co., Norcross, Georgia), o un instrumento analitico similar. Una
corriente de aire, que tiene un porcentaje conocido de oxigeno (por ejemplo, 21%), se pasa a través de un lado de
los lentes en un indice de aproximadamente 10 a 20 cm®/min., mientras gue se pasa una corriente de nitrégeno en el
lado opuesto de los lentes en un indice de aproximadamente 10 a 20 cm®*min. Se mide la presion barométrica que
rodea el sistema, Pmedido- El €spesor (t) de los lentes en el area se expone para prueba que se determina al medir
aproximadamente 10 ubicaciones con un micrémetro Mitotoya VL-50, o instrumento similar, y las mediciones
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promedio. La concentracion de oxigeno en la corriente de nitrégeno (es decir, oxigeno que se difunde a través de los
lentes) se mide utilizando el instrumento DK1000. La permeabilidad al oxigeno del material de los lentes, Dk, se
determina a partir de la siguiente formula:

Di=J3t/(Poxigeno)
en donde
J = flujo de oxigeno [microlitros Ozlcmz-minuto]
Poxigeno=(Pmedido~Pvapor de agua)X(%0O2 en corriente aire) [mm Hg]
= presion parcial de oxigeno en la corriente de aire
Pmedido = presion barométrica [mm Hg]
Pvapor de agua = 0 mm Hg a 34°C (en una celda seca) [mm Hg]
Pvapor de agua = 40 mm Hg a 34°C (en una celda humeda) [mm Hg]
t = espesor promedio de los lentes sobre el area de prueba expuesta [mm]
en donde Dy se expresa en unidades de barrers, es decir, [(cc oxigeno)(mm)/cmz] X [seg/mm Hg] x 10

La transmisibilidad del oxigeno (D«/t) del material se puede calcular al dividir la permeabilidad al oxigeno (D)
mediante el espesor promedio (t) de los lentes.

H. Parametros de Movimiento Mecanico en el ojo

El movimiento en el ojo de un lente se puede predecir a partir de las propiedades mecénicas de un lente, la
permeabilidad al agua o al i6n a través de los lentes, 0 ambas propiedades mecanicas y la permeabilidad al agua o
al ion. De hecho, se puede predecir el movimiento en el ojo mas exactamente de una combinacion de propiedades
mecanicas y permeabilidad al agua o al ion.

1. Mddulo de traccién y Tiempo de relajacién corto

Se puede realizar prueba mecanica de traccion en los materiales de los lentes para determinar las propiedades
mecéanicas. Un procedimiento para preparar una muestra de prueba de un lente para la prueba mecéanica posterior
incluye las siguientes etapas:

1. Cortar una tira de lados paralelos a través del centro de los lentes. Una amplitud adecuada para la tira es
aproximadamente 3.1 mm.

2. sumergir la tira de prueba en una soluciéon salina amortiguada con fosfato (osmolalidad de fluido ocular
aproximada) durante un periodo de aproximadamente 24 horas antes de prueba.

3. Prueba mecanica conducida con la tira de prueba inmersa en solucion salina amortiguada con fosfato a
temperatura ambiente (aproximadamente 23°C).

Se puede medir el M6dulo de traccién al aplicar un indice de cepa de aproximadamente 100% por minuto a la tira de
prueba y registrar la tension resultante. Sin embargo, el procedimiento se puede utilizar en diferentes indices de
cepa.

Se mide el relajamiento a la tension al aplicar una cepa constante de aproximadamente 5% a la tira de prueba y
registrar la tension resultante durante aproximadamente 5 minutos. Un instrumento de prueba mecanica util para
este tipo de prueba es el Vitrodyne V- 200 de Liveco Biomechanical Instruments, ubicado en Burlington, Vermont.

Con el fin de analizar los datos de relajacion a la tension, un modelo de tres elementos Maxwell-Wiechert (un resorte
y dos elementos de resorte amortiguador en paralelo) se puede asumir para el material de polimero. Para este
modelo el médulo de relajacion a la tension se da mediante la siguiente ecuacion:

E(t) = Eo + Ejexp{-t/ty) + Ecexp(-t'ty)

Se pueden normalizar las curvas de tensién vs. tiempo a la tensién maxima (inicial) inducida en las muestras. Estas
curvas se pueden analizar mediante una variedad de software disponibles comercialmente (por ejemplo, software
ORIGIN) al fijar la ecuacion exponencial doble:

Y1) = Yo + Arexp(-t/ty) + Azexp(-t/ty)
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Con el fin de obtener los parametros de relajacion a la tension yo, t1, A1, t2, ¥ Az.

Se ha determinado que el Médulo de traccion (médulo de elasticidad, E) y el tiempo de relajacién corto constante (t1)
se correlaciona bien con el movimiento en el ojo. Con el fin de tener el movimiento apropiado en el ojo, el lente tiene
preferiblemente un Médulo de traccion de menos de aproximadamente 3 MPa. Mas preferiblemente, E es
aproximadamente 0.4 a aproximadamente 2.5 MPa mientras que E particularmente preferido es aproximadamente
0.5 a aproximadamente 1.5 MPa.

Un tiempo de relajacion corto constante preferido (t1) es mayor de aproximadamente 3.5 segundos. Mas
preferiblemente, t1 es mayor de aproximadamente 4 segundos, mientras que un t; particularmente preferido es
mayor de aproximadamente 4.5 segundos.

2. Tangente Delta

Los lentes también se pueden evaluar mediante métodos de analisis mecanico dindmico (DMA). Se ha determinado
que un factor conocido como tan & (es decir, Tangente Delta), también conocido como factor de pérdida mecanica,
se correlaciona bien con el movimiento en el 0jo. Se ha observado que los materiales de los lentes que se mueven
en el ojo exhiben un incremento distinto en tan & con frecuencia incrementada de aproximadamente 0.1 a 10 Hz
cuando estos materiales se prueban mediante analisis mecanico dinamico. La tan & de un material de lente preferido
estd por encima de aproximadamente 0.2 a 0.1 Hz y se incrementa a aproximadamente 0.25 o mas a
aproximadamente 10 Hz. Un tan & de aproximadamente 0.3 o mayor a 10 Hz es mas preferido, mientras que un tan
0 de aproximadamente 0.5 o mayor a 10 Hz es aun mas preferido.

Las mediciones DMA se pueden determinar de acuerdo con el siguiente procedimiento. Se forma un disco del
material de los lentes que tiene un diametro de aproximadamente 3.0 mm y un espesor de aproximadamente 0.50
mm. El disco se coloca en un instrumento Perkin-Elmer DMA-7. El disco se sumerge en una solucion amortiguada a
pH de aproximadamente 7.2 y se mantiene isotérmicamente durante un periodo de aproximadamente 10 minutos o
mas antes de prueba, a una temperatura de aproximadamente 23 a 35°C. El instrumento se establece en un modo
de compresion medida y la cepa en la muestra se ajusta a aproximadamente 2% a 4%, dependiendo de la respuesta
de la muestra. La amplitud de la compresién es aproximadamente 2 a 4 pm. Las mediciones del mddulo de
elasticidad y tan & se toman en frecuencias de aproximadamente 0.1, aproximadamente 1, y aproximadamente 10
Hz.

3. Combinaciones de parametros

Con el fin de asegurar el movimiento apropiado de los lentes en el 0jo, uno puede seleccionar materiales que tienen
una combinacién de las propiedades discutidas anteriormente. Por lo tanto, un grupo preferido de materiales de
lentes de contracto para uso extendido tienen (a) un médulo de elasticidad (E) de aproximadamente 1.5 MPa o
menos, (b) una constante de relajacion de tiempo corto (t1) de mas de aproximadamente 4 segundos, y (c) un
Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de més de agroximadamente 0.3x10° cmzlseg y/o un Coeficiente
de Difusion lonoflux mayor de aproximadamente 6.4 x 10 mm?/min.

I. Ejemplos de Materiales adecuados
1. Material "A"

Una realizaciéon de un material de nicleo adecuado de los lentes oftalmicos actuales es un copolimero formado de
los siguientes componentes monoméricos 0 macromericos:

(a) aproximadamente 5 a aproximadamente 94 por ciento en peso seco de un macrémero que tiene el segmento de
la formula

CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP
en donde PDMS es un poli(siloxano disustituido) divalente,
ALK es un grupo alquileno o alquilenoxi que tiene por lo menos 3 atomos de carbono,
DU es un grupo que contiene diuretano,
PAO es un polioxialquileno divalente, y
CP se selecciona de acrilatos y metacrilatos,
en donde dicho macrémero tiene un peso molecular promedio nimero de 2000 a 10,000;
(b) aproximadamente 5 a aproximadamente 60 por ciento en peso metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi)silano;

(c) aproximadamente 1 a aproximadamente 30 por ciento en peso de un monémero acrilato o metacrilato; y
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(d) 0 a 5 por ciento en peso agente de reticulacion, basados los porcentajes en peso en el peso seco de los
componentes del polimero.

Un segmento de macrémero de polisiloxano preferido se define por la férmula
CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP
en donde PDMS es un poli(siloxano disustituido) divalente;

CP es un isocianatoalquil acrilato o metacrilato, preferiblemente isocianatoetil metacrilato, en donde el grupo uretano
se une al carbono terminal en el grupo PAO;

PAO es un polioxialquileno divalente (que se puede sustituir), y es preferiblemente un 6xido de polietileno, es decir,
(- CH2-CH2-O-)mCH2CH»2- en donde m puede variar de aproximadamente 3 a aproximadamente 44, mas
preferiblemente aproximadamente 4 a aproximadamente 24;

DU es un diuretano, preferiblemente que incluye una estructura ciclica, en donde un oxigeno del ligado de uretano
(1) se une al grupo PAO y un oxigeno del ligado uretano (2) se une al grupo ALK; y

ALK es un grupo alquileno o alquilenoxi que tiene por lo menos 3 &tomos de carbono, preferiblemente un grupo
alquileno ramificado o un grupo alquilenoxi que tiene de 3 a 6 4tomos de carbono, y méas preferiblemente un grupo
sec-butilo (es decir, -CH,CH>CH(CHzs)-) 0 un grupo etoxipropoxi (por ejemplo, -O-(CH3)2-O-(CH2)3-).

Cabe notar que el grupo DU se puede formar de una amplia variedad de diisocianatos o triisocianatos, que incluye
poliisocianatos alifaticos, cicloalifaticos o aromaticos. Estos isocianatos incluyen, sin limitacion, diisocianato de
etileno; 1,2-diisocianatopropano; 1,3-diisocianatopropano; 1,6-diisocianatohexano; 1,2-diisocianatociclohexano; 1,3-
diisocianatociclohexano; 1,4-diisocianatobenceno, bis(4-isocianatociclohexil)metano; bis(4-isocianatociclohexil)
metano, bis(4-isocianatofenil)metano; 1,2- y 1,4-tolueno diisocianato; 3,3-dicloro-4,4’-diisocianatobifenilo; tris(4-
isocianatofenil)metano; 1,5-diisocianatonaftaleno; diisocianato de tolueno hidrogenado; 1-isocianatometil- 5-
isocianato-1,3,3-trimetilciclohexano (es decir, isoforona diisocianato); 1,3,5-tris(6-isocianatohexil) biuret; 1,6-
diisocianato-2,2,4-(2,4,4)-trimetilhexano; 2,2’-diisocianatodietil fumarato; 1,5-diisocianato-1-carboxipentano; 1,2-, 1,3-
, 16-, 1,7, 18-, 2,7- vy 23-diisocianatonaftaleno; 2,4- y 2,7-diisocianato-1-metilnaftaleno; 1,4-
diisocianatometilciclohexano; 1,3-diisocianato-6(7)-metilnaftaleno; 4,4’-diisocianatobifenil; 4,4’-diisocianato-3,3’-
dimetoxibisfenil; 3,3’- y 4,4’-diisocianato-2,2’-dimetilbisfenil; bis(4-isocianatofenil) etano; bis(4-isocianatofenil éter);
1,2- o0 1,4-tolueno diisocianato; y mezclas de los mismos. Preferiblemente se forma DU de isoforona diisocianato o
tolueno diisocianato, y mas preferiblemente, isoforona diisocianato, en donde se definidé anteriormente una estructura
isomérica de diuretano de diisocianato isoforona.

Un segmento de macromero de material A preferido tiene la siguiente férmula:

ﬁ ‘f r M| B
Ri5—CO—Ryg— HO—R11—EORE|;0LT—R7——TCI:D—~H5ORS To %i—
. H H Ri_l, Ra
0 0 o|
__H4ons-—o¢ll~|¢—ng-—Nco—E1D@;—nm-»—ocrr—g 1—O0C—Rig
H H H

en donde:
R1 y Rz son alquilo inferior (C1-Cs), preferiblemente alquilo C1-Cs, mas preferiblemente metilo;

Rs, R4, Rs, y Rg son alquileno inferior (C1-Cg), preferiblemente alquileno C;1-Cs, mas preferiblemente alquileno C-Cs,
y preferiblemente, en donde el nimero total de atomos de carbono en Rz y Rs, 0 R4 y R €s mayor de 4;

Rz y Rg son alquileno lineal o ramificado o un cicloalquileno bivalente, preferiblemente cicloalquileno bivalente;
Rg, Rio, R11, ¥ R12 son alquileno C;-C,, preferiblemente alquileno Cy;

R13 y Ris son alquileno inferior (C1-Cg), preferiblemente alquileno C;-Cs, més preferiblemente etileno; y

Ris ¥ Ris son alquenileno inferior lineal o ramificado, preferiblemente alquileno C»-Cs;

m y p, independientemente uno del otro, puede variar de aproximadamente 3 a aproximadamente 44, mas
preferiblemente aproximadamente 4 a aproximadamente 24; y
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n puede variar de aproximadamente 13 a aproximadamente 80, mas preferiblemente, aproximadamente 20 a
aproximadamente 50, y aiin mas preferiblemente aproximadamente 24 a aproximadamente 30.

El macrémero polisiloxano se puede sintetizar mediante el siguiente proceso preferido. En aproximadamente
temperatura ambiente (aproximadamente 20-25°C), poli(dimetilsiloxano) dialcanol que tiene los grupos finales
hidroxialquilo (por ejemplo, hidroxi-sec-butil) o hidroxialcoxi (por ejemplo, hidroxietilpropoxi) y que tiene un peso
molecular de aproximadamente 2000 a 3000 (preferiblemente aproximadamente 2200, es decir, que tiene
aproximadamente 28 grupos siloxano de repeticion) se hace reaccionar con isoforona diisocianato en
aproximadamente una relacion molar 1:2, utilizando aproximadamente 0.2 por ciento en peso (con base en
polidimetilsiloxano) de dibutiltin dilaurate agregado como un catalizador. La reaccién se lleva a cabo durante
aproximadamente 36 a 60 horas. A esta mezcla se agrega poli(etilenglicol) que tiene un peso molecular de
aproximadamente 400 a 1200 (mas preferiblemente aproximadamente 500 a 700) a aproximadamente una relacion
molar 2:1 0 2.1:1 con respecto al PDMS, aproximadamente 0.4 a 0.5 por ciento en peso de dibutiltin dilaurato (con
base en el peso de polietilenglicol), y cloroformo suficiente para asegurar la homogeneidad de mezcla sustancial. La
mezcla se agita durante aproximadamente 12 a 18 horas, luego se mantiene a una temperatura de
aproximadamente 44 a 48°C durante aproximadamente 6 a 10 horas. El exceso de cloroformo se evapora a
aproximadamente temperatura ambiente para producir una composicion que tiene aproximadamente 50 por ciento
en peso de sélidos. Luego, el isocianatoetil metacrilato se agrega a la mezcla en aproximadamente una relacion
molar de 2:1 a 2.3: 1 con respecto a PDMS. La mezcla se agita a temperatura ambiente durante aproximadamente
15 a 20 horas. La solucién resultante contiene un macromero de polisiloxano que tiene la composicion descrita
anteriormente y un nimero de peso molecular promedio de aproximadamente 2000 a 10,000, més preferiblemente
aproximadamente 3000 a 5000.

Un material polimérico ventajoso formado del macrémero de Material A de la presente invencion es un copolimero
del macromero de Material A mencionado anteriormente; un mondémero de siloxano de acrilato o metacrilato,
preferiblemente metacriloxipropiltris (trimetilsiloxi) silano (se denomina aqui como "Tris"); un mondmero hidrofilico,
preferiblemente 2-hidroxietil metacrilato (HEMA); y preferiblemente, un agente de reticulacion tal como dimetacrilato
etilenglicol (EGDMA). La composicion final de copolimero incluye aproximadamente 10 a 90, preferiblemente 70 a
90, por ciento en peso de macromero de polisiloxano; aproximadamente 5 a 60, preferiblemente aproximadamente 8
a 20, por ciento en peso de mondmero siloxano; aproximadamente 1 a 30, preferiblemente aproximadamente 1 a 5,
por ciento en peso de mondémero de acrilato o metacrilato; y 0 a aproximadamente 5, preferiblemente hasta a
aproximadamente 2 por ciento en peso del agente de reticulacién (por ejemplo, EGDMA) con base en un peso de
copolimero seco total. Una composicion mas preferida incluye aproximadamente 80 a 84 macromeros de
polisiloxano, aproximadamente 12 a 15 por ciento en peso de TRIS, aproximadamente 3 a aproximadamente 4 por
ciento en peso de 2-hidroxietil metacrilato, y aproximadamente 0.7 a aproximadamente 1.2 por ciento en peso de
dimetacrilato etilenglicol.

Los copolimeros ventajosos de la presente invencion se pueden formar del macrémero de polisiloxano descrito
previamente en la siguiente forma. Se forma una solucién monomérica al agregar Tris, HEMA, DAROCUR® 1173
(un fotoiniciador disponible de Ciba-Geigy Corporation), y opcionalmente, EGDMA para la solucion de macrémero de
polisiloxano. La solucién precursora de polimero resultante preferiblemente contiene aproximadamente 83 a
aproximadamente 95 por ciento en peso de la solucion de macrémero de polisiloxano, aproximadamente 5 a
aproximadamente 10 por ciento en peso de Tris, aproximadamente 0.5 a aproximadamente 5 por ciento en peso de
HEMA, aproximadamente 0.1 a aproximadamente 1.0 por ciento en peso de DAROCUR® 1173, y aproximadamente
0.1 a aproximadamente 1.0 por ciento en peso de EGDMA. Mas preferiblemente, la solucién de monémero contiene
aproximadamente 87 a aproximadamente 93 por ciento en peso de solucién de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 7 a aproximadamente 8 por ciento en peso de Tris, aproximadamente 2 a aproximadamente 4 por
ciento en peso de HEMA, aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.7 por ciento en peso de DAROCUR® 1173,y
aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.7 por ciento en peso de EGDMA. La solucion de monémero se agita
preferiblemente durante aproximadamente 8 a aproximadamente 24 horas antes de la etapa de polimerizacion.

Se pueden preparar lentes de contacto de la soluciéon de monémero al aplicar la solucion de monémero a moldes
para lentes apropiados y aplicar suficiente radiacion ultravioleta (UV) para iniciar la polimerizacion. Se puede aplicar
luz ultravioleta durante un periodo de unos pocos minutos a aproximadamente 5 horas, dependiendo de la
intensidad de la luz aplicada. Posterior a la polimerizacion, los lentes de contacto se pueden extraer con un
disolvente, por ejemplo, isopropanol, para remover monémeros que no reaccionan.

Asi, de manera general, una realizacion de la presente invencion es un método para formar un articulo polimérico
moldeado adecuado para aplicaciones oftalmicas (especialmente un lente de contacto), que incluye las siguientes
etapas:

(a) poner en contacto un poli(dialquilsiloxano) dialcanol con un compuesto diisocianato en la presencia de un primer
catalizador en condiciones suficientes para originar la reaccion de dicho dialcanol con dicho diisocianato, formando
por lo tanto una primer mezcla;

(b) poner en contacto dicha primer mezcla con poli(alquilenglicol), un segundo catalizador, y suficiente disolvente
para asegurar la homogeneidad de la mezcla, formando por lo tanto una segunda mezcla;
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(c) evaporar suficiente disolvente de dicha segunda mezcla para generar una tercera mezcla que tiene un contenido
de solidos de aproximadamente 40 a 60 por ciento en peso;

(d) agregar isocianatoalquil metacrilato a dicha tercera mezcla, formando por lo tanto una cuarta mezcla que
contiene un macrémero de polisiloxano;

(e) agregar a dicha cuarta mezcla 3-metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi)silano (TRIS), un monémero hidrofilico, un
agente de reticulacion y un fotoiniciador, formando por lo tanto una quinta mezcla;

(f) colocar dicha quinta mezcla dentro de un molde; y

(9) aplicar suficiente radiacién para copolimerizar dichos monémeros, formando por lo tanto dicho material polimérico
dentro de un articulo polimérico moldeado.

Los copolimeros hidrofilicos de la presente invencion son especialmente ventajosos en la formacion de lentes de
contacto “blandos”. En el uso de los copolimeros en el campo de los lentes de contacto, los lentes tienen un
contenido de agua de aproximadamente 10 a aproximadamente 50 por ciento en peso, mas preferiblemente
aproximadamente 10 a aproximadamente 30 por ciento en peso, y mas preferiblemente aproximadamente 15 a
aproximadamente 22 por ciento en peso, con base en el peso de polimero hidrofilico total. Preferiblemente, los
lentes de contacto completamente hidratados tienen una transmisibilidad del oxigeno (Di/t) de mas de 70
barrerssmm (es decir, [(cc oxigeno)(mm)icm?] x [seg/mm Hg] X 10-10), mas preferiblemente mayor de
aproximadamente 75 barrers/mm, y mas preferiblemente mayor de aproximadamente 87 barrers/mm.

2. Material "B" (Perfluoroalquil éteres que comprenden Polisiloxano)
El macrémero de Material "B" se define por la formula (1):
P1 -(Y)m(L-X1)p-Q-(X1-L)p-(Y)m-P1 (1)

en donde cada P3i, independientemente de los otros, es un grupo polimerizable de radical libre; cada Y,
independientemente de los otros, es -CONHCOO-, -CONHCONH-, -OCONHCO-, -NHCONHCO-, -NHCO-, -CONH-,
-NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NH-COO- 0 -OCONH-;

my p, independientemente uno del otro, son 0 0 1;

cada L, independientemente de los otros, es un radical divalente de un compuesto organico que tiene hasta 20
atomos de carbono;

cada Xi, independientemente de los otros, es -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- 0 -OCONH-;
y

Q es un fragmento de polimero bivalente que consiste de los segmentos:
@)
-(E)k-Z-CF2-(OCF)x-(OCF.CF,)y-OCF2-Z-(E)x-,
en donde x+y es un numero en el rango de 10 a 30;
cada Z, independientemente de los otros, es un radical divalente que tiene hasta 12 4&tomos de carbono o
Z es un enlace;

cada E, independientemente de los otros, es -(OCH>CH>)q-, en donde q tiene un valor de 0 a 2, y en donde el ligado
-Z-E representa la secuencia -Z-(OCH2CH:)q-; y

N P
—Alk—Si— O—Si-Ak—
Ry Rul

Alk es alquileno que tiene hasta 20 atomos de carbono; 80-100% de los radicales

kes0o01;

b)

en donde n es un entero de 5 a 100;

R1, R2, R3 y R4, independientemente uno del otro, son alquilo y
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0-20% de los radicales R1, Rz, R3 y R4, independientemente uno del otro, son alquenilo, arilo o cianoalquilo; y
(c)
X2-R-X2,

en donde R es un radical organico divalente que tiene hasta 20 atomos de carbono, y cada X;, independientemente
de los otros, es -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, - NHCOO- 0 OCONH-;

con la condicién que puede ser por lo menos uno de cada segmento (a), (b), y (c) en Q, que cada segmento (a) o (b)
tiene un segmento (c) adherido a este, y que cada segmento (c) tiene un segmento (a) o (b) adherido a este.

El nimero de segmentos (b) en el fragmento de polimero Q es preferiblemente mayor de o igual al nimero de
segmentos (a). La relacion entre el nimero de segmentos (a) y (b) en el fragmento de polimero Q es preferiblemente
3:4, 2:3, 1:2 0 1:1. La relacion molar entre el nimero de segmentos (a) y (b) en el fragmento de polimero Q es mas
preferiblemente 2:3, 1:2 0 1:1.

El peso molecular medio del fragmento de polimero Q estd en el rango de aproximadamente 1000 a
aproximadamente 20000, preferiblemente en el rango de aproximadamente 3000 a aproximadamente 15000,
particularmente preferiblemente en el rango de aproximadamente 5000 a aproximadamente 12000.

El nimero total de segmentos (a) y (b) en el fragmento de polimero Q esta preferiblemente en el rango de 2 a
aproximadamente 11, particularmente preferiblemente en el rango de 2 a aproximadamente 9, y en particular en el
rango de 2 a aproximadamente 7. La unidad de polimero mas pequefia Q se compone preferiblemente de un
segmento de perfluoro (a), un segmento de siloxano (b) y un segmento (c).

En una realizacion preferida del fragmento de polimero Q, que tiene preferiblemente una composicion en las
relaciones mencionadas anteriormente, el fragmento de polimero Q se termina en cada extremo mediante un
segmento siloxano (b).

Las composiciones en un fragmento de polimero bivalente Q siempre corresponde antes y después a una
composicion estadistica media. Esto significa que, por ejemplo, aun los radicales de copolimero de bloque
individuales que contienen las unidades recurrentes idénticas se incluyen, tanto como la composicién estadistica
media es como se especifica.

X1 es preferiblemente -NHCONH-, -NHCOO- o -OCONH-, particularmente preferiblemente -NHCOO- o0 - OCONH-.

El segmento X>-R-X, es preferiblemente un radical derivado de un diisocianato, en donde cada Xo,
independientemente del otro, es NHCONH-, -NHCOO- 0 -OCONH-, en particular -NHCOO- 0 -OCONH-.

Z es preferiblemente un enlace, alquileno inferior o -CONH-arileno, en el cual el grupo funcional -CO- se liga a un
grupo CF». Z es particularmente preferiblemente alquileno inferior, en particular metileno.

g es preferiblemente 0, 1, 1.5 o 2, particularmente preferiblemente 0 o0 1.5.

Las unidades perfluoroalcoxi OCF, y OCF,CF, con los indices x y y en el segmento (a) puede tener una estructura
aleatorio o estar en la forma de bloques en una cadena. La suma de los indices x+y es preferiblemente un nimero
en el rango de 10 a 25, particularmente preferiblemente de 10 a 15. La relacién x:y esta preferiblemente en el rango
de 0.5 a 1.5, en particular en el rango de 0.7 a 1.1.

Un grupo polimerizable de radical libre P, es, por ejemplo, alquenilo, alqueniloarilo o alqueniloarilenoalquilo que tiene
hasta 20 4tomos de carbono. Ejemplos de alquenilo son vinilo, allilo, 1-propen-2-ilo, 1-buten-2-, -3- y -4-ilo, 2-buten-
3-ilo, y los isbmeros de pentenilo, hexenilo, octenilo, decenilo y undecenilo. Ejemplos de alqueniloarilo son vinilfenilo,
vinilnaftilo o alilfenil. Un ejemplo de alqueniloarilenoalquilo es o-, m-, o p-vinilbencilo.

P, es preferiblemente alquenilo o alqueniloarilo que tiene hasta 12 atomos de carbono, particularmente
preferiblemente alquenilo que tiene hasta 8 a&tomos de carbono, en particular alquenilo que tiene hasta 4 atomos de
carbono.

Y es preferiblemente -COO-, -OCO-, -NHCONH-, -NHCOO-, -OCONH-, NHCO- o -CONH-, particularmente
preferiblemente -COO-, -OCO-, NHCO- o -CONH-, y en patrticular, -COO- 0 -OCO-.

En una realizacion preferida, los indices, m y p, no son simultaneamente cero. Si p es cero, m es preferiblemente 1.

L es preferiblemente alquileno, arileno, un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 20 atomos de
carbono, arilenoalquileno, alquilenoarileno, alquilenoarilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno.

Preferiblemente, L es un radical divalente que tiene hasta 12 atomos de carbono, particularmente preferiblemente a
radical divalente que tiene hasta 8 atomos de carbono. En una realizacion preferida, L es adicionalmente alquileno o

19



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2387351 T3

arileno que tiene hasta 12 atomos de carbono. Una realizacién particularmente preferida de L es alquileno inferior,
en particular alquileno inferior que tiene hasta 4 atomos de carbono.

El radical divalente R es, por ejemplo, alquileno, arileno, alquilenoarileno, arilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno
gue tiene hasta 20 atomos de carbono, un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 20 atomos de
carbono o cicloalquilenoalquilenocicloalquileno que tiene de 7 a 20 atomos de carbono.

En una realizacion preferida, R es alquileno, arileno, alquilenoarileno, arilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno que
tiene hasta 14 atomos de carbono o un grupo cicloalifatico divalente saturado que tiene de 6 a 14 atomos de
carbono. En una realizacién particularmente preferida, R es alquileno o arileno que tiene hasta 12 atomos de
carbono o un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 14 atomos de carbono.

En una realizacion preferida, R es alquileno o arileno que tiene hasta 10 atomos de carbono o un grupo cicloalifatico
bivalente saturado que tiene de 6 a 10 &tomos de carbono.

En un significado particularmente preferido, R es un radical derivado de un diisocianato, por ejemplo de hexano 1,6-
diisocianato, 2,2,4-trimetilhexano 1,6-diisocianato, tetramdiisocianato de etileno, fenileno 1,4-diisocianato, tolueno
2,4-diisocianato, tolueno 2,6-diisocianato, m- o p-tetrametilxileno diisocianato, isoforona diisocianato o ciclohexano
1,4-diisocianato.

En un significado preferido, n es un entero de 5 a 70, particularmente preferiblemente 10 a 50, en particular 14 a 28.

En un significado preferido, 80-100%, preferiblemente 85-100%, en particular 90-100%, de los radicales R, Rz, Rz y
R4 son, independientemente uno del otro, alquilo inferior que tiene hasta 8 4tomos de carbono, particularmente
preferiblemente alquilo inferior que tiene hasta 4 &tomos de carbono, especialmente alquilo inferior que tiene hasta 2
atomos de carbono. Una realizacion particularmente preferida adicional de Ri1, Rz, Rs y R4 es metilo.

En un significado preferido, 0-20%, preferiblemente 0-15%, en particular 0-10%, de los radicales R1, Rz, Rz ¥y R4 son,
independientemente uno del otro, alquenilo inferior, no sustituido o alquilo inferior- o fenilo sustituido por alcoxi
inferior o ciano (alquilo inferior).

Arileno es preferiblemente fenileno o naftileno, que se sustituye o no se sustituye por alquilo inferior o alcoxi inferior,
en particular 1,3-fenileno, 1,4-fenileno o metil-1,4-fenileno, 1,5-naftileno o 1,8-naftileno.

Arilo es un radical aromatico carbociclico que se sustituye 0 no se sustituye por preferiblemente alquilo inferior o
alcoxi inferior. Ejemplos son fenilo, tolilo, xililo, metoxifenilo, t-butoxifenilo, naftilo y fenantrilo.

Un grupo cicloalifatico bivalente saturado es preferiblemente cicloalquileno, por ejemplo ciclohexileno o ciclohexileno
(alquileno inferior), por ejemplo ciclohexilenometileno, que se sustituye o no se sustituye por uno 0 mas grupos de
alquilo inferior, por ejemplo grupos metilo, por ejemplo trimetilciclohexilenometileno, por ejemplo el radical de
isoforona bivalente.

Para los propdsitos de la presente invencion, el término "inferior" en conexién con los radicales y compuestos, a
menos que se define otra cosa, denota, en particular, radicales o compuestos que tienen hasta 8 atomos de
carbono, preferiblemente que tienen hasta 4 &tomos de carbono.

Alquilo inferior tiene, en particular, hasta 8 atomos de carbono, preferiblemente hasta 4 atomos de carbono, y es, por
ejemplo, metilo, etilo, propilo, butilo, terc-butilo, pentilo, hexilo o isohexilo.

Alquileno tiene hasta 12 atomos de carbono y puede ser de cadena recta o ramificada. Ejemplos adecuados son
decileno, octileno, hexileno, pentileno, butileno, propileno, etileno, metileno, 2-propileno, 2-butileno, 3-pentileno, y
similares.

Alquileno inferior es alquileno que tiene hasta 8 &tomos de carbono, particularmente preferiblemente hasta 4 atomos
de carbono. Particularmente los significados preferidos de alquileno inferior son propileno, etileno y metileno.

La unidad arileno en alquilenoarileno o arilenoalquileno es preferiblemente fenileno, no sustituido o sustituido por
alquilo inferior o alcoxi inferior, y la unidad alquileno es preferiblemente alquileno inferior, tal como metileno o etileno,
en particular metileno. Estos radicales son por lo tanto preferiblemente fenilenometileno o metilenofenileno.

Alcoxi inferior tiene, en particular, hasta 8 atomos de carbono, preferiblemente hasta 4 atomos de carbono, y es, por
ejemplo, metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, terc-butoxi o hexiloxi.

Arilenoalquilenoarileno es preferiblemente fenileno(alquileno inferior)fenileno que tiene hasta 8, en particular hasta 4,
atomos de carbono en la unidad alquileno, por ejemplo fenilenoetilenofenileno o fenilenometilenofenileno.

Los macrémeros de la férmula (I) se pueden preparar mediante los procesos conocidos per se, por ejemplo como
sigue:
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En una primer etapa, un derivado de perfluoropolialquilo de la férmula (1V):
X3-(E)x-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF2)y,OCF2-Z-(E)k-X3  (IV)

en el cual X3 es -OH, -NH;, -COOH, -COCI, -NCO o -COORs, en donde -COORs es de manera general un éster
activado en el cual Rs es alquilo o arilo que se sustituye 0 no se sustituye por halégeno o ciano, y las variables Z, E,
k, x y y son como se definié6 anteriormente, se hace reaccionar preferiblemente con dos equivalentes de un radical
bifuncional de la férmula (V):

X4-R-Xs (V)

en el cual R es como se definié anteriormente y X4 es un radical funcional que es activo en el ndcleo con un X3y es
preferiblemente -OH-, -NH,;, COOH, -COCI, -COORs o -NCO; en la presencia o ausencia de un catalizador
adecuado, en donde la reaccién de X3 con X4 da un grupo Xz; después de lo cual un derivado reactivo de la férmula
(vD):

X4-R-Xo-(E)kZ-CF2-(OCF2)x-(OCF2CFy),-OCF2-Z-(E)k-X2-R-Xa (V1)

se obtiene que luego se hace reaccionar preferiblemente con dos equivalentes de un a,w-siloxano sustituido de la
férmula (VII):

ARO[
X;— Alk—Si—0—Si— Ak—X, Vi
RLA

en donde las variables R1, Rz, R3, Ra, n, X3y Alk son como se definié anteriormente, en la presencia o ausencia de
un catalizador adecuado, que da un compuesto de la formula (VII1):

X3-Sil-Xo-R-Xo-PFPE-Xo-R-X2-Sil-X3  (VIII)

en el cual PFPE es (E)x-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF2),-OCF2-Z-(E)k, Sil es el radical siloxano

]
—Alk—$i—TO—§iT-Alk—
R, R

y las otras variables son como se definié anteriormente; después de lo cual el intermedio reactivo de la férmula (VIII)
se hace reaccionar preferiblemente con dos equivalentes de un compuesto de la férmula (IXa) o (IXb):

Pi-(Y)m-L-Xs  (IXa)
P1-Y,  (IXb)
en la presencia o ausencia de un catalizador, para dar el macrémero de la férmula (1):
P1-(Y)m-(L-X1)p-Q-(X1-L)p-(Y)m-P1 (1)

en el cual Y2 es un radical funcional que es activo en el ndcleo con Xz y es preferiblemente -OH, -NH,, - COOH, -
COCI, -COORs, -CONCO o0 -NCO, y las variables son como se definié anteriormente, y en el cual X; se forma de la
reaccion de X; con X4y Y se forma de la reaccién de Y, con Xs.

Los materiales de partida de la férmula (V) para la preparacién de los éteres perfluoroalquilo se conocen y muchos
estan comercialmente disponibles. Por ejemplo, Patente Estadounidense No. 3,810,875 y Patente Europea No.
0211237 (Patente Estadounidense No. 4,746,575) describe tales compuestos. Ausimont, Italia, comercializa
dimetanoles de éter perfluoroalquilo bajo el nombre Fomblin, por ejemplo Fomblin ZDOL y Fomblin ZDOL-TX. Los
derivados Fomblin adicionales de la formula (V) que estan disponibles comercialmente, incluyen, por ejemplo,
Fomblin ZDISOC, en el cual el radical -Z-X3 en la férmula (IV) es CONH-CgHs (CH3)-NCO; Fomblin ZDEAL, en el
cual el radical Z-X3 en la formula (IV) es -COORs; y Fomblin ZDIAC, en el cual el radical -Z-X3 en la formula (I-U) es -
COOH.

Los radicales bifuncionales que tienen un patrén de sustitucion como por la formula (V) existen en grandes numeros
y estan disponibles comercialmente. Ejemplos incluyen, sin limitacién: diisocianatos, tal como isoforona diisocianato
y 2,2,4-trimetilhexano 1,6-diisocianato; dioles, tal como glicol y ciclohexano-1,2-diol; acidos dicarboxilicos, tal como
acido adipico y acido maleico; diaminas, tal como etilenodiamina y hexametilenodiamina, diésteres, tal como dietil
ftalato y dibutil malonato; derivados que contienen varios grupos funcionales, tal como 2-aminoetanol, monometil
malonato, acido glicélico, acido saliciclico, glicina y metil éster de glicina.
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Se da preferencia a derivados bifuncionales de la formula (V) que tienen diferentes reactividades independiente de la
naturaleza de sus radicales funcionales X4. En el caso de radicales idénticos X4, que se logra, por ejemplo, a través
de diferentes requerimiento estéricos en la vecindad directa de un radical X4. Ejemplos de estos son isoforona
diisocianato, 2,2,4- trimetilhexano 1,6-diisocianato y tolueno 2.4-diisocianato. La ventaja de utilizar derivados
bifuncionales de la férmula (V) de diferente reactividad es que la longitud de cadena del polimero Q (nUmero de
segmentos (a), (b) y (c)) es facilmente ajustable y controlable.

Los a,w-siloxano sustituidos de la férmula (V1) estan disponibles comercialmente de forma similar, por ejemplo a,w
— polidimetilsiloxano hidroxipropilterminado KF6001 de Shin-Etsu.

Los compuestos novedosos se pueden preparar en la presencia o ausencia de un disolvente. Es ventajoso utilizar
un disolvente sustancialmente inerte, es decir, uno que no participa en la reaccion. Ejemplos adecuados de estos
son éteres, tal como tetrahidrofurano (THF), dietil éter, dietilenglicol dimetil éter o dioxano, hidrocarburos
halogenados, tal como cloroformo o cloruro de metileno, disolventes apréticos bipolares, tal como acetonitrilo,
acetona, dimetilformamida (DMF) o dimetil sulféxido (DMSO), hidrocarburos, tal como hexano, éter petréleo, tolueno
o xileno, y adicionalmente piridina o N-metilmorfolino.

En la preparacibn de compuestos novedosos, los reactivos se emplean ventajosamente en cantidades
estequiométricas. La temperatura de la reaccion puede ser, por ejemplo, de -30°C a 150°C, preferiblemente de 0° a
temperatura ambiente. Los tiempos de reaccion estan en el rango de aproximadamente 15 minutos a 7 dias,
preferiblemente aproximadamente 12 horas. Si es necesario, la reaccion se lleva a cabo bajo argén o nitrégeno
como gas protector. En reacciones que forman uretano, se agrega ventajosamente un catalizador adecuado, por
ejemplo, dibutiltin dilaurato (DBTDL).

El Material "B" actual adicionalmente se relaciona con un polimero que comprende un producto para la
polimerizacion de por lo menos un compuesto de la formula (I) como se definié anteriormente vy, si se desea, por lo
menos un comonémero vinilico (a). En una composicion preferida de un copolimero novedoso, la proporcién en peso
de a compuesto de la formula (I) esta en el rango de 100 a 0.5%, en particular en el rango de 80 a 10%,
preferiblemente en el rango de 70 a 30%, con base en el polimero total.

En un polimero preferido que comprende un producto para la polimerizaciéon de por lo menos un compuesto de la
férmula (1), el comonémero (a) esta ausente y el polimero es un homopolimero.

Un comondmero (a) presente en el polimero novedoso puede ser hidrofilico o hidr6fobo o una mezcla de los
mismos. Los comondémeros adecuados son, en particular, aquellos que se utilizan usualmente en la produccion de
lentes de contacto y materiales biomédicos. Un comondmero hidréfobo (a) se toma por mediar un monémero que da
tipicamente un homopolimero que es insoluble en agua y puede absorber menos de 10% en peso de agua.
Analogamente, un comonomero hidrofilico (a) se toma por mediar un monémero que da tipicamente un
homopolimero que es soluble en agua o puede absorber por lo menos 10% en peso de agua. Los comondmeros
hidréfobos adecuados (a) son, sin limitacion, alquil C;-Cis y cicloalquil Cs3-Cig acrilatos y metacrilatos,
alquilacrilamidas C3-Cig y -metacrilamidas, acrilonitrilo, metacrilonitrilo, vinilalcanoatos C;-Cig, alquenos C3-Cgs,
haloalquenos C»-Css, estireno, (alquilo inferior)-estireno, vinil éteres de alquilo inferior, perfluoroalquil acrilatos C,-Cig
y metacrilatos y acrilatos y metacrilatos parcialmente fluorinados de manera correspondiente,
perfluoroalquiletiltiocarbonilaminoetil C3-Ci» acrilatos y metacrilatos, acriloxi- y metacriloxialquilsiloxanos, N-
vinilcarbazol, ésteres alquilo C1-C1» de 4cido maleico, acido fumarico, acido itanico, 4cido mesaconico y similares.

Se da preferencia, por ejemplo, a acrilonitrilo, alquil ésteres C1-C4 de acidos carboxilicos vinilicamente insaturados
gue tienen de 3 a 5 atomos de carbono o ésteres de vinilo de acidos carboxilicos que tienen hasta 5 atomos de
carbono.

Ejemplos de comondmeros hidréfobos adecuados (a) son metil acrilato, etil acrilato, propil acrilato, isopropil acrilato,
ciclohexil acrilato, 2-etilhexil acrilato, metil metacrilato, etil metacrilato, propil metacrilato, butil acrilato, vinil acetato,
vinil propionato, vinil butirato, vinil valerato, estireno, cloropreno, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, acrilonitrilo, 1-
buteno, butadieno, metacrilonitrilo, viniltolueno, etil éter vinilo, perfluorohexiletiltiocarbonilaminoetil metacrilato,
isobomil metacrilato, trifluoroetil metacrilato, hexafluoroisopropil metacrilato, hexafluorobutil metacrilato, tris-
trimetilsililoxisililpropil metacrilato (TRIS), 3-metacriloxi propilpentametildisiloxano y
bis(metacriloxipropil)tetrametildisiloxano.

Ejemplos preferidos de comondmeros hidréfobos (a) son metil metacrilato, TRIS y acrilonitrilo.

Los comonémero hidrofilicos adecuados (a) son, sin estar en una lista exhaustiva, alquil acrilatos y metacrilatos
inferiores sustituidos por hidroxilo, acrilamida, metacrilamida, (alquilo inferior)acrilamidas y -metacrilamidas, acrilatos
y metacrilatos etoxilados, (alquilo inferior)acrilamidas sustituidas por hidroxilo y -metacrilamidas, vinil éteres de
alquilo inferior sustituidos por hidroxilo, vinilsulfonato de sodio, estirenosulfonato de sodio, acido 2-acrilamido-2-
metilpropanosulfénico, N-vinilpirrol, N-vinil-2-pirrolidona, 2-viniloxazolina, 2-vinil-4,4’-dialquiloxazolin-5-ona, 2- y 4-
vinilpiridina, acidos carboxilicos vinilicamente insaturados que tienen de un total de 3 a 5 atomos de carbono,
amino(alquilo inferior)- (en donde el término "amino" también incluye amonio cuaternario), mono(alquilamino
inferior)(alquilo inferior) y di(alquilamino inferior)(alquilo inferior) acrilatos y metacrilatos, alcohol alilo y similares. Se
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da preferencia, por ejemplo, a N-vinil-2-pirrolidona, acrilamida, metacrilamida, alquil acrilatos y metacrilatos inferiores
sustituidos por hidroxilo, (alquilo inferior)acrilamidas sustituidas por hidroxi y -metacrilamidas y acidos carboxilicos
vinilicamente insaturados que tienen de un total de 3 a 5 &tomos de carbono.

Ejemplos de comondémeros hidrofilicos adecuados (a) son hidroxietii metacrilato (HEMA), hidroxietil acrilato,
hidroxipropil acrilato, clorhidrato de trimetilamonio 2-hidroxi propilmetacrilato (Blemer® QA, por ejemplo de Aceite de
Nippon), dimetilaminoetil metacrilato (DMAEMA), dimetilaminoetiimetacrilamida, acrilamida, metacrilamida, N,N-
dimetilacrilamida (DMA), alcohol alilo, vinilpiridina, glicerol metacrilato, N-(1,1-dimetil-3-oxobutil) acrilamida, N-vinil-2-
pirrolidona (NVP), acido acrilico, acido metacrilico y similares.

Los comondmero hidrofilicos preferidos (a) son clorhidrato de trimetilamonio 2-hidroxi propilmetacrilato, 2-hidroxietil
metacrilato, dimetilaminoetil metacrilato, clorhidrato de trimetilamonio 2-hidroxipropilmetacrilato, N,N-
dimetilacrilamida y N-vinil-2-pirrolidona.

Los polimeros novedosos se sintetizan en una forma conocida per se a partir de los monémeros correspondientes
(el término mondémero aqui también que incluye un macrémero de acuerdo con la definicion de la formula (1))
mediante una reaccién de polimerizacion acostumbrada para la persona experta en la técnica. Usualmente, una
mezcla de los mondmeros mencionados anteriormente se calienta con la adicién de un formador de radical libre.
Ejemplos de tales formadores de radical libre son azoisobutironitrilo (AIBN), peroxodisulfato de potasio, dibenzoil
peroxido, peréxido de hidrogeno y percarbonato de sodio. Si, por ejemplo, dichos compuestos se calientan, los
radicales libres se forman con homdlisis, y luego se pueden iniciar, por ejemplo, para polimerizacion.

Una reaccion de polimerizacion se puede llevar a cabo particularmente preferiblemente utilizando un fotoiniciador.
En este caso, se utiliza el término fotopolimerizacion. En la fotopolimerizacion, es apropiado agregar un fotoiniciador
que puede iniciar la polimerizacion del radical libre y/o la reticulacion al utilizar luz. Ejemplos de estos son
acostumbrados para la persona experta en la técnica; los fotoiniciadors adecuados son, en particular, metil éter
benzoina, 1-hidroxiciclohexilfenil cetona, los productos de Darocur y Irgacur, preferiblemente Darocur® 1173 y
Irgacur® 2959. También son adecuados fotoiniciadores reactivos, que se pueden incorporar, por ejemplo, en un
macrémero, o se pueden utilizar como un comonomero especifico (a). Ejemplos de estos se dan en la Patente
Europea No. 0632329. La fotopolimerizacion luego se puede iniciar mediante radiacion actinica, por ejemplo luz, en
particular luz UV que tiene una longitud de onda adecuada. Los requerimientos espectrales pueden, si es necesario,
ser controlados apropiadamente mediante la adiciéon de fotosensibilizadores adecuados.

Una polimerizacion se puede llevar a cabo en la presencia o ausencia de un disolvente. Los disolventes adecuados
son en principio todos los disolventes que disuelven los mondmeros utilizados, por ejemplo agua, alcoholes, tal
como alcanoles inferiores, por ejemplo etanol o metanol, adicionalmente carboxamidas, tal como dimetilformamida,
disolventes aproticos dipolares, tal como dimetil sulféxido o metil etil cetona, cetonas, por ejemplo acetona o
ciclohexanona, hidrocarburos, por ejemplo tolueno, éteres, por ejemplo THF, dimetoxietano o dioxano, hidrocarburos
halogenados, por ejemplo tricloroetano, y también mezclas de los disolventes adecuados, por ejemplo mezclas de
agua y un alcohol, por ejemplo una mezcla agua/etanol o agua/metanol.

Una red de polimero, si se desea, se puede reforzar mediante la adicion de un agente de reticulacién, por ejemplo
un comondémero poliinsaturado (b). En este caso, se utiliza el término polimeros reticulados. La invencién, por lo
tanto, adicionalmente se relaciona con un polimero reticulado que comprende el producto de la polimerizacién de un
macrémero de la férmula (1), si se desea con por lo menos un comondémero vinilico (a) y con por lo menos un
comonomero (b).

Ejemplos de comondmeros tipicos (b) son alil (met)acrilato, alquilenglicol inferior di(met)acrilato, poli(alquileno
inferior) glicol di(met)acrilato, alquileno inferior di(met)acrilato, divinil éter, divinil sulfona, di- y trivinilbenceno,
trimetilolpropano  tri(met)acrilato, pentaeritritol  tetra(met)acrilato, bisfenol A di(met)acrilato, metilenobis
(met)acrilamida, trialilo ftalato y dialilo ftalato.

La cantidad de comonémero (b) utilizada se expresa en una proporcion en peso con base en el polimero total y esta
en el rango de 20 a 0.05%, en particular en el rango de 10 a 0.1 %, preferiblemente en el rango de 2 a 0.1 %.

3. Material "C"

Los polimeros de material "C" se forman al polimerizar los macromeros que contienen grupos hidroxilo libres. Se
describen los macrémeros que se construyen, por ejemplo, de un polisiloxano alquilatado con amino que se deriva
con por lo menos un componente poliol que contiene una cadena lateral polimerizable insaturada. Los polimeros se
pueden preparar en una parte de los macréomeros de acuerdo con la invencion mediante homopolimerizacion. Los
macrémeros mencionados adicionalmente se pueden mezclar y polimerizar con uno o mas comondémeros hidréfobos
y/o hidréfobos. Una propiedad especial de los macrémeros de acuerdo con la invencién es que ellos funcionan como
el elemento que controla la separacion de microfase entre los componentes hidréfobos e hidrofilicos seleccionados
en un producto final reticulado. La separacion de microbase hidrofilico/hidréfobo esta en la region de menos de
300nm. Los macrémeros se reticulan preferiblemente en los limites de fase entre, por ejemplo, un comonémero de
acrilato en una parte y una cadena lateral polimerizable insaturada de los polioles unidos a polisiloxano en otra parte,
mediante enlaces covalentes y adicionalmente mediante interacciones fisicas reversibles, por ejemplo puentes de
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hidrégeno. Estos se forman, por ejemplo, mediante numerosos grupos amida o uretano. La fase de siloxano
continua que existe en la fase compuesta tiene el efecto de producir una permeabilidad sorprendentemente alta al
oxigeno.

La actual realizacién de la invencion se relaciona con un macrémero que comprende por lo menos un segmento de
la férmula (1):

—a—Z—b—

o

en la cual
(a) es un segmento de polisiloxano,
(b) es un segmento de poliol que contiene por lo menos 4 4tomos C,
Z es un segmento (C) o un grupo Xi,
(c) se define como X2-R-Xz, en donde
R es un radical bivalente de un compuesto organico que tiene hasta 20 atomos C y
cada Xz independientemente del otro es un radical bivalente que contiene por lo menos un grupo carbonilo,
X1 se define como Xz, y
(d) es un radical de la formula (I1):
Xa-L-(Y)e-P1 (1)
en el cual
P1 es un grupo que se puede polimerizar por los radicales libres;
Y y X3z independientemente uno del otro son un radical bivalente que contiene por lo menos un grupo carbonilo;
kesOol;y
L es un enlace o un radical divalente que tiene hasta 20 &tomos C de un compuesto organico.

Un segmento de polisiloxano (a) se deriva de un compuesto de la formula (l11):

| B
R—S$i—TO—Si-R, (i
Rl R

en el cual
n es un entero de 5 a 500;

99.8-25% de los radicales Ri, Rz, R3, R4, Rs y Rg independientemente uno del otro son alquilo y 0.2-75% de los
radicales Ri, Rz, R3, R4, Rs y Re independientemente uno del otro sin parcialmente alquilo fluorinado, aminoalquilo,
alguenilo, arilo, cianoalquilo, alk-NH-alk-NH. o alk-(OCH3)m-(OCH,),-ORy,

R~ es hidrégeno o alquilo inferior, alk es alquileno, y

m y p independientemente uno del otro son un entero de 0 a 10, una molécula que contiene por lo menos un grupo
amino o hidroxilo primario.

Los grupos alquilenoxi -(OCH2CH2)m y -(OCHz), en el siloxano de la férmula (Ill) se distribuyen aleatoriamente en un
ligando alk-(OCH2CH2)m-(OCH2),-OR7 0 se distribuyen como blogues en una cadena.

Un segmento de polisiloxano (a) se liga a un total de 1-50 veces, preferiblemente 2-30 veces, y en particular 4-10
veces, por medio de un grupo Z con un segmento (b) u otro segmento (a), Z en una secuencia "a-Z-a" siempre que
sea un segmento (c). El sitio de ligado en un segmento (a) con un grupo Z es un grupo amino o hidroxilo reducido
por un hidrégeno.
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En una realizacién preferida, un segmento de polisiloxano se deriva de a compuesto de la formula (1) en el cual el
radicales Ri1, Rz, Rs, R4, Rs ¥ Rg son un total de 1-50 veces, mas preferiblemente 2-30 veces, y en particular 4-10
veces, independientemente terminalmente o pendientemente aminoalquilo o hidroxialquilo, las otras variables son
como se definié anteriormente.

En una realizacion preferida, un segmento de polisiloxano se deriva de un compuesto de la férmula (Ill) en la cual
95-29% de los radicales R1, Rz, R3, R4, Rs Y Rg independientemente uno del otro son alquilo y 5-71% de los radicales
R1, Rz, R3, R4, Rs y Rg independientemente uno del otro son parcialmente alquilo fluorinado, aminoalquilo, alquenilo,
arilo, cianoalquilo, alk-NH-alk-NH. o alk-(OCH>CH2)m-(OCH2p-ORy7, y en la cual las variables son como se definié
anteriormente.

En un significado preferido, n es un entero de 5 a 400, mas preferiblemente 10 a 250 y particularmente
preferiblemente 12 a 125.

En un significado preferido, los dos radicales terminales R1 y Rs son aminoalquilo o hidroxialquilo, las otras variables
son como se definié anteriormente.

En otro significado preferido, los radicales R4 y Rs son 1-50 veces, mas preferiblemente 2-30 veces y en particular 4-
10 veces pendientemente aminoalquilo o hidroxialquilo y las otras variables son como se definié anteriormente.

En otro significado preferido, el radicales R1, Rz, R3, R4, Rs y Rg son un total de 1-50 veces, mas preferiblemente 2-
30 veces y en particular 4-10 veces, independientemente terminalmente y pendientemente aminoalquilo o
hidroxialquilo y las otras variables son como se defini6 anteriormente.

Si Z es X1, X1 es un grupo bivalente que contiene por lo menos un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo mencionado
se flanquea en cualquier forma, si es apropiado, mediante -O-, -CONH-, -NHCO- o0 -NH-.

Ejemplos de grupos bivalentes Z son tipicamente carbonilos, ésteres, amidas, uretanos, ureas o carbonatos.
X1 es preferiblemente un grupo éster, amida, uretano o urea, en particular un grupo éster o amida.

Xz se define en la misma forma como X; y es preferiblemente un grupo éster, amida, uretano, carbonato o urea, mas
preferiblemente un grupo éster, amida, uretano o urea y en particular un grupo amida, uretano o urea.

Si Z en la formula (1) es X1, un segmento de poliol b se entiende preferiblemente que significa derivados poliol de un
carbohidrato, carbohidrato monolactona o carbohidrato dilactona. Un carbohidrato se entiende que significa un
mono-, di-, tri-, tetra-, oligo- o polisacarido. Un carbohidrato lactona se entiende que significa la lactona de un &cido
alddnico o urdnico. Un &cido aldénico o urénico es, por ejemplo, un acido carboxilico formado mediante la oxidacion
de un mono-, di-, tri-, tetra-, oligo- o polisacarido. Ejemplos de lactosas de acido alddnico son gluconolactona,
galactonolactona, lactobionolactona o maltoheptaonolactona; ejemplos de lactosas de &cido urénico son lactona de
acido glucorénico, lactona de acido manurénico o lactona de acido idurénico. Un ejemplo de un carbohidrato
dilactona es D-glucaro-1,4:6,3-dilactona.

Un carbohidrato lactona reacciona, por ejemplo, con un grupo amino primario o un grupo hidroxilo del segmento (a)
para formar una amida convalente o enlace de éster del tipo X;. Tales enlaces son constituyentes de una realizacion
preferida adicional de los macrémeros de acuerdo con la invencion. Tales macromeros tienen una distribucion
alterna de los segmentos del tipo (a) y (b) que se interrumpen por Xj.

Esta realizacién de la invencién preferiblemente se relaciona con un macrémero de la férmula (1V):

a—X-I—

a—o

)

en la cual las variables son como se definié anteriormente.

Una realizacion de la invencion adicionalmente preferiblemente se relaciona con un macrémero de acuerdo con la
férmula (V):

a—tX—b)q

(@ W)

en el cual el segmento de polisiloxano (a) contiene ligandos g pendientes,

Xxes0,102,
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g tiene un valor numérico promedio de 1-20, preferiblemente 1-10, y en particular 1-5, y los segmentos (b) en un
macrémero de acuerdo con la formula (V) se ligan en total (por molécula) con hasta 20, preferiblemente con hasta
15, y en particular con hasta 6 segmentos polimerizables (d).

Una realizacion de la invencion adicionalmente preferiblemente se relaciona con un macrémero de acuerdo con la
férmula (VI):

—ta—Xy—Dbig-

(e Vi)

en el cual esta presente una secuencia lineal,
xes 0,102,

g tiene un valor numérico promedio de 1-20, preferiblemente 1-10, y en particular 1-5, y los segmentos (b) en un
macrémero de acuerdo con la férmula (VI) se ligan en total (por molécula) con hasta 20, preferiblemente con hasta
15, y en particular con hasta 6 segmentos polimerizables (d).

Una realizacion de la invencion adicionalmente se relaciona muy preferiblemente con un macrémero de acuerdo con
la formula (VI1):

(d)y (@

| l

b— X{—a—X;—b

(d)x (d)x (V")

enlacual xes 0, 10 2,y el numero promedio de segmentos (d) por molécula de la formula (VII) esté preferiblemente
en el rango de 2 a 5, y muy preferiblemente esté en el rango de 3 a 4.

Un segmento de poliol (b) se deriva de un poliol que no lleva el grupo lactona si el grupo Z es un segmento (c).
Ejemplos de tales polioles son un 1,2-poliol, por ejemplo los monosacaridos reducidos, por ejemplo manitol, glucitol,
sorbitol o iditol, un 1,3-poliol, por ejemplo alcohol polivinilo (PVA), que se deriva de polivinil acetato completamente o
parcialmente hidrolizado, y adicionalmente telémeros PVA de Terminal amino, aminopolioles, aminociclodextrinas,
aminomono-, -di-, -tri-, -oligo- o -polisacaridos o derivados ciclodextrina, por ejemplo hidroxipropilciclodextrina. Un
carbohidrato dilactona mencionado anteriormente se puede hacer reaccionar, por ejemplo, con preferiblemente 2
equivalentes de un telomero PVA de terminal amino para dar un macrémero poliol que lleva, en la parte central, los
derivados del compuesto de carbohidrato de la dilactona. Tales polioles de esta composicion se entienden de forma
similar que son un poliol adecuado.

Como se ilustra en la férmula (I), un segmento (b) lleva por lo menos un segmento polimerizable vinilico (d), un
enlace de un segmento (d) por medio del radical bivalente X3 en un grupo amino o hidroxilo, de un segmento (b),
reducido por un atomo de hidrégeno a ser destinado.

Un segmento polimerizable vinilico (d) se incorpora terminalmente o pendientemente preferiblemente 1-20 veces,
mas preferiblemente 2-15 veces, y en particular 2-6 veces, por molécula de macrémero de acuerdo con la invencion.

Un segmento polimerizable vinilico (d) se incorpora terminalmente y también pendientemente segln se desee (como
una mezcla de terminal/pendiente) preferiblemente 1-20 veces, més preferiblemente 2-15 veces y en particular 2-6
veces, por molécula de macromero de acuerdo con la invencion.

Un grupo Pi1 que se puede polimerizar por los radicales libres es, por ejemplo, alquenilo, alqueniloarilo o
algueniloarilenoalquilo que tiene hasta 20 atomos C. Ejemplos de alquenilo son vinilo, alilo, 1-propen-2-ilo, 1-buten-
2- 0 -3- 0 -4-ilo, 2-buten-3-ilo y los isémeros de pentenilo, hexenilo, octenilo, decenilo o undecenilo. Ejemplos de
algueniloarilo son vinilfenilo, vinilnaftilo o alilfenilo. Un ejemplo de alqueniloarilenoalquilo es vinilbencilo.

P1 es preferiblemente alquenilo o alqueniloarilo que tiene hasta 12 atomos C, mas preferiblemente alquenilo que
tiene hasta 8 atomos C y en particular alquenilo que tiene hasta 4 atomos C.

L es preferiblemente alquileno, arileno, un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 20 atomos de
carbono, arilenoalquileno, alquilenoarileno, alquilenoarilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno. En un significado
preferido, L adicionalmente es preferiblemente un enlace.

En un significado preferido, L es un radical divalente que tiene hasta 12 atomos C, y mas preferiblemente un radical
divalente que tiene hasta 8 atomos C. En un significado preferido, L adicionalmente es alquileno o arileno que tiene
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hasta 12 atomos C. Un significado muy preferido de L es alquileno inferior, en particular alquileno inferior que tiene
hasta 4 atomos C.

Y es preferiblemente un grupo carbonilo, éster, amida o uretano, en particular un grupo carbonilo, éster o amida, y
muy preferiblemente un grupo carbonilo.

En otro significado preferido, Y esta ausente, es decir, k es 0.

En un significado preferido, X3 es un grupo uretano, urea, éster, amida o carbonato, mas preferiblemente un grupo
uretano, urea, éster o amida, y en particular un grupo uretano o urea.

Un segmento polimerizable vinilico (d) se deriva, por ejemplo, de acido acrilico, acido metacrilico, cloruro
metacriloilo, 2-isocianatoetil metacrilato (IEM), alil isocianato, vinil isocianato, los isocianatos vinilbencilo isoméricos o
aductos de hidroxietil metacrilato (HEMA) y 2,4-tolileno diisocianato (TDI) o isoforona diisocianato (IPDI), en
particular el aducto 1:1.

La invencion adicionalmente preferiblemente se relaciona con un macrémero en el cual un segmento (d) se
incorpora terminalmente o pendientemente o como una mezcla de terminal/pendiente 5 veces. La invencién
adicionalmente preferiblemente se relaciona con un macromero en el cual un segmento (d) se incorpora
terminalmente 5 veces.

El diradical R es, por ejemplo, alquileno, arileno, alquilenoarileno, arilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno que tiene
hasta 20 atomos de carbono, un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 20 atomos de carbono o
cicloalquilenoalquilenocicloalquileno que tiene de 7 a 20 atomos de carbono.

En un significado preferido, R es alquileno, arileno, alquilenoarileno, arilenoalquileno o arilenoalquilenoarileno que
tiene hasta 14 &tomos de carbono o un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 14 &tomos de
carbono.

En un significado preferido, R es alquileno, arileno, alquilenoarileno o arilenoalquileno que tiene hasta 14 dtomos de
carbono, o un grupo cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 14 4tomos de carbono. En un significado
preferido, R es alquileno o arileno que tiene hasta 12 atomos de carbono, o un grupo cicloalifatico bivalente saturado
gue tiene de 6 a 14 atomos de carbono.

En un significado preferido, R es alquileno o arileno que tiene hasta 10 atomos de carbono, o es un grupo
cicloalifatico bivalente saturado que tiene de 6 a 10 atomos de carbono.

En un significado muy preferido de, un segmento (c) se deriva de un diisocianato, por ejemplo de hexano 1,6-
diisocianato, 2,2,4-trimetilhexano 1,6-diisocianato, tetramdiisocianato de etileno, fenileno 1,4-diisocianato, tolueno
2,4-diisocianato, tolueno 2,6-diisocianato, m- o p-tetrametilxileno diisocianato, isoforona diisocianato o ciclohexano
1,4-diisocianato.

Una realizacion preferida del segmento (c) adicionalmente se deriva de un diisocianato en el cual los grupos
isocianato tienen diferentes reactividades. Se influencia la reactividad diferente, en particular, mediante los
requerimientos espaciales y/o la densidad de electrén en la vecindad de un grupo isocianato.

El peso molecular promedio de un macromero de acuerdo con la invencion esta preferiblemente en el rango de
aproximadamente 300 a aproximadamente 30,000, muy preferiblemente en el rango de aproximadamente 500 a
aproximadamente 20,000, mas preferiblemente en el rango de aproximadamente 800 a aproximadamente 12,000, y
particularmente preferiblemente en el rango de aproximadamente 1000 a aproximadamente 10,000.

Una realizacion preferida del macrémero tiene una secuencia de segmento de la formula (VII1):
b-Z-a-{c-a}-(Z-b). (VIII)

en la cual r es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particular de 1 a 3;

tes 00 1,y preferiblemente 1,

una cadena lineal (c-a) la cual se puede o no terminar mediante un segmento (b) estd presente (t=1); y las
preferencias anteriores aplican al nUmero total de segmentos (d), que se unen preferiblemente a un segmento (b).

Una realizacién preferida del macrémero tiene una secuencia de segmento de la formula (1X):
b-Z-a-{c-a-(Z-b)}r (IX)

en la cual la secuencia (c-a)-(Z-b): se cuelga pendientemente r veces en el segmento (a) y se puede 0 no terminar
mediante un segmento (b);

r es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particular de 1 a 3;
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tes0o0 1,y es preferiblemente 1;
Z es un segmento (C) o un grupo Xi; y

Las preferencias anteriores aplican al ndmero total de segmentos (d), que se vinculan preferiblemente a un
segmento (b).

Otra realizacién preferida del macrémero tiene una secuencia de segmento de la férmula (X):
b-c-{a-c}s-B  (X)

en la cual s es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particular de 1 a 3;

B es un segmento (a) o (b); y

las anteriores preferencias aplican al numero de segmentos (d), que se vinculan a un segmento (b).

Otra realizacion preferida del macromero tiene una secuencia de segmento de la férmula (XI):
B-(c-b)s-Z-a-(b);  (XI)

en la cual las estructuras son lineales,

s es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particular de 1 a 3;

B es un segmento (a) o (b);

tesOol,y

las anteriores preferencias aplican al nimero de segmentos (d), que se vinculan a un segmento (b).

La relacion del numero de segmentos (a) y (b) en un macrémero de acuerdo con la realizacion del Material "C" de la
invencion esta preferiblemente en un rango de (a):(b)=3:4, 2:3, 1:2, 1:1, 1:3 0 1:4.

La suma total de segmentos (a) y (b) o, en donde sea apropiado, (a) y (b) y (c) esta en un rango de 2 a 50,
preferiblemente 3 a 30, y en particular en el rango de 3 a 12.

Alquilo tiene hasta 20 4&tomos de carbono y puede ser de cadena recta o ramificada. Ejemplos adecuados incluyen
dodecilo, octilo, hexilo, pentilo, butilo, propilo, etilo, metilo, 2-propilo, 2-butilo o 3-pentilo.

Arileno es preferiblemente fenileno o naftileno, que se sustituye o no se sustituye por alquilo inferior o alcoxi inferior,
en particular 1,3-fenileno, 1,4-fenileno o metil-1,4-fenileno; o 1,5-naftileno o 1,8-naftileno.

Arilo es un radical aroméatico carbociclico, que se sustituye o no se sustituye por preferiblemente alquilo inferior o
alcoxi inferior. Ejemplos son fenilo, toluilo, xililo, metoxifenilo, t-butoxifenilo, naftilo o fenantrilo.

Un grupo cicloalifatico bivalente saturado es preferiblemente cicloalquileno, por ejemplo ciclohexileno o
ciclohexileno- alquileno inferior, por ejemplo ciclohexilenometileno, que se sustituye 0 no se sustituye por uno 0 mas
grupos de alquilo inferior, por ejemplo grupos metilo, por ejemplo trimetilciclohexilenometileno, por ejemplo el radical
de isoforona bivalente.

El término "inferior" en el contexto de esta invencién en conexion con los radicales y compuestos, a menos que se
define ofra cosa, significa, en particular, radicales o compuestos que tienen hasta 8 atomos de carbono,
preferiblemente que tienen hasta 4 &tomos de carbono.

Alquilo inferior tiene, en particular, hasta 8 atomos de carbono, preferiblemente hasta 4 atomos de carbono, y es, por
ejemplo, metilo, etilo, propilo, butilo, terc-butilo, pentilo, hexilo o isohexilo.

Alquileno tiene hasta 12 atomos de carbono y puede ser de cadena recta o ramificada. Ejemplos adecuados
incluyen decileno, octileno, hexileno, pentileno, butileno, propileno, etileno, metileno, 2-propileno, 2-butileno o 3-
pentileno.

Alquileno inferior es alquileno que tiene hasta 8, y particularmente preferiblemente que tiene hasta 4 atomos de
carbono. Particularmente ejemplos preferidos de alquilenos inferiores son propileno, etileno y metileno.

La unidad arileno de alquilenoarileno o arilenoalquileno es preferiblemente fenileno, que se sustituye o no se
sustituye por alquilo inferior o alcoxi inferior, y la unidad alquileno de esta es preferiblemente alquileno inferior, tal
como metileno o etileno, en particular metileno. Tales radicales son por lo tanto preferiblemente fenilenometileno o
metilenofenileno.
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Alcoxi inferior tiene, en particular, hasta 8 atomos de carbono, preferiblemente hasta 4 &tomos de carbono, y es, por
ejemplo, metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, terc-butoxi o hexiloxi.

Alquilo parcialmente fluorinado se entiende que significa alquilo en el cual hasta 90%, preferiblemente hasta 70%, y
en particular hasta 50%, de los hidrégenos se reemplazan por fldor.

Arilenoalquilenoarileno es preferiblemente fenileno-alquileno inferior-fenileno que tiene hasta 8, y en particular que
tiene hasta 4 atomos de carbono en la wunidad alquileno, por ejemplo fenilenotilenofenileno o
fenilenometilenofenileno.

A monosacarido en el contexto de la presente invencion se entiende que significa una aldopentosa, aldohexosa,
aldotetrosa, cetopentosa o cetohexosa.

Ejemplos de una aldopentosa son D-ribosa, D-arabinosa, D-xilosa o D-liosa; ejemplos de una aldohexosa son D-
allosa, D-altrosa, D-glucosa, D-manosa, D-gulosa, D-idosa, D-galactosa, D-talosa, L-fucosa o L-ramnosa; ejemplos
de una cetopentosa son D-ribulosa o D-xilulosa; ejemplos de una terrosa son D-eritrosa o treosa; y ejemplos de una
cetohexosa son D-psicosa, D-fructosa, D-sorbosa o D-tagatosa. Ejemplos de un disacarido son trehalosa, maltosa,
somaltosa, celobiosa, gentiobiosa, sacarosa, lactosa, chitobiosa, N,N-diacetilchitobiosa, palatinosa o sacarosa. Se
pueden mencionar rafinosa, panosa o maltotriosa como un ejemplo de un trisacarido. Ejemplos de un oligosacarido
son maltotetraosa, maltohexaosa, chitoheptaosa y adicionalmente oligosacéridos ciclicos, tal como ciclodextrinas.

Las ciclodextrinas contienen 6 a 8 unidades idénticas de o-1,4-glucosa. Algunos ejemplos son a-, 3-, y-ciclodextrina,
derivados de tales ciclodextrinas, por ejemplo hidroxipropilciclodextrinas, y ciclodextrinas ramificadas.

Los macrémeros de acuerdo con esta realizacion de la invencidon se pueden preparar mediante los procesos
conocidos per se, por ejemplo como sigue.

En una primera etapa, un polisiloxano que contiene por lo menos un grupo hidroxialquino o amino primario se hace
reaccionar con un carbohidrato lactona, un enlace de amida o éster que se forma y un compuesto de la formula
(Xlla) o (XIIb) que se forma:

(a-Z-b)qg (Xlla)
a-(Z-b)q (Xlb)

en la cual las variables son como se definié anteriormente y Z es un grupo X1, después de lo cual el compuesto (XII)
se hace reaccionar con un compuesto polimerizable insaturado de la férmula (XIII):

XaL-(Y)-P1  (XIII)

en la cual X4 es un grupo que es activo en el nicleo con un grupo hidroxilo o amino del segmento (b), un grupo Xz de
un segmento (d) de acuerdo con la férmula (ll) se forma de tal una reaccion, en donde X4 es preferiblemente -
COOH, -COORj, -COCI 0 -NCO,

en la cual Ryg es alquilo, o es arilo que se sustituye 0 no se sustituye por alquilo inferior o alcoxi inferior, y las otras
variables son como se definié anteriormente, después de lo cual se forma un macromero de acuerdo con la férmula
(IV)o (V)

a——Xy—b a——-(-x1—--—b)q

d (d)x

en la cual se incorporan los segmentos (d) terminalmente o pendientemente.

Otro proceso parte de un polisiloxano (a) que contiene grupos hidroxialquilo o amino primarios terminales y se hace
reaccionar con un carbohidrato dilactona para formar las estructuras lineales de la formula (X1V):

(XIv)

en la cual las variables son como se definié y prefirid anteriormente, después de lo cual un compuesto de la férmula
(XIV) se hace reaccionar con un compuesto de la férmula (XIlIl) andlogamente al proceso anterior para dar un
macrémero de la férmula (VI):
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v

en la cual las variables son como se definié y prefirié anteriormente.

Otro proceso parte de un polisiloxano (a) que contiene grupos hidroxialquilo o amino de terminal primario y se hace
reaccionar inicialmente con un compuesto bifuncional de la formula (XV):

Xa-R-Xa  (XV)

en la cual X4 es un grupo que es activo en el nicleo con un grupo hidroxilo o amino del segmento (a), un grupo X, de
un segmento (c) se forma de tal una reaccién, en donde X4 es preferiblemente -COOH, -COORj,, -COCI 0 -NCO, en
la cual Ry es alquilo, o arilo que se sustituye 0 no se sustituye por alquilo inferior o alcoxi inferior, y R es como se
definié anteriormente, después de lo cual este intermedio se hace reaccionar con un poliol que no lleva lactona que
da un compuesto de la férmula (XVI):

b-c-{a-c}s-b  (XVI)

en la cual las variables son como se definié y prefirié6 anteriormente, después de lo cual el compuesto de la férmula
(XVI) se hace reaccionar con un compuesto de la formula (XIll) para dar un macrémero de la formula (X):

b-c-{a-c}s-B (X)
en la cual s es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particular de 1 a 3;

B es un segmento (a) o (b); y las preferencias anteriores aplican al nimero de segmentos (d) que se vinculan a un
segmento (b).

Otro proceso parte de un compuesto bifuncional de la formula (XV):
X4-R-X4 (XV)

que se hace reaccionar con un exceso de polisiloxano (a) para dar una secuencia -a-(c-a)-, en la cual aplican los
anteriores significados, después de lo cual, en una segunda etapa, el intermedio se hace reaccionar con un poliol
que no lleva lactona para dar un compuesto de la formula (XVII):

b-Z-a-{c-a}-Z-b (XVII)

después de lo cual el compuesto (XVII) se hace reaccionar con el compuesto (XIll) para dar un macromero de la
férmula (VIII):

b-z-a-{c-a}(Z-b). (VIII)

en la cual r es un entero de 1 a 10, preferiblemente de 1 a 7, y en particularde 1 a 3; tes 0 0 1, y es preferiblemente
1; en la cual esta presente una cadena lineal (c-a), que se puede o no se puede terminar por un segmento (b) (t=1);
y las preferencias anteriores aplican al ndmero total de segmentos (d), que se vinculan preferiblemente a un
segmento (b).

Otro proceso parte de un carbohidrato lactona que se hace reaccionar en una primera etapa con un compuesto de la
férmula (XIIl), se retiene la funcién de la lactona, después de lo cual el intermedio se hace reaccionar con un
polisiloxano que contiene por lo menos un amino o hidroxilo para dar un compuesto de la formula (IV) o (V):

o

T X,— {iv) a—t x1_'_ T}q v
(d)y

o

en la cual q es tipicamente 1 0 2, y en el cual los anteriores significados y preferencias aplican de otra forma, y los
segmentos (d) se incorporan terminalmente o pendientemente .

La actual realizacion de la invencion adicionalmente se relaciona con los intermedios que son novedosos y que
ocurren durante la sintesis de los macrémeros de acuerdo con la invencion.

La invencion por lo tanto adicionalmente se relaciona con un compuesto de la formula (Xlla):
(a-Z-b)g (Xlla)
en la cual g es mayor de 1,
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(a) se deriva de un polisiloxano como se define por la férmula (I) anterior y

(b) se deriva de un carbohidrato dilactona.

Una realizaciéon de la invencién adicionalmente se relaciona con un compuesto de la férmula (XlIb):
a-(Z-b)q (Xlb)

en la cual Z, (b) y g son como se definié y prefirié6 anteriormente, pero con la condicién que un segmento (a) se
deriva de un compuesto de la formula (I11):

Fe|
R—Si—TO—Si1-R,
Ry Rl

99.8 - 25% de los radicales Ri, Rz, R3, R4, Rs ¥ Re independientemente uno del otro son alquilo y 0.2 - 75 % de los
radicales R1, Rz, R3, R4, Rs ¥y Rg independientemente uno del otro son alquilo parcialmente fluorinado, aminoalquilo,
alquenilo, arilo, cianoalquilo, alk-NH-AIk-NH2 o alk-(OCH2CH2)m-(OCH,)p-OR7 en el cual R7 es hidrégeno o alquilo
inferioro, alk es alquileno y m y p independientemente uno del otro son un entero de 0 a 10, una molécula que
contiene por lo menos un grupo amino o hidroxilo primario y por lo menos un grupo alquilo parcialmente fluorinado.

o

en el cual n es un entero de 5 a 500;

La invencion adicionalmente se relaciona con un compuesto de la férmula (XVI):
b-c-{a-c}s-b (XVI)

en la cual un segmento (b) se deriva de un poliol que no lleva lactona y las otras variables son como se definié y
prefirié anteriormente.

Una realizacion de la invencion adicionalmente se relaciona con un compuesto de la formula (XVII):
b-Z-a-{c-a}-Z-b (XVII)

en la cual un segmento (b) se deriva de un poliol que no lleva lactona y las otras variables son como se definié y
prefirié anteriormente.

Un siloxano (a) que contiene por lo menos un grupo hidroxilo o amino primario es, por ejemplo, comercialmente
obtenible. Ejemplos son KF-6002, KF-8003, X-22-161C (Shin Etsu) o GP4 (Genesee). Otros siloxanos se pueden
sintetizar con la ayuda de los procesos publicados.

Un poliol (b) requerido para sintesis es como una regla comercialmente obtenible. Ejemplos son gluconolactona o
lactobionolactona. De otra forma, ellos se pueden sintetizar con la ayuda de un proceso publicado.

Los compuestos de acuerdo con la invencion se pueden preparar en la presencia o ausencia de un disolvente. Se
utiliza ventajosamente un disolvente que es mayormente inerte, es decir, no participa en la reaccion. Ejemplos
adecuados de estos son éteres, tal como tetrahidrofurano (THF), 1,2-dimetoxietano, dietilenglicol dimetil éter o
dioxano, hidrocarburos halogenados, tal como cloroformo o cloruro de metileno, disolventes aproticos bipolares, tal
como acetonitrilo, acetona, dimetilformamida (DMF) o dimetil sulféxido (DMSO), hidrocarburos, tal como tolueno o
xileno, y adicionalmente piridina o N-metilmorfolino.

Los reactivos se emplean ventajosamente en cantidades estequiométricas para la preparacion de los compuestos de
acuerdo con la invencion. La temperatura de la reaccién puede ser, por ejemplo, de -30°C a 150°C. El rango de 0°C
a 40°C es un rango de temperatura preferido. Los tiempos de reaccién aqui estan en el rango de aproximadamente
15 minutos a 7 dias, preferiblemente en la region de aproximadamente 12 horas. Si es necesario, la reaccion se
lleva a cabo bajo argén o nitrogeno como un gas inerte. Un catalizador adecuado se agrega ventajosamente para
reacciones que forma uretano, por ejemplo dibutiltin dilaurato (DBTDL).

La presente invencion adicionalmente se relaciona con un polimero que comprende un producto de polimerizacion
de por lo menos un macrémero de acuerdo con la invencién como se definié anteriormente y, si es apropiado, por lo
menos un comondmero vinilico (a).

La composicion preferida de un polimero de acuerdo con la invencion comprende un contenido en peso, con
respecto al polimero total, de un macréomero de acuerdo con la invencion en el rango de 100 a 0.5%, en particular en
el rango de 80 a 10%, y preferiblemente en el rango de 70 a 30%.

En un polimero preferido que comprende un producto de polimerizaciéon de por lo menos un macréomero de acuerdo
con la invencion, el comonémero (a) esta ausente y el polimero es preferiblemente un homopolimero.
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Un comonémero (a) que se contiene en un polimero de acuerdo con la invencion puede ser hidrofilico o hidréfobo o
una mezcla de ambos. Los comonémeros adecuados incluyen, en particular, aquellos que se utilizan usualmente
para la preparacion de lentes de contacto y materiales biomédicos.

Un comondémero hidréfobo (a) se entiende que significa monémeros que dan tipicamente, como un homopolimero,
polimeros que son insolubles en agua y pueden absorber menos de 10% en peso de agua.

Analogamente, un comonémero hidrofilico (a) se entiende que significa un monémero que da tipicamente, como un
homopolimero, un polimero que es soluble en agua o que puede absorber por lo menos 10% en peso de agua.

Los comonémeros hidréfobos adecuados (a) incluyen, sin ser exhaustiva esta lista, alquilo C;-Cjs y cicloalquil C3-Cig
acrilatos y metacrilatos, alquilacrilamidas Cs-Cig y -metacrilamidas, acrilonitrilo, metacrilonitrilo, vinilalcanoatos C;-
Cis, alquenos C,-Cis, haloalquenos C,-Cig, estireno, alquilo inferior estireno, vinil éteres de alquilo inferior,
perfluoroalquil acrilatos C,-Cio y metacrilatos o acrilatos y metacrilatos parcialmente fluorinados de manera
correspondiente, perfluoroalquil-etil-tiocarbonilaminoetil acrilatos y metacrilatos Cs-Ci2, acriloxi- y metacriloxi-
alquilsiloxanos, N-vinilcarbazol y ésteres alquilo C;-C1» de &cido maleico, 4cido fumarico, 4cido itanico, acido
mesaconico y similares. Los comonémeros preferidos son, por ejemplo, acrilonitrilo, alquil ésteres C1-C4 de &cidos
carboxilicos vinilicamente insaturados que tienen de 3 a 5 atomos de carbono, o ésteres de vinilo de &cidos
carboxilicos que tiene hasta 5 atomos de carbono.

Ejemplos de comon6émeros hidréfobos adecuados (a) incluyen metil acrilato, etil acrilato, propil acrilato, isopropil
acrilato, isobutil acrilato (IBA), isooctil acrilato (OA), isodecil acrilato (DA), ciclohexil acrilato, 2-etilhexil acrilato (EHA),
metil metacrilato, etil metacrilato, propil metacrilato, butil acrilato, vinil acetato, vinilo propionato, vinilo butirato, vinilo
valerato, estireno, cloropreno, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, acrilonitrilo, 1-buteno, butadieno,
metacrilonitrilo, vinilo tolueno, etil éter vinilo, perfluorohexiletiltiocarbonilaminoetil metacrilato, isobornil metacrilato,
trifluoroetil metacrilato, hexafluoroisopropil metacrilato, hexafluorobutilo (met)acrilato (HFBMA y HFBA), tris-
trimetilsililoxi-silil-propil  metacrilato  (TRIS), 3-metacriloxipropilpentametildisiloxano y  bis(metacriloxipropil)
tetrametildisiloxano.

Ejemplos preferidos de comondmeros hidréfobos (a) son metil metacrilato, IBA, HFBA, HFBMA, OA, EHA, DA, TRIS
y acrilonitrilo.

Los comon6meros hidrofilicos adecuados (a) incluyen, sin ser esta lista exhaustiva, alquil acrilatos y metacrilatos
inferiores sustituidos por hidroxilo, acrilamida, metacrilamida, alquil acrilamidas y -metacrilamidas inferiores, acrilatos
y metacrilatos etoxilados, hidroxil- alquilacrilamidas y —metacrilamidas inferiores sustituidas, vinil éteres de alquilo
inferior sustituidos por hidroxilo, vinilsulfonato de sodio, estirenosulfonato de sodio, acido 2-acrilamido-2-
metilpropanosulfénico, N-vinilpirrol, N-vinil-2-pirrolidona, 2-viniloxazolina, 2-vinil-4,4’-dialquiloxazolin-5-ona, 2- y 4-
vinilpiridina, &cidos carboxilicos vinilicamente insaturados que tienen de un total de 3 a 5 &tomos de carbono, amino-
alquilo inferior (en donde el término "amino” también incluye amonio cuaternario), mono-alquilamino inferior-alquilo
inferior y di-alquilamino inferior-alquilo inferior acrilatos y metacrilatos, alcohol alilo y similares. Los comonémeros
preferidos son, por ejemplo, N-vinil-2-pirrolidona, acrilamida, metacrilamida, alquil acrilatos y metacrilatos inferiores
sustituidos por hidroxilo, hidroxil-alquilo inferior de acrilamidas y metacrilamidas sustituidas y &cidos carboxilicos
vinilicamente insaturados que tiene de un total de 3 a 5 atomos de carbono.

Ejemplos de comondmeros hidrofilicos adecuados (a) incluyen hidroxietil metacrilato (HEMA), hidroxietil acrilato,
hidroxipropil acrilato, clorhidrato de trimetilamonio-2-hidroxipropil metacrilato (Blemer®QA, por ejemplo de Aceite de
Nippon), dimetilaminoetil metacrilato (DMAEMA), dimetilaminoetilo metacrilamida, acrilamida, metacrilamida, N,N-
dimetilacrilamida (DMA), alcohol alilo, vinilpiridina, glicerol metacrilato, N-(1,1-dimetil-3- oxobutil)acrilamida, N-vinil-2-
pirrolidona (NVP), acido acrilico, acido metacrilico y similares.

Los comondémeros hidrofilicos preferidos (a) son 2-hidroxietil metacrilato, dimetilaminoetil metacrilato, clorhidrato de
trimetilamonio-2-hidroxipropil metacrilato, N,N-dimetilacrilamida y N-vinil-2-pirrolidona.

Los polimeros de acuerdo con la invencion se construyen en una forma conocida per se a partir de los monémeros
correspondientes (el término mondmeros aqui también incluyen un macrémero de acuerdo con la invencion)
mediante una reaccion de polimerizacién con la cual el experto esta familiarizado. Usualmente, una mezcla de los
mondmeros mencionados anteriormente se calienta, con la adicion de un agente que forma los radicales libres. Tal
un agente que forma los radicales libres es, por ejemplo, azoisobutironitrilo (AIBN), peroxodisulfato de potasio,
dibenzoilo peréxido, perdxido de hidrogeno o percarbonato de sodio. Si se calientan los compuestos mencionados,
por ejemplo, luego se forman los radicales libres, mediante homdlisis, y luego, por ejemplo, se puede iniciar una
polimerizacion.

Una reaccién de polimerizacion se puede llevar a cabo particularmente preferiblemente utilizando un fotoiniciador.
Fotopolimerizacion es el término utilizado en este caso. Para la fotopolimerizacion, un fotoiniciador que puede iniciar
la polimerizacion del radical libre y/o se agrega adecuadamente la reticulaciéon mediante el uso de luz. Ejemplos de
esto son familiares para el experto, y especificamente, los fotoiniciadores adecuados son benzoin metil éter, 1-
hidroxiciclohexil fenil cetona y los tipos Darocur y Irgacur, preferiblemente Darocur 1173® y Darocur 2959®. Los
fotoiniciadores reactivos que se pueden incorporar, por ejemplo, en un macrémero o que se pueden utilizar como un
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comondémero especial (a) también son adecuados. Ejemplos de estos se encuentran en la EP 632 329. La
fotopolimerizacién luego se puede activar mediante radiacion actinica, por ejemplo luz, en particular luz UV de una
longitud de onda adecuada. Los requerimientos espectrales se pueden controlar de acuerdo con lo anterior, si es
apropiado, mediante la adicion de fotosensibilizadores adecuados.

La polimerizacion se puede llevar a cabo en la presencia o ausencia de un disolvente. Los disolventes adecuados
son en principio todos los disolventes que disuelven los monémeros utilizado, por ejemplo agua, alcoholes, tal como
alcanoles inferiores, por ejemplo etanol o metanol, y adicionalmente amidas de &cido carboxilico, tal como
dimetilformamida, disolventes aproéticos dipolares, tal como dimetil sulféxido o metil etil cetona, cetonas, por ejemplo
acetona o ciclohexanona, hidrocarburos, por ejemplo tolueno, éteres, por ejemplo THF, dimetoxietano o dioxano, y
hidrocarburos halogenados, por ejemplo tricloroetano, y también mezclas de los disolventes adecuados, por ejemplo
mezclas de agua con un alcohol, por ejemplo una mezcla de agua/ etanol o una mezcla de agua/metanol.

Si es apropiado, una red de polimero se puede intensificar mediante la adicion de un agente de reticulacién asi
llamado, por ejemplo un comondmero poliinsaturado (b). La invencién adicionalmente se relaciona con un polimero
que comprende el producto de polimerizacién de un macromero de acuerdo con la invencién con, si es apropiado,
por lo menos un comonémero vinilico (a) y con por lo menos un comonémero (b).

Ejemplos de comondmeros tipicos (b) son, por ejemplo, alil(met)acrilato, alquilenglicol inferior di(met)acrilato, poli
alquilenglicol inferior di(met)acrilato, alquileno inferior di(met)acrilato, divinil éter, divinil sulfona, di- o trivinilbenceno,
trimetilolpropano trilmet)acrilato, pentaeritritol tetra(met)acrilato, bisfenol A di(met)acrilato,
metilenobis(met)acrilamida, trialil ftalato o dialil ftalato.

La cantidad de comondmero (b) utilizada expresa el contenido en peso con respecto al polimero total y esta en el
rango de 20 a 0.05 %, en particular en el rango de 10 a 0.1 %, y preferiblemente en el rango de 2 a 0.1 %. 4.

"Material D"

Otra realizacién ventajosa de la presente invencién se relaciona con el uso de un macrémero que contiene siloxano
que se forma de un poli(dialquilsiloxano) dialcoxialcanol que tiene de la siguiente estructura:

‘i‘s T:r
Ho—n1on2-—-T| OTi RyOR,—OH
R
Rg | Pal,

en donde n es un entero de aproximadamente 5 a aproximadamente 500, preferiblemente aproximadamente 20 a
200, més preferiblemente aproximadamente 20 a 100; el radicales Ri1, Rz, R3, y R4, independientemente uno del otro,
son alquileno inferior, preferiblemente alquileno C1-Cs, mas preferiblemente alquileno C;-Cs, en donde en una
realizacién preferida, el nimero total de &tomos de carbono en R; y Rz 0 en Rz y R4 es mayor de 4; y Rs, Rg, R7, Y Rs
son, independientemente uno del otro, alquilo inferior, preferiblemente alquilo C1-Cs, més preferiblemente alquilo Cs-
Ca.

La estructura general del macromero de Material D sigue:
ACRILATE - LINK - ALK - O - ALK - PDAS - ALK - O - ALK - LINK - ACRILATE

en donde el ACRILATE se selecciona de acrilatos y metacrilatos; LINK se selecciona de enlaces de uretanos y
diuretano, ALK - O - ALK es como se definid anteriormente (R1-O-Rz 0 R3-O-R4), y PDAS es un poli(dialquilsiloxano).

Por ejemplo, se puede preparar un macrémero de Material D al hacer reaccionar isoforona diisocianato, 2-hidroxietil
(met)acrilato y un poli(dialquilsiloxano) dialcoxialcanol en la presencia de un catalizador.

Un macrémero de Material D preferido se puede preparar al hacer reaccionar exceso ligero de isocianatoalquil
metacrilato, especialmente isocianatoetii metacrilato (IEM), con un poli(dialquilsiloxano) dialcoxialcanol,
preferiblemente poli(dimetilsiloxano) dipropoxietanol, en la presencia de un catalizador, especialmente un catalizador
organotina tal como dibutiltin dilaurato (DBTL). La estructura resultante primaria es como sigue:

el T
R,m-—-R1OFI2-—TI OTI RyOR—Ry00
Re | Ral,

en donde Rioo Y R0 S€ definen como sigue:
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Rioo:

Rago:
Rio E Oﬂ Ryo
Hy,G—C—C—0—Rg—NCO~— —OCN—-Ry;— ﬂ—C=CH2
}

en donde Ro y Ri1 son alquileno; preferiblemente Ci-¢ alquileno, mas preferiblemente etileno; y Rio y Ri2 son metilo
o hidrégeno.

La mezcla de prepolimero "Material D" se puede formar al mezclar el macrémero que contiene siloxano mencionado
anteriormente con uno o0 mas monémero hidrofilicos y un termoiniciador o un fotoiniciador tal como Darocur® 1173.
Un disolvente, tal como hexanol, se agrega preferiblemente para homogenizar la mezcla. Preferiblemente, se agrega
una cantidad apropiada de TRIS para el modulo de elasticidad inferior en un nivel deseado. EI monémero o
mondémeros permeables a los iones se pueden seleccionar de cualquiera de los mondmeros hidrofilicos o
permeables a los iones mencionados anteriormente. Preferiblemente, el mondmero permeable a los iones se
selecciona del grupo que consiste de acrilatos, metacrilatos, acrilamidas, metacrilamidas y mezclas de los mismos.
Mas preferiblemente, los mondémeros permeables a los iones se seleccionan de dimetilacrilamida (DMA) y acido
metacrilico (MAA).

Una mezcla de prepolimero preferida "Material D", en los porcentajes en peso con base en el peso de mezcla total,
incluye aproximadamente 35 a 60% de macrémero de Material D; aproximadamente 6 a 25% de TRIS;
aproximadamente 15 a 35% de mondmero permeable a los iones; aproximadamente 0.1 a 1% de fotoiniciador; y
aproximadamente 10 a 20% de disolvente. Una mezcla de prepolimero més preferida "Material D", en los
porcentajes en peso con base en el peso de mezcla total, incluye los siguientes: aproximadamente 40 a 55% de
macrémero de Material D; aproximadamente 8 a 16% de TRIS; aproximadamente 20 a 30% de dimetilacrilamida;
aproximadamente 0.2 a 2% de acido metacrilico; aproximadamente 0.1 a 1% de fotoiniciador; y aproximadamente
10 a 20% de disolvente. Una mezcla de prepolimero particularmente preferida "Material D", en los porcentajes en
peso con base en el total en peso de la mezcla, incluye los siguientes: aproximadamente 44 a 50% de macrémero
de Material D; aproximadamente 10 a 12% de TRIS; aproximadamente 22 a 26% de dimetilacrilamida;
aproximadamente 0 a 1% de &cido metacrilico; aproximadamente 0.2 a 0.6% de fotoiniciador; y aproximadamente
10 a 20% de disolvente.

La mezcla de prepolimero se puede formar en los lentes y otros dispositivos oftdlmicos mediante cualquiera de un
namero de técnicas conocidas en el arte y descritas aqui. Preferiblemente, la mezcla de prepolimero se transporta
en una mitad concava de un molde de lente, la mitad del molde convexo se empata con la mitad del molde concavo,
y se aplica una cantidad apropiada de radiacién para iniciar la polimerizacion. Aunque se prefiere radiacion
ultravioleta (UV), también se puede utilizar un ndmero de otras fuentes de energia conocidas en la técnica y
descritas aqui.

Los lentes oftdlmicos de Material D son preferiblemente un producto de polimerizacion de los siguientes
componentes macroméricos y monomeéricos, con base en el peso total del material polimerizable:

(a) aproximadamente 45 a aproximadamente 65 por ciento de macrémero de Material D;
(b) aproximadamente 5 a aproximadamente 25 por ciento de TRIS; y
(c) aproximadamente 20 a aproximadamente 40 por ciento de mondémero permeable a los iones.

Los lentes oftdlmicos de Material D son mas preferiblemente un producto de polimerizacién de los siguientes
componentes macroméricos y monomeéricos, con base en el peso total del material polimerizable:

(a) aproximadamente 50 a aproximadamente 60 por ciento de macrémero de Material D;
(b) aproximadamente 10 a aproximadamente 20 por ciento de TRIS; y
(c) aproximadamente 25 a aproximadamente 35 por ciento de monémero permeable a los iones.

En una realizacion preferida, los lentes oftalmicos de Material D son un producto de polimerizacion de los siguientes
componentes macroméricos y monomeéricos, con base en el peso total del material polimerizable:

(a) aproximadamente 50 a aproximadamente 60 por ciento de macrémero de Material D;
(b) aproximadamente 10 a aproximadamente 20 por ciento de TRIS;
(c) aproximadamente 25 a aproximadamente 35 por ciento de DMA; y

(d) hasta aproximadamente 2 por ciento de MAA.
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En otra realizacién preferida, se utiliza aproximadamente 0.2 a 1.0 por ciento en peso de MAA, junto con los
componentes (a), (b), y (c) en las cantidades citadas anteriormente.

ll. SUPERFICIES OFTALMICAMENTE COMPATIBLES

Los lentes oftalmicos de la presente invencion tienen una superficie que es biocompatible con el tejido ocular y los
fluidos oculares durante el periodo de contacto extendido deseado. En una realizacion preferida, los lentes
oftalmicos de la presente invencion incluyen un material de nicleo, como se definioé anteriormente, que se rodea, por
lo menos en parte, mediante una superficie que es mas hidrofilica y lip6foba que el material de nucleo. Una
superficie hidrofilica es deseable con el fin de mejorar la compatibilidad de los lentes con el tejido ocular y el fluido
lagrimal. Cuando se incrementa la hidrofilicidad de la superficie, se reduce tipicamente la atraccion indeseable y la
adherencia de los lipidos y la materia proteinacena. Existen factores diferentes a la hidrofilicidad de la superficie, tal
como la respuesta inmunolégica, que puede contribuir a depositar la acumulacion en los lentes. La deposiciéon de
lipidos y la materia proteinicea origina neblina en los lentes, reduciendo por lo tanto la claridad visual. Los depdésitos
proteinaceos también pueden originar otros problemas, tal como irritacion en el ojo. Después de periodos extendidos
de uso intermitente o continuo, los lentes se pueden remover del ojo para limpieza, es decir, remocion del depésito.
Por lo tanto, se incrementa la hidrofilicidad de la superficie, y las reducciones concomitantes en los depdésitos de la
materia bioldgica, que permite el tiempo de uso incrementado.

"Procesos de tratamiento de superficie”, como se utiliza aqui, se refiere a procesos para hacer una superficie mas
oftdlmicamente compatible, en la cual, por medio de contacto con un vapor o liquido, y/o por medio de la aplicacion
de una fuente de energia (1) se aplica un recubrimiento a la superficie de un articulo, (2) se absorben las especies
quimicas dentro de la superficie de un articulo, (3) se altera la naturaleza quimica (por ejemplo, carga electrostéatica)
de los grupos quimicos en la superficie de un articulo, o (4) las propiedades de la superficie de un articulo se
modifican de otra forma.

Existe una variedad de métodos descritos en la técnica para hacer una superficie de un material hidrofilico. Por
ejemplo, los lentes se pueden cubrir con una capa de un material polimérico hidrofilico. Alternativamente, los grupos
hidrofilicos se pueden injertar en la superficie de los lentes, produciendo por lo tanto la monocapa de material
hidrofilico. Estos procesos de recubrimiento o injerto se pueden afectar por un numero de procesos, que incluye sin
limitacion, exponer los lentes a gas de plasma o sumergir los lentes en una solucibn monomérica en condiciones
apropiadas.

Otro conjunto de métodos para alterar las propiedades de la superficie de un lente involucra tratamiento antes de
polimerizacion para formar los lentes. Por ejemplo, el molde se puede tratar con un plasma (es decir, un gas
ionizado), una carga eléctrica estatica, irradiacion, u otra fuente de energia, que origina por lo tanto la mezcla de
prepolimerizacion inmediatamente adyacente a la superficie del molde para diferir en la composicion del ndcleo de la
mezcla de prepolimerizacion.

Una clase preferida de procesos de tratamiento de superficie son procesos de plasma, en los cuales se aplica un
gas ionizado a la superficie de un articulo. Los gases de plasma y las condiciones de procesamiento se describen
mas completamente en la Patente Estadounidense Nos. 4,312,575 y 4,632,844, que se incorporan aqui como
referencia. El gas de plasma es preferiblemente una mezcla de alcanos inferiores y nitrdgeno, oxigeno o un gas
inerte.

En una realizacién preferida, los lentes son plasma tratado en la presencia de una mezcla de (a) un alcano Ci-6 y (b)
un gas seleccionado del grupo que consiste de nitrégeno, argon, oxigeno, y mezclas de los mismos. En una
realizacién mas preferida, los lentes son plasma tratado en la presencia de una mezcla de metano y aire.

IV. UTILIDAD
A. Lentes oftalmicos

Los polimeros novedosos o polimeros reticulados se pueden convertir en moldes oftalmicos en una forma conocida
en la técnica, en particular en lentes de contacto, por ejemplo al llevar a cabo la fotopolimerizacion o la
fotoreticulaciéon de los polimeros novedosos en un molde para lentes de contacto adecuado. Ejemplos de moldes
oftdlmicos novedosos, en adicion a los lentes de contacto, incluyen sin limitacion, lentes de contacto para correccién
de la vision, lentes de contacto para la modificacion del color del ojo, dispositivos de suministro de farmaco oftalmico,
dispositivos de curacién de heridas oftalmicos, y similares.

B. Lentes de contacto

Una realizacion especifica de la invencién se dirige a los lentes de contacto que comprenden esencialmente un
polimero novedoso o red polimérica. Tales lentes de contacto tienen un rango de propiedades extremadamente
ventajosas e inusuales. Entre estas propiedades estan, por ejemplo, su excelente compatibilidad con la cérnea
humana (si es necesario después del tratamiento de superficie adecuado (recubrimiento)) y con el fluido lagrimal,
que es con base en una relacion balanceada entre el contenido de agua y la permeabilidad al agua, la permeabilidad
al oxigeno y las propiedades de absorcion y mecanicas. Este balance de propiedades deseables resulta en mayor
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comodidad y la ausencia de la irritacién y los efectos alérgicos. Obedeciendo a sus propiedades de permeabilidad
favorables con respecto a varias sales, nutrientes, agua y otros componentes diversos del fluido lagrimal y gases
(CO2 y 0Oy), los lentes de contacto novedosos no tienen efecto, o virtualmente no afectan, en los procesos
metabdlicos naturales en la cérnea. En contraste a muchos otros lentes de contacto que contienen siloxano, los
presentes lentes para uso extendido innovadores tienen propiedades mecanicas y quimicas y permeabilidad a los
iones suficiente para evitar el efecto de unién indeseado. Adicionalmente, los lentes de contacto novedosos tienen
alta estabilidad dimensional y vida (til.

Se puede enfatizar que este balance de propiedades, especialmente la alta permeabilidad a los iones en
combinacién con la alta permeabilidad al oxigeno, que es clave para producir lentes de contacto para uso extendido
verdaderos. Se requiere la permeabilidad al oxigeno para evitar la inflamacion de la cérnea, reduciendo por lo tanto
el dafio ocular y la incomodidad del usuario durante periodos de uso extendido. La alta permeabilidad a los iones
permite a los lentes moverse en el ojo de tal manera que la salud de la cérnea no se altera sustancialmente y la
comodidad para el usuario es aceptable durante un periodo extendido, contacto continuo con el tejido ocular y los
fluidos oculares.

Los lentes de contacto para uso extendido preferidos de la presente invencion son aquellos que son comodos
durante el periodo de uso extendido. Si el didmetro de los lentes es muy pequefio, los parpados no cubriran
cualquier porcion de los lentes cuando se abre el ojo. Asi, los parpados tendran contacto con el borde de los lentes
cada vez que se cierra el parpado. Esta interaccion repetida de los lentes con el parpado tipicamente origina
irritacion, incomodidad del usuario, y mala posicién de los lentes. De acuerdo con lo anterior, los didmetros de los
lentes de contacto preferidos son aquellos que son suficientes de minimizar mayormente la interaccion de los lentes
con el parpado y la irritacion asociada. Preferiblemente, los lentes de contacto tienen un didmetro de
aproximadamente 12 a aproximadamente 16 milimetros, mas preferiblemente aproximadamente 13 a 15 mm, y més
preferiblemente aproximadamente 13.5 a 14.8 mm.

V. METODOS DE USO COMO LENTES PARA USO EXTENDIDO

Los lentes oftadlmicos descritos anteriormente tienen especial utilidad como lentes de contacto para uso extendido.
Los lentes de contacto que tienen suficientes indices de transmisién de oxigeno y agua de la superficie interna
(curva base) a la superficie externa (curva frontal) se puede utilizar continuamente durante largos periodos de tiempo
sin la inflamacion sustancial de la cérnea o la incomodidad del usuario. EI método de uso incluye (a) aplicar los
lentes al ojo y (b) permitir a los lentes permanecer en contacto intimo con el ojo y los fluidos lagrimales durante un
periodo de por lo menos 24 horas sin impacto adverso sustancial en la salud de la cornea o la comodidad para el
usuario.

Un método preferido incluye las etapas adicionales de (c) remover los lentes del ambiente ocular; (d) tratar los lentes
(es decir, desinfectar o limpiar los lentes); (e) re-aplicar los lentes al ojo; y (f) permitir a los lentes permanecer en
contacto intimo con el ojo y los fluidos lagrimales durante un periodo de por lo menos 24 horas adicionales su
impacto adverso sustancial en la salud de la cérnea o la comodidad para el usuario.

En una realizacién preferida, los lentes se llevan durante un periodo continuo de por lo menos cuatro (4) dias sin
inflamacién sustancial de la cérnea o incomodidad del usuario. En otra realizacion preferida, los lentes se llevan
durante un periodo continuo de por lo menos siete (7) dias sin inflamacién sustancial de la cérnea o incomodidad del
usuario. En otra realizacién preferida, los lentes se llevan durante un periodo continuo de por lo menos 14 dias sin
inflamacién sustancial de la cornea o incomodidad del usuario. En todavia otra realizacion preferida, los lentes se
llevan durante un periodo continuo de por lo menos 30 dias sin inflamacion sustancial de la cérnea o incomodidad
del usuario

VI. METODOS DE FABRICACION

Los lentes oftdlmicos se pueden fabricar, de manera general, al mezclar vigorosamente los materiales polimerizables
permeables a los iones o permeables al oxigeno, aplicar una cantidad apropiada a la mezcla a una cavidad de
molde para lente, e iniciar la polimerizacion. Los fotoiniciadores, tal como aquellos fotoiniciadores comercialmente
disponibles descritos anteriormente, se pueden agregar a la mezcla de prepolimerizacién para ayudar a inicial la
polimerizacion. La polimerizacion se puede iniciar mediante un numero de técnicas bien conocidas, que,
dependiendo del material polimerizable, pueden incluir la aplicacion de radiacién tal como microondas, térmicas,
rayos e y ultravioleta. Un método preferido para iniciar la polimerizacién es mediante la aplicacion de radiacion
ultravioleta.

Se ha descubierto que la permeabilidad al agua y/o a los iones de algunos materiales de nicleo mencionados
anteriormente se puede incrementar al iniciar y completar la polimerizacion en una atmosfera que es
sustancialmente libre de oxigeno. Los gases adecuados que estan disponibles comercialmente facilmente incluyen,
sin limitacién, nitrégeno y dioxido de carbono. Asi, en una realizacion preferida, los materiales polimerizables
permeables a los iones y permeables al oxigeno se polimerizan en una atmosfera que tiene de menos de
aproximadamente 10000 ppm oxigeno. Mas preferiblemente, la atmésfera que rodea el material polimerizable
contiene menos de aproximadamente 1000 ppm oxigeno. Aun mas preferiblemente, la atmoésfera circundante
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contiene menos de aproximadamente 100 ppm oxigeno, aunque el contenido de oxigeno mas preferido es menos de
aproximadamente 20 ppm.

En la realizacion mencionada anteriormente, la mezcla de prepolimero se puede desgasificar antes de la
prepolimerizacion. El desgasificado se puede llevar a cabo mediante un nimero de técnicas conocidas en el arte.
Otra técnica para desgasificacion de la mezcla de prepolimero involucra el uso de una serie de etapas de
congelamiento y descongelamiento que se repiten hasta que se alcanza la concentracién de gas apropiada en la
mezcla de prepolimero. Este método de congelamiento/descongelamiento involucra congelar la mezcla de
prepolimero hasta que se solidifica la mezcla aplicar vacio a la mezcla de prepolimero solidificada, discontinuar el
vacio, y descongelar la mezcla de prepolimero hasta que la mezcla esta de nuevo en forma liquida. Mientras que
esta técnica de desgasificacion es ventajosa en un escenario de laboratorio, otras técnicas de desgasificacion
conocidas en la técnica pueden ser mas ventajosas para los procesos de fabricacion de lentes comerciales.

Alternativamente, la atmdsfera que rodea el molde de los lentes puede incluir oxigeno, bajo ciertas condiciones. Por
ejemplo, si la mitad del molde de los lentes sella adecuadamente uno al otro y el material de molde de los lentes
tiene un indice menor de la permeabilidad al oxigeno (por ejemplo, polipropileno), es posible polimerizar una mezcla
de prepolimero desgasificada en un molde que rodea mediante aire ambiente sin alcanzar las concentraciones de
oxigeno del prepolimero suficientemente altas para reducir sustancialmente la permeabilidad al agua o a los iones
de los lentes finales. Asi, en otra realizacion preferida de moldeo de lado doble, los lentes se forman mediante las
siguientes etapas: (1) la mezcla de prepolimero se desgasifica, (2) la mitad del molde de los lentes se llena con la
mezcla de prepolimero, (3) las mitades del molde se sellan uno al otro, y (4) la polimerizacion se inicia para formar
los lentes, en donde las mitades del molde de los lentes se forman de un material que tiene de una baja
permeabilidad al oxigeno y las etapas (2)-(4) puede ocurrir en la presencia o ausencia de oxigeno. En esta
realizacién, se prefiere que los moldes de los lentes se almacenen en una atmodsfera libre de oxigeno
sustancialmente inerte, por ejemplo, nitrégeno o diéxido de carbono, antes de uso.

Una caracteristica esencial de los métodos de fabricacion de los presentes lentes innovadores es que un balance de
alta permeabilidad al oxigeno y alta permeabilidad a los iones. Las técnicas y condiciones de fabricacién que
resultan inferiores a la permeabilidad al oxigeno o a los niveles de permeabilidad a los iones suficientes para
mantener la buena salud de la cornea y el movimiento en el ojo durante periodos de uso extendido son inaceptables
para producir los lentes de contacto innovadores para uso extendido de la presente invencion.

Preferiblemente, el método de fabricacién produce un lente de contacto que tiene de un Dk/t de por lo menos 70
barrerss/mm y un Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de por lo menos 0.2 x 10°® cmzlseg. Mas
preferiblemente, el método de fabricacion produce un lente de contacto que tiene de un Dk/t de por lo menos 75
barrers/mm y un Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de por o menos 0.3 x 10°® cmzlseg. El método de
fabricacion preferiblemente proporciona un lente de contacto que tiene de un Dk/t de por lo menos 87 barrers/mm y
un Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de por lo menos 0.4 x 10° cmzlseg.

La descripcion previa permitird a una persona medianamente experta en la técnica practicar la invencion. Con el fin
de permitir mejor al lector entender las realizaciones especificas y sus ventajas, se sugiere la referencia a los
siguientes ejemplos. Sin embargo, los siguientes ejemplos no se deben leer para limitar el alcance de la invencién.

Los ejemplos A-D estan dispuestos de acuerdo con los materiales definidos anteriormente. Asi, los Ejemplos A-1, A-
2, etc. se relacionan con el Material "A" como se definid anteriormente, los Ejemplos B-1, B-2, etc. se relacionan con
el Material "B" como se defini6 anteriormente, los Ejemplos C-1, C-2, etc. se relacionan con el Material "C", y los
Ejemplos D-1, D-2, etc. se relacionan con el Material "D". Las temperaturas se indican en grados Celsius a menos
que se especifique otra cosa.

Los Ejemplos E, F y G estan dirigidos a demostrar una correlacién entre el movimiento en el ojo y el Coeficiente de
Permeabilidad a los lones lonoton, el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux, y el Coeficiente de
Permeabilidad Hidrodell Water, respectivamente.

EJEMPLO A-1

Un macrémero de polisiloxano se prepara al hacer reaccionar, a temperatura ambiente (aproximadamente 21 °C), un
equivalente molar (aproximadamente 100 gramos) de poli(dimetilsiloxano) dialcanol (Shin Etsu Chemical Co., Tokyo,
Japon) que tiene de los grupos finales hidroxietil propoxi con 2 mol equivalentes (aproximadamente 21.2 gramos) de
isoforona diisocianato (Aldrich Chemical Co., Milwaukee, Wisconsin) en la presencia de aproximadamente 0.2
gramos de catalizador de dibutiltin dilaurato (Pfaltz & Bauer, Inc., Aguabury, Connecticut). Después de
aproximadamente 48 horas el tiempo de reaccién, 2.02 mol equivalentes (aproximadamente 38.7 gramos) de
poli(etilenglicol) ("PEG", aproximadamente 610 g/mol Mn, Dow Chemical Corp., Midland, MI) y aproximadamente
0.17 gramos de dibutiltin dilaurato (aproximadamente 0.43% en peso PEG) se agregan a 80 gramos del producto de
reaccion de la etapa anterior. Se agrega suficiente cloroformo (Aldrich Chemical Co.) a la mezcla para hacer la
mezcla homogénea. La mezcla se agita a temperatura ambiente durante aproximadamente 15 horas. Luego, la
mezcla se agita durante aproximadamente 8 horas a una temperatura de aproximadamente 44 a 48°C, la
temperatura se mantiene sustancialmente constante mediante un bafio de aceite circundante. El cloroformo luego se
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evapora, con el fin de lograr una concentracion final de aproximadamente 50% en peso de sdélidos, al agitar la
mezcla a temperatura ambiente durante aproximadamente 8 horas. Luego, aproximadamente 2.14 mol equivalentes
(aproximadamente 10.4 gramos) de isocianatoetil metacrilato ("IEM", Monémero Polimero, Inc., Feasterville, PA) se
agregan a la mezcla. Finalmente, la mezcla se cubre con una lamina de aluminio y se agita a temperatura ambiente
durante aproximadamente 17 horas, produciendo un macrémero que contiene polisiloxano que tiene de un peso
molecular promedio nimero (Mn) de aproximadamente 4000 gramos por mol.

La solucién macromérica luego se polimeriza, en la presencia de aproximadamente 0.5 por ciento en peso de
fotoiniciador DAROCUR® 1173 (Ciba-Geigy Corporation, Ardsley, NY) para formar los lentes de contacto. Los
moldes para los lentes de contacto de polipropileno se llenan con la solucién precursora de polimero. Se aplica luz
ultravioleta (aproximadamente 300 a 400 nm) a aproximadamente 3-6 mW/cm? a la solucion en el molde durante
aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente. La luz UV, en conjunto con el fotoiniciador, origina la
polimerizacion, permitiendo por lo tanto a la solucion formar un lente de contacto que tiene de la forma del molde.
Los lentes se extraen con isopropanol para remover el disolvente de cloroformo restante y cualesquier componentes
que no reaccionan. El producto es un lente de contacto polimérico que contiene polisiloxano.

Antes de tomar las mediciones de la permeabilidad al oxigeno, los lentes se hidratan al colocar los lentes en
solucién salina amortiguada isotonica durante por lo menos ocho horas. Después de hidratacion, si es necesario
debido a la manipulacién, cada lente se limpia con limpiador Diario MIRAFLOW® (CIBA Vision Corporation, Duluth,
Georgia) para remover la grasa y los lipidos antes de la prueba. El exceso de limpiador MIRAFLOW® se remueve al
enjuagar con solucion salina o agua purificada.

Se miden los flujos de oxigeno (J) a 34°C en una celda humeda (es decir, las corrientes de gas se mantienen a
aproximadamente 100% de humedad relativa) utilizando un instrumento Dk1000. La transmisibilidad del oxigeno,
Dk/t, se determina como se destaca en las porciones de la especificacion con relacién a la permeabilidad al oxigeno
y la transmisibilidad.

EJEMPLO A-2

Un macrémero de polisiloxano primero se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el
Ejemplo A-1.

Una solucién precursora de copolimero se prepara al mezclar aproximadamente 180 gramos de macrémero que
contiene polisiloxano, aproximadamente 15 gramos de 3-metaeriloxipropiltris (trimetilsiloxi) silano (Shin Etsu),
aproximadamente 4 gramos de 2-hidroxietil metacrilato ("HEMA"), aproximadamente un gramo de dimetacrilato
etilenglicol ("EDGMA"), y aproximadamente un gramo de Fotoiniciador DAROCUR® 1173 a temperatura ambiente
durante aproximadamente 16 horas.

La solucion precursora de polimero luego se polimeriza para formar lentes de contacto. Los moldes para los lentes
de contacto de polipropileno se llenan con la solucién precursora de polimero. Se aplica luz ultravioleta
(aproximadamente 300 a 400 nm) a aproximadamente 3-6 mW/cm? a la solucion en el molde durante
aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente. La luz UV origina la polimerizacion, permitiendo por lo tanto a la
solucion formar un lente de contacto que tiene de la forma del molde. Los lentes se extraen con isopropanol para
remover el disolvente de cloroformo restante y cualesquier componentes que no reaccionan. Un polimero resultante
preferido contiene aproximadamente 81.8 por ciento en peso de macromero de polisiloxano, aproximadamente
13.6% de TRIS, aproximadamente 3.6% de 2-hidroxietil metacrilato, y aproximadamente 0.9% de EDGMA.

Los lentes de contacto se desgasifican al poner los lentes bajo vacio adecuado durante un periodo suficiente para
remover sustancialmente todo el gas de la matriz de los lentes. Los lentes de contacto desgasificados
completamente hidratados que tienen de esta composicion tiene un Dk de aproximadamente 87 barrers, un
contenido de agua de aproximadamente 19 por ciento en peso, y un modulo de elasticidad de aproximadamente 2.5
MPa.

EJEMPLO A-3

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
que tiene de la composicién final de aproximadamente 19.5 por ciento en peso de macrémero de polisiloxano,
aproximadamente 47% de TRIS, y aproximadamente 33.5% de N,N-dimetilacrilamida. Los lentes de contacto
completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 49 barrers, un
contenido de agua de aproximadamente 30 por ciento en peso, y un médulo de elasticidad de aproximadamente 2.4
MPa.

EJEMPLO A-4

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
que tiene de la composicion final de aproximadamente 30 por ciento en peso de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 50% de TRIS, y aproximadamente 20% de N,N-dimetilacrilamida. Los lentes de contacto
completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 76 barrers, un
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contenido de agua de aproximadamente 20 por ciento en peso, y un madulo de elasticidad de aproximadamente 1.3
MPa.

EJEMPLO A-5

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
gue tiene de la composicion final de aproximadamente 30 por ciento en peso de macrémero de polisiloxano,
aproximadamente 40% de TRIS, y aproximadamente 30% de N,N-dimetilacrilamida. Los lentes de contacto
completamente hidratados que tienen esta composicién tienen un Dk de aproximadamente 55 barrers, un contenido
de agua de aproximadamente 30 por ciento en peso, y un médulo de elasticidad de aproximadamente 3.5 MPa.

EJEMPLO A-6

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
que tiene de la composicion final de aproximadamente 30 por ciento en peso de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 60% de TRIS, y aproximadamente 10% de N,N-dimetilacrilamida. Los lentes de contacto
completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 110 barrers, un
contenido de agua de aproximadamente 8.7 por ciento en peso, y un modulo de elasticidad de aproximadamente 2.6
MPa.

EJEMPLO A-7

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
gue tiene de la composicion final de aproximadamente 30 por ciento en peso de macrémero de polisiloxano y
aproximadamente 70% de TRIS. Los lentes de contacto completamente hidratados que tienen esta composicion
tienen un tienen un Dk de aproximadamente 128 barrers y un contenido de agua de aproximadamente 4.9 por ciento
en peso.

EJEMPLO A-8

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
gue tiene de la composicion final de aproximadamente 30 por ciento en peso de macrémero de polisiloxano,
aproximadamente 45% de TRIS, 5% fluoroacrilato, y aproximadamente 20% de N,N-dimetilacrilamida. Los lentes de
contacto completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 69
barrers, un contenido de agua de aproximadamente 20 por ciento en peso, y un modulo de elasticidad de
aproximadamente 1.4 MPa.

EJEMPLO A-9

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
que tiene de la composicion final de aproximadamente 82 por ciento en peso de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 14.4% de TRIS, y aproximadamente 3.7% 2-hidroxietil metacrilato. Los lentes de contacto
completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 96 barrers, un
contenido de agua de aproximadamente 19 por ciento en peso, y un médulo de elasticidad de aproximadamente 1.8
MPa.

EJEMPLO A-10

Un macrémero de polisiloxano se prepara sustancialmente de acuerdo con los procedimientos descritos en el
Ejemplo A-1, pero el polietilenglicol tiene un peso molecular de aproximadamente 660.

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo 2, pero
gue tiene de la composicion final de aproximadamente 81.9 por ciento en peso de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 13.6% de TRIS, aproximadamente 3.7% 2-hidroxietil metacrilato, y aproximadamente 0.8%
dimetacrilato etilenglicol. Los lentes de contacto completamente hidratados que tienen esta composicion tienen un
tienen un Dk de aproximadamente 81 barrers, un contenido de agua de aproximadamente 20 por ciento en peso, y
un madulo de elasticidad de aproximadamente 1.4 MPa.

EJEMPLO A-11

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2, pero
que tiene de la composicion final de aproximadamente 82 por ciento en peso de macromero de polisiloxano,
aproximadamente 8.6% de TRIS, aproximadamente 4.9% de fluoroacrilato, aproximadamente 3.5% de 2-hidroxietil
metacrilato, y aproximadamente 1 % de EDGMA. Los lentes de contacto completamente hidratados que tienen esta
composicion tienen un tienen un Dk de aproximadamente 77 barrers, un contenido de agua de aproximadamente 22
por ciento en peso, y un médulo de elasticidad de aproximadamente 1.3 MPa.

EJEMPLO A-12
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Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-1, pero
el macrémero de polisiloxano utilizado tiene grupos finales hidroxi-sec-butilo opuestos a los grupos finales
hidroxietilpropoxi. Los lentes de contacto completamente hidratados, después de desgasificacion, tienen un Dk de
aproximadamente 70 barrers, aproximadamente a 22 por ciento en peso de contenido de agua, y un mdédulo de
elasticidad de aproximadamente 2.4 Mpa.

EJEMPLO B-1: Sintesis de macrémero

Se introducen 51.5 g (50 mmol) del perfluoropoliéter Fomblin® ZDOL (de Ausimont S.p.A, Milan) que tiene un peso
molecular medio de 1030 g/mol y que contiene 1.96meq/g de los grupos hidroxilo de acuerdo con la titulacion del
grupo final en un matraz de tres cuellos junto con 50 mg de dibutiltin dilaurato. Los contenidos del matraz se
evacuan a aproximadamente 20 mbar con agitacion y posteriormente se descomprimen con argén. Esta operacion
se repite dos veces. Se agregan posteriormente 22.2g (0.1 mol) de isoforona diisocianato frescamente destilado
mantenido bajo argdn en una contracorriente de argén. La temperatura en el matraz se mantiene por debajo de 30°C
al enfriar con un bafio de agua. Después de agitacion durante la noche a temperatura ambiente, la reaccion se
completa. La titulacion de isocianato da un contenido de NCO de 1.40 meq/g (teoria: 1.35 meq/q).

Se introducen 202 g del a,w-hidroxipropil- polidimetilsiloxano terminado KF-6001 de Shin-Etsu que tiene un peso
molecular medio de 2000g/mol (1.00meq/g de los grupos hidroxilo de acuerdo con titulacion) dentro de un matraz.
Los contenidos del matraz se evacuan en aproximadamente 0.1 mbar y se descomprimen con argén. Esta operacién
se repite dos veces. El siloxano desgasificado se disuelve en 202ml de tolueno frescamente destilado mantenido
bajo argdn, y se agregan 100mg de dibutiltin dilaurato (DBTDL). Después de la homogenizacion completa de la
solucion, todo el perfluoropoliéter que reacciona con isoforona diisocianato (IPDI) se agrega bajo argon. Después de
agitacion durante la noche a temperatura ambiente, la reacciéon se completa. El disolvente se retira bajo un alto vacio
a temperatura ambiente. La microtitulaciéon muestra 0.36meq/g de los grupos hidroxilo (teoria 0.37meq/qg).

Se agregan 13.78 g (88.9 mmol) de 2-isocianatoetil metacrilato (IEM) bajo argdbn a 247g del copolimero de tres
bloques a,w- hidroxipropil-polisiloxano terminado-perfluoropoliéter-polisiloxano (un copolimero de tres bloques en
promedio estoiquimétrico, pero también estan presentes otras longitudes de bloques). La mezcla se agita a
temperatura ambiente durante tres dias.

La microtitulacién entonces no muestra cualesquier grupos de isocianato (limite de deteccién 0.01 meg/g). Se
encuentran 0.34meq/g de grupos metacrilo (teoria 0.34meq/Q).

El macrémero preparado en esta forma es completamente incoloro y limpio. Este se puede almacenar en aire a
temperatura ambiente durante varios meses en la ausencia de luz sin ningin cambio en el peso molecular.

EJEMPLO B-2: Sintesis de macromero

La primera etapa de la sintesis de macrémero descrita bajo el Ejemplo B-1 se repite. Una titulacion de isocianato del
perfluoropoliéter que reacciona con IPDI da un contenido de 1.33meqg/g de NCO (teoria 1.35meq/g).

En una segunda etapa, 87.1g del a,w-hidroxipropil-polidimetilsiioxano terminado TegomerH-Si2111
(Th.Goldschmidt_AG,_Essen) que tiene un peso molecular medio de 890g/mol (2.25meq/g de los grupos hidroxilo de
acuerdo con titulacion) se disuelven en 87ml de tolueno. Después que la reaccion se ha llevado a cabo como se
indica bajo B-1y el disolvente se ha removido, un contenido del grupo hidroxilo de 0.66meqg/g se determina mediante
microtitulacion (teoria 0.60meq/g). El intermedio resultante a su vez reacciona con una cantidad estequiométrica de
isocianatoetil metacrilato. La microtitulacion entonces no muestra mas ninguno de los grupos isocianato (limite de
deteccion 0.01 meg/g). Se encuentran 0.56meq/g de grupos metacrilo (teoria 0.53meq/g). EI macrémero preparado
en esta forma es completamente incoloro y limpio y tiene una vida util larga.

EJEMPLO B-3: Sintesis de macrémero

La primera etapa de la sintesis del macromero descrito bajo el Ejemplo B-1 se repite, pero utilizando un
perfluoropoliéter diferente: Fomblin® ZDOLTX (de Ausimont S.p.A., Milan). Este material se termina mediante OCF»-
CH2-(OCH2CH2),-OH (en donde n = 0,1 o 2). El material utilizado tiene grupos finales que promedian el peso
molecular de 1146g/mol, y contienen 1.72meq/g de los grupos hidroxilo de acuerdo con el andlisis de grupo final.
Una titulaciéon de isocianato del perfluoropoliéter que reacciona con IPDI muestra un contenido de 1.23meq/g de
NCO (teoria 1.25meq/qg).

En la segunda etapa, se agregan de nuevo una cantidad estequiométrica de Tegomer Hi-Si2111 y tolueno. Después
gue la reaccién se ha llevado a cabo como se indica bajo el Ejemplo B-1 y el disolvente se ha removido, un
contenido del grupo hidroxilo de 0.63meqg/g se determina mediante microtitulacion (teoria 0.58meq/g). El intermedio
resultante a su vez reacciona con una cantidad estequiométrica de isocianatoetil metacrilato. La microtitulacion
entonces no muestra mas ninguno de los grupos isocianato (limite de deteccién 0.01 meg/g). Se encuentran
0.55meq/g de grupos metacrilo (teoria 0.51 meq/g). EI macrémero preparado en esta forma es completamente
incoloro y limpio y tiene una vida (til larga.
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EJEMPLO B-4: Sintesis de macrémero

La primera etapa de la sintesis del macrémero descrita bajo el Ejemplo B-1 se repite, pero se emplean 5.0 g de
Fomblin/ZDOL y 2.18 g de IPDI. Cuando la reaccién se completa, la microtitulacién muestra un contenido del grupo
isocianato de 1.31 meq/g de los grupos hidroxilo (teoria 1.36 meq/g).

La segunda etapa de la sintesis descrita bajo el Ejemplo B1 se lleva a cabo de manera similar andlogamente, la
relacién estequiométrica entre isocianato- perfluoropoliéter terminado y hidroxipropil-polisiloxano terminado es 2:3.
Después que la reaccién se ha completado y el disolvente se ha removido, la microtitulacion muestra un contenido
de 0.2meq/g de los grupos hidroxilo (teoria 0.18meq/g).

La tercera etapa de la sintesis descrita bajo el Ejemplo B-1 se lleva a cabo de manera similar anadlogamente, se
emplea IEM en una relacién precisamente estequiométrica. Después de la reaccidn, los grupos isocianato libres no
se pueden detectar mas (limite de deteccion 0.01 meg/g). Se encuentran 0.19meq/g de grupos metacrilo (teoria
0.19meq/q).

EJEMPLO B-5: Produccién de lentes de contacto

Se disuelven 13.0 g del macromero del Ejemplo B-1 en 5.6 g de etanol (Fluka, puriss. p.a.) (70% en peso de la
solucién). Después de la homogenizacion completa de la solucion, se agregan 5.2 g de 3-tris(trimetilsiloxi)sililpropil
metacrilato (TRIS de Shin-Etsu, product No. KF-2801), 7.8 g de dimetilacrilamida frescamente destilada (DMA) y 160
mg de fotoiniciador Darocur® 1173 (Ciba). Esta solucion se filtra a través de una membrana de Teflon que tiene de
un ancho de poro de 0.45 mm bajo una presion de argon de 1 a 2 atm. La solucidn filtrada se congela en un matraz
en nitrogeno liquido, el matraz se evacua bajo un alto vacio, y la solucién se regresa a temperatura ambiente con el
matraz sellado. Esta operacion de desgasificacion se repite dos veces. El matraz que contiene la solucion de
macrémero/comondmero luego se transfiere en una cabina de guantes con una atmdsfera de gas inerte, en donde la
solucion se pipetea en moldes para lentes de contacto libres de polvo hechos de polipropileno. Los moldes se
cierran, y la reaccién de polimerizacién se efectiia mediante radiacion UV (15mW/cm? 5 min.), con reticulacién
simultanea. Los moldes luego se abren y se colocan en etanol, originando los lentes resultantes que se hinchan en
los moldes. Los lentes se extraen durante 24 horas con diclorometano destilado constantemente relleno y
posteriormente se secan en un alto vacio. Los lentes secos se equilibran en solucion salina fisiolégica amortiguada
con fosfato en matraces resistentes a autoclave y luego se ponen en autoclave a 120°C durante 30 minutos. Todas
las mediciones de los datos fisicos se llevan a cabo en lentes de autoclave.

Los lentes producidos en esta forma se caracterizan por los siguientes valores: la permeabilidad al oxigeno (Dk) 77
barrer (determinado por el método "humedo" descrito adelante), de contenido de agua de los lentes equilibrados 32
por ciento en peso, la elongacion en ruptura a 35°C 360%, médulo de elasticidad 30°C de 0.5MPa (medido utilizando
un Minimat de Polymer Laboratories, UK).

Medicion "humeda" de la permeabilidad al oxigeno:

La permeabilidad al oxigeno de un material se determina mediante el método calorimétrico. Para este fin, los lentes
en pre-autoclave se sujetan en un soporte y luego se cubren en el lado superior con una capa de 2 cm de agua. Se
pasa una mezcla de gas que comprende 21% de oxigeno y 79% de nitrdgeno continuamente a través de la capa de
agua con agitacién. El oxigeno que se difunde a través de los lentes se mide utilizando un detector calorimétrico. Los
valores de referencia son aquellos medidos en los lentes de contacto comercialmente disponibles utilizando este
método. Cibasoft® (CIBA-Vision, lentes HEMA) da una medicién de aproximadamente. 7-10 barrer, y Excelens®
(CIBA-Vision, lentes PVA da una medicion de aproximadamente 22 barrer.

Desafortunadamente, la permeabilidad al oxigeno de, por ejemplo, lentes de contacto se da frecuentemente en la
bibliografia como un valor Dk lineal sin definicién adicional y sin dar frecuentemente ninglin material de referencia.
Estos valores usualmente se determinan en el material seco (medicién seca). Una medicién comparativa de la
permeabilidad al oxigeno del polimero B- 5 muestra las diferencias:

a) medicion "humeda™: 77 barrer, pero b) medicién seca: 158 barrer
EJEMPLO B-6

El proceso descrito bajo el Ejemplo B-5 para la produccion de lentes de contacto se repite, pero la mezcla de
comonomeros tiene la siguiente composicion (en porcentaje en peso):

55 % del macrémero del Ejemplo B-1
22 % de TRIS
22.5 % de DMA

0.5 % de Blemer® QA
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EJEMPLO B-7

Se repite el proceso descrito bajo el Ejemplo B-5 para la produccién de lentes de contacto, pero la mezcla de
comonomeros tiene la siguiente composicion (en porcentaje en peso):

55 % del macrémero del Ejemplo B-1

22 % de TRIS

23 % de DMA

EJEMPLO B-8

Anélogamente al EJEMPLO B-5 (en porcentaje en peso):
40 % del macromero del Ejemplo B-1

30 % de TRIS

30 % de DMA

EJEMPLO B-9

El proceso descrito bajo B-5 para la produccion de lentes de contacto se repite, pero una solucién de 70% en peso
del macrémero en tolueno se utiliza en lugar de la solucion de 75% en peso en etanol descrita anteriormente. La
mezcla de comondmeros tiene la siguiente composicion (en porcentaje en peso):

55 % del macrémero del Ejemplo B-1
22 % de TRIS

23 % de DMA

EJEMPLO B-10

El proceso descrito bajo B-5 para la produccion de lentes de contacto se repite, pero una soluciéon de 70% en peso
del macrémero en octametilciclotetrasiloxano se utiliza en lugar de la soluciéon de 75% en peso en etanol descrita
anteriormente. La mezcla de comondmeros tiene la siguiente composicion (en porcentaje en peso):

55 % del macrémero del Ejemplo B-1
22 % de TRIS
23% de DMA

Los datos de medicion fisicos para los lentes de contacto materiales de los Ejemplos B-5 a B-10 (O valor, método
hdamedo) se presentan en la TABLA B-1:

TABLA B-I
Ejemplo Contenido de agua Dk [barrer] Médulo de Elongacion en
[%] Elasticidad [MPa] ruptura [%]
B-5 32 77 0.5 360
B-6 23.8 110 1.1 160
B-7 19.5 110 0.6 130
B-8 30.9 81 0.3 300
B-9 30
B-10 25

EJEMPLO B-11

Aproximadamente 10.0 gramos del macrémero del Ejemplo B-1 se disuelven en 3.3 gramos de etanol (Fluka, puriss.
p.a.). Después de la homogenizacion completa de la solucion, aproximadamente 4.0 gramos de 3-
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tris(trimetilsiloxi)sililpropil metacrilato (TRIS, de Shin-Etsu, producto no. KF-2801), se agregan aproximadamente 5.9
g. de dimetilacrilamida frescamente destilada (DMA), aproximadamente 0.1 g. Blemer® QA (un metacrilato que tiene
sustituyentes de amonio cuaternario, Linz Chemie) y aproximadamente 100 mg de fotoiniciador Darocur ® 1173
(Ciba). La solucion se filtra a través de una membrana de Teflon que tiene de un ancho de poro de 0.45 mm bajo
una presion de argén de aproximadamente 1 a 2 atm.

La solucion filtrada se congela en un matraz en nitrégeno liquido, el matraz se evacua bajo un alto vacio, y la
solucion se regresa a temperatura ambiente con el matraz sellado. Esta operacién de desgasificacion se repite dos
veces. El matraz que contiene la soluciéon de macromero/comondmero luego se transfiere en una cabina de guantes
con una atmoésfera de gas inerte, en donde la solucion se pipetea en s moldes para los lentes de contacto de
polipropileno libres de polvo. Los moldes se cierran, y la reaccion de polimerizacion se efectia mediante radiacion
UV, con reticulacién simultanea.

Los moldes luego se abren y se colocan en alcohol isopropilico, originando que los lentes resultantes se hinchen en
los moldes. Los lentes se extraen durante aproximadamente 24 horas con llenado casi continuo de alcohol
isopropilico. Posteriormente, los lentes se secan bajo alto vacio.

Los lentes de contacto secos se equilibran en matraces resistentes al autoclave en solucién salina fisioldgica
amortiguada con fosfato, y luego se pone en autoclave durante 30 minutos a aproximadamente 120°C. Los datos de
medicion fisicos para los lentes puestos en autoclave se presentan adelante:

Dk [barrer]: 93

Contenido de agua [%)] 20.3%

Médulo de elasticidad [Mpa] 0.96
EJEMPLO B-12

Los lentes se preparan de acuerdo con los procedimientos descritos en el Ejemplo B-11, pero se tratan
posteriormente las superficies como sigue. Los lentes secos se transfieren en un aparato cubierto con plasma en
donde ellos tratan la superficie en una mezcla de metano/"aire" ("aire”, como se utiliza aqui, denota 79% de
Nitrégeno y 21 % de oxigeno) durante un periodo de aproximadamente 5 minutos. El aparato y el proceso de
tratamiento de plasma se han descrito por H. Yasuda in "Plasma polymerization”, Academic Press, Orlando, Florida
(1985), paginas 319 adelante

Los lentes de contacto tratados con plasma se equilibran en matraces resistentes al autoclave en solucién salina
fisiolégica amortiguada con fosfato, y luego se ponen en autoclave durante 30 minutos a aproximadamente 120°C.
Los datos de medicion fisicos para los lentes puestos en autoclave recubiertos con plasma se presentan adelante:

Dk [barrer]: 88

Contenido de agua [%] 21.8%

Modulo de elasticidad [Mpa] 1.03
EJEMPLO B-13

Lentes se preparan de acuerdo con los procedimientos descritos en el Ejemplo B-5, pero la mezcla de comonémeros
tiene la siguiente composicién, en los porcentajes en peso:

Macrémero del Ejemplo B-1: 60%
TRIS: 25%
DMA: 15%
EJEMPLO B-14

Los lentes se preparan de acuerdo con los procedimientos descritos en el Ejemplo B-6, con la misma composicion
comonomero, pero los comonoémeros se dispensan en moldes para lentes de contacto libres de polvo en atmdsfera
de aire ambiente.

EJEMPLO C-1
La reaccién de a,w-bis-aminopropil-dimetilpolisiloxano con d-lactona de acido D(+)glucénico:
Antes de la reaccién, el polidimetilsiloxano funcionalizado con amino empleado para la sintesis (X-22-161-C, Shin

Etsu, JP) se dispersa finamente en acetonitrilo, se extrae y luego se somete a destilacién molecular.
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Las siguientes reacciones tienen lugar con la exclusién de H,0O. Se agregan lentamente 200 g de polidimetilsiloxano
funcionalizado con amino purificado (0.375meq de NH./g; Mn(VPO) 3400-3900 (VPO: Osmometria de Presion de
Vapor)), disuelto en 200 ml de THF absoluto, en forma de gotas a una suspension de 13.35 g (75 mmol) de d-
lactona de acido D(+)glucénico en 50 ml de THF absoluto y la mezcla se agita a 40°C durante aproximadamente 24
horas hasta que la lactona ha reaccionado completamente. (Monitoreo de la reaccion mediante cromatografia de
capa delgada (TLC): gel de silice; i-propanol/H.O/acetato de etilo 6:3:1; tefiido con sulfato Ce(IV) / solucion de acido
fosforomolibdico (reactivo CPS)). Después de la reaccion, la solucion de la reaccion se concentra hasta secado y el
residuo se seca bajo 3 Pa (0.03 mbar) durante 48 horas. Se obtienen 213.3 g de a,w-bis(3-gluconamidopropil)-poli-
dimetilsiloxano. La titulacion de los grupos amino con acido perclérico muestra una conversién de los grupos amino
de més de 99.8%.

Reaccion de a,w-bis-3-gluconamidopropil-dimetilpolisiloxano con IEM :

El producto obtenido anteriormente (213.3 g) se disuelve en 800 ml de THF absoluto y la solucién se calienta a 40°C
con la adicion de cantidades cataliticas de dibutiltin dilaurato (DBTDL). Se agregan en forma de gotas 14 g (90
mmol) de IEM en 20 ml de THF absoluto a esta soluciéon durante un periodo de aproximadamente 4 horas. Esto
corresponde a una concentracion de 1.2 equivalentes de IEM por unidad de gluconamida. La reaccion se lleva a
cabo en el curso de 48 horas (el monitoreo de la reaccién mediante deteccion de espectroscopia IR del NCO). La
solucién de la reaccién se concentra y el producto se seca en un matraz de vidrio café bajo 3 Pa (0.03mbar) durante
24 horas, mientras se enfria con hielo. Permanece 227.2 g de un producto elastico de caucho incoloro de alta
transparencia Optica.

EJEMPLO C-2 a C-7

Se hacen reaccionar amino propil-dimetilpolisiloxanos adicionales (PDMS) que reaccionan con una cantidad
diferente de gluconolactona y concentraciones de IEM analogamente al Ejemplo C-1. Los ejemplos se resumen en la
Tabla C-I

TABLA C-|
Poli(dimetilo siloxano) [PDMS] Cantidad de tanda
Ejemplo Nombre Tipo Mn NH2* PDMS Glu g | IEM g
g(mmol de | (mmol) (mmol)
NH2)
C-1 X-22-161- | term. 3400 2 200 (75) 13.4 (75) 14.0 (90.0)
C
C-2 X-22-161- | term. 3400 2 200 (74) 13.4 (75) 25.7
C (165.0)
C-3 X-22-161- | term. 3400 2 200 (75) 13.4 (75) 29.2
C (187.5)
C-4 PS 813 pen. 1200 1
C-5 GP 4 pen. 3150 2.6
C-6 GP 6 pen. 5960 3
C-7 KF 8003 pen. 9700 4.7 200 (98) 17.5 (98) 18.2
(117.4)

Leyenda:

X-22-161-C y KF 8003 son productos de Shin Etsu (Japdn), PS813 es un producto de Petrarch-H Is, GP4 y GP6 son
productos de Genesee.

* Grupos amino por cadena de macrémero Glu: d-lactona de acido D(+)glucénico
term: terminal
pen: pendiente

EJEMPLO C-8
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La reaccion se lleva a cabo de acuerdo con el Ejemplo C-1, pero en lugar de d-lactona de acido D(+)glucénico, 75
mmol de 1,5-lactona de acido lactobiénico, suspendido en 50 ml de THF absoluto, se agregan en forma de gotas a
una solucién de polidimetilsiloxano funcionalizado con amino (X-22-161-C) en 180 ml de THF absoluto y 20 ml de
DMSO (puro, 99%). La titulacién de los grupos amino con acido perclérico indica una conversion de reaccion de 99%
(<0.01 meq de NH2/g). Aqui también, se obtiene un macrémero limpio 6pticamente incoloro.

EJEMPLO C-9y C-10

Las reacciones se llevan a cabo analogamente al Ejemplo C-1. Sin embargo, varia el catalizador necesario para la
adicion de isocianato en los grupos hidroxilo. En lugar de DBTDL, se agregan cantidades cataliticas de 1,4-
diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO) o 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y la reaccion se continua como se describe bajo
el Ejemplo C- 1. En ambos casos, un macrémero elastico de caucho incoloro, épticamente limpio resulta en una
forma correspondiente al Ejemplo C-1.

EJEMPLO C-11

La reaccion se lleva a cabo analogamente al Ejemplo C-1. En una forma correspondiente al Ejemplo C-8, 0.1 mol de
1,5-lactona de &cido lactobionico se suspende en 50 ml de THF absoluto y la suspensién se agrega en forma de
gotas a una solucion de polidimetilsiloxano funcionalizada con amino (KF-8003) en 180 ml de THF absoluto y 20 ml
de DMSO (puro, 99%). El tiempo de reaccion se incrementa a aproximadamente 48 horas. Un contenido residual de
0.07meq de NH2/g se puede detectar, y se hace reaccionar completamente mediante la adicion de la cantidad molar
correspondiente de d-lactona de &acido D(+)gluconico a la solucién de la reaccion. El producto transparente
altamente incoloro tiene un contenido residual de grupos amino de <0.01 meq/g.

EJEMPLO C-12

Se introducen inicialmente 52.09 g (9.78 mmol) de polidimetilsiloxano funcionalizada con amino purificado (X-22-
161-C, Shin Etsu JP), disuelto en 110 ml de THF absoluto, en el recipiente de reaccién bajo una atmésfera de gas
inerte, y se agregan 1.14 g (6.52 mmol) de D-glucaro-1,4:6,3-dilactona, disuelto en 20 ml de THF absoluto. La
soluciéon de la reaccion se agita a temperatura ambiente durante 15 horas y luego se trabaja en una forma
correspondiente al Ejemplo C-1. El contenido de amina es 0.134meg/g. Los grupos amino terminales del macrémero
de penta bloque resultante se hacen reaccionar con gluconolactona en la siguiente etapa de reaccion. Se suspenden
41.84 g (5.146 meq de NH2) del macrémero anterior y 0.917 g (5.15 mmol) de d-lactona de acido D(+) glucoénico en
300 ml de THF absoluto y la suspensién se agita bajo nitrégeno a 40°C durante 18 horas. La solucion filtrada luego
se concentra y el residuo se seca bajo 3 Pa (0.03 mbar) durante 48 horas. Resulta una sustancial épticamente limpia
altamente viscosa que tiene de un contenido residual de grupos amino de 0.013 meq/g.

EJEMPLO C-13
Preparacion de polidimetilsiloxano funcionalizado con amino y perfluoroalquilo:

Se agregan 3.0 ml de tolueno absoluto a 15 g de poli(dimetilsiloxano-co-metilhidrosiloxano) [Bayer Silopren U-230;
10,000 g/mol; 2.3 mmol de Si-H/g], y luego se agregan 1.72 g (9.2 mmol) de alilftalimida [CAS Reg. No. 5428-09-1].
La mezcla se congela varias veces y el matraz se evacua y luego se trae a temperatura ambiente de nuevo. El
matraz luego se deja con argén. Se agrega 0.7 ml de una solucién molar de 0.005 de catalizador Lamoreaux
(preparado de acuerdo con la US 3,220,972, General Electric) en tolueno absoluto (100 ppm de Pt/mol de Si-H) y la
mezcla se calienta a 80°C. Después de un tiempo de reaccion de media hora, una solucion nubosa ligeramente
incolora, se obtiene el espectro de 'H-RMN del cual no se muestra resonancias mayores de atomos de hidrégeno
alilicos.

Después de esto, se agregan lentamente 6.2 g (15.3 mmol) de alilo 1H,1H,2H,2H-perfluorooctil éter desgasificado y
la mezcla se agita a 80°C durante 2 horas. Un espectro de 'H-RMN ahora muestra una resonancia severamente
débil de la funcién Si-H a 4.6 ppm y una resonancia intensa a 0.5 ppm, que se origina de los atomos de hidrégeno
Si-CHo.

Luego se agregan 3.0 ml de 1-hexeno con el fin de hacer reaccionar el exceso restante de los grupos Si-H, que de
otra forma puede originar la reticulacién del polimero cuando aire ha accesado después. La mezcla se agita
adicionalmente a 80°C durante otra media hora. La mezcla de reaccion luego se deja reposar durante la noche. El
producto se purifica sobre una columna de gel de silice con hexano/ acetato de etilo (3:2), el disolvente se retira y el
macrémero se seca bajo un alto vacio. Se obtiene un producto viscoso, limpio, incoloro. El macrémero purificado en
esta forma se toma en 20 ml de hexano, se agregan 20 ml de metilamina [33% en etanol] y la mezcla se calienta a
40°C. Después de 10-15 minutos, se separa un precipitado voluminoso blanco. Después de 30 minutos, la
suspension se enfria y se filtra y el precipitado se lava con un hexano del titulo. El filtrado se evapora y el residuo
luego se seca bajo un alto vacio. Después de esto, el contenido de los grupos amino se determina mediante
titrimetria (acido perclérico).

El macromero resultante es limpio y viscoso. El contenido del grupo amino es 78.6% en teoria. La produccion total
del macrémero después de la purificacién cromatografica es 75%.
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Preparacion de una gluconamida:

Se disuelven 17.3 g (correspondiente a un contenido de amina de 5.4 meq) de este producto sustituido con
aminoalquilo en 20 ml de THF seco. La solucién se congela repetidamente, se desgasifica y se deja con argén.
Todas las siguientes operaciones se llevan a cabo en una atmésfera de argén. Luego se agregan 712 mg de d-
lactona de acido D(+)-glucénico (4 mmol). Debido a que la baja solubilidad de la lactona, se obtiene inicialmente una
suspension. Después de agitacion durante la noche a 50°C, la soluciéon se limpia y la lactona se ha utilizado
completamente. La cantidad estequiométrica restante de d-lactona de acido D(+)-glucénico (260 mg, 1.46 mmol)
luego se agrega y la mezcla se agita de nuevo a 50°C durante la noche. Se observa una traza de lactona que no
reacciona. La terminacion de la reaccidon se monitorea por medio de cromatografia de capa delgada sobre placas de
gel de silice con la fase mévil 1-propanol/acetato de etilo/agua (6:1:3). Las placas de gel de silice se desarrollan por
medio de Ce(IV) sulfato/solucién de acido fosforomolibdico. La titulacion posterior en los grupos amino produce un
contenido de amino residual de < 0.1 %. Después de la filtracién y la remocién del disolvente mediante destilacion,
se obtiene un macrémero limpio altamente viscoso con 0.295 m equivalentes de gluconamida por gramo de
macrémero.

EJEMPLO C-14

Antes de la polimerizacion, los acrilatos empleados, isobutil acrilato (IBA), N,N-dimetilacrilamida (DMA) y 3-
metacrilooloxipropil-tris(trimetilsililoxi)silano (TRIS) son cada uno libres de inhibidores mediante destilacion. Se pesan
0.32 g (2.76 mmol) de IBA, 0.80 g (8.1 mmol) de DMA y 1.44 g (3.4 mmol) de TRIS en un matraz de fondo redondo
de 50ml y el matraz se enjuaga con N, durante media hora, mientras se enfria con hielo. Se transfieren 1.44 g del
macrémero del Ejemplo C-1 a un matraz de fondo redondo con una adhesién de nitrogeno, desgasificado bajo 3 Pa
(0.03 mbar) durante 24 horas y luego disuelto en 2.7 g de etanol que se ha enjuagado con N, durante media hora
antes de manipulacion. La preparacion posterior de las muestras y la polimerizacion se llevan a cabo dentro de una
cabina de guantes con exclusién de oxigeno. La mezcla de monémero anterior y la solucion de macrémero del
Ejemplo C-1 se mezclan, con la adicion de 0.012 g (0.21 mmol) de Darocur® 1173 y la mezcla se somete a
microfiltracion (filtro de 0.45 mm). Se introducen 180 pul de la mezcla en un molde de polipropileno, que luego se
cierra con una tapa apropiada de polipropileno. La mezcla luego se irradia con una lampara de alta presion de
mercurio de UV-A en una atmdsfera de nitrdgeno en un horno UV equipado para esto durante 5 minutos. Las
lamparas (5 cada una de la marca TLK40W/10R, Philips) estan por encima y por debajo del soporte insertado. La
intensidad de irradiacion es 14.5 mwW/cm?.

El molde polipropileno se abre y los discos o lentes finales se remueven al enjabonar por medio de una mezcla de
disolvente de cloruro de metileno y etanol (2:3). Los lentes y discos se extraen en etanol a temperatura ambiente en
jaulas de polipropileno especiales durante 48 horas y luego se secan a 40°C bajo 10Pa (0.1 mbar) durante 24 horas
(autoclave a 120°C, 30 minutos). Los discos muestran un mddulo E de 1.1 MPa, una permeabilidad al oxigeno de
183 barrier y una dureza (Shore A) de 53.

EJEMPLO C-15a C-19

Los polimeros adicionales se preparan en una forma correspondiente al Ejemplo C-14 (composicién en porcentajes
en peso). La Tabla C-ll muestra los ejemplos C-15 a C-19 y las propiedades de los materiales resultantes medidos
en los discos.
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TABLA C-lI
Ejemplo Contenido Macrémero Porcentaje Porcentaje Porcentaje Moédulo E | Dk
de agua [%] | de Ejemplo en peso de | en peso de | en peso de | [Mpa] [barrer]
macrémero DMA TRIS
C-15 no probado C-3 32.8 30* 37.2 - -
C-16 19.9 C-3 32.9 34.3 32.7 0.7 84
C-17 25.1 C-3 39.3 34.3 36.4 0.9 72
C-18 17.5 C-3 35.7 34.3 30.0 0.7 100
C-19 234 C-3 333 333 334 0.7 96
Leyenda:

DMA: N,N-Dimetilacrilamida

TRIS: 3-Metacriloiloxipropil-tris(trimetilsililoxi)silano

*. en lugar de DMA, en este ejemplo se utiliza DMEA (2-Dimetilaminoetil acrilato)
EJEMPLO C-20: Lentes de contacto no recubiertos

Un lente de contacto se prepara en una forma correspondiente al Ejemplo C-14, utilizando el macrémero del Ejemplo
C-3, con la siguiente composicién en porcentaje en peso:

Macrémero: 33.3
DMA: 33.3
TRIS: 33.4

Los lentes tienen un Dk de aproximadamente 94 y un contenido de agua de aproximadamente 20.0 por ciento en
peso. Los resultados se presentan en la TABLA C-lll para comparacion con propiedades de lentes cubiertos.

EJEMPLO C-21: Lentes de contacto tratados con plasma

Los lentes secos preparados de acuerdo con los procedimientos descritos en el Ejemplo C-20 se transfieren en un
aparato cubierto con plasma en donde los lentes se tratan en la superficie con una mezcla de metano/"aire" ("aire",
como se utiliza aqui,_denota_ 79% de Nitrégeno y 21% oxigeno). El aparato y el proceso de tratamiento de plasma
se han descrito por H. Yasuda in "Plasma polymerization", Academic Press, Orlando, Florida (1985), paginas 319
adelante.

Los lentes de contacto tratados con plasma secos se equilibran en matraces resistentes al autoclave en solucién
salina fisiolégica amortiguada con fosfato, y luego se pone en autoclave durante 30 minutos a aproximadamente
120°C. Los lentes en autoclave tratados con plasma tiene un Dk [barrer] de 90 y un contenido de agua de 21.5%.
Los resultados se presentan en la TABLA C-lll para comparacion con las propiedades de los lentes recubiertos.

TABLA C-lll
Ejemplo Tipo de superficie Dk [barrer] Contenido de agua [%]
C-20 No tratado 94 20.0
C-21 Tratado con plasma 90 215

EJEMPLO C-22

La sintesis de este polimero corresponde al Ejemplo C-14 con la siguiente composicion de comondémero: Ejemplo C-
3 macromero/TRIS/DMA: 32.8%/32.6%/34.2% (en porcentajes en peso) y una adicién de 0.4% en peso de
clorhidrato de trimetilamonio-2-hidroxipropil metacrilato (Blemer® QA, Aceite de Nippono Corp.). El polimero tiene un
médulo de 0.9MPa y una permeabilidad al oxigeno de 82 barrer. El contenido de agua es 25.1 % (después de 30
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minutos en autoclave a 120°C). Para comparacion, el Ejemplo C-16 tiene un contenido de agua de 20% con una
composicion de comonémero muy similar (sin la adicion de Blemer® QA).

EJEMPLO C-23

El polimero se prepara analogamente al Ejemplo C-14, pero la polimerizacién se lleva a cabo en volumen, que
media sin la adicién de etanol. La composicion de los comondmeros y las propiedades del material del polimero
sintetizado, medido en discos se da adelante.

Macrémero del Ejemplo C-7:  41%,
IBA: 23%,
1-vinil-2-pirrolidona (NVP):  24%,

acrilonitrilo (AN): 12%.
La dureza del disco (shore A) es 68.
EJEMPLO C-24

La polimerizacion se lleva a cabo de acuerdo con el Ejemplo C-14 pero con la siguiente composicion de
comondémero cambiada: el macrémero del Ejemplo C-7/IBA/TRIS 20%/19%/60% y 1% (en porcentajes en peso) de
bis(3-metacriloiloxipropil) tetra metildisiloxano. Se obtiene un polimero 6pticamente limpio con un médulo E de
0.4MPa, una permeabilidad al oxigeno de 241 barrer y una dureza (Shore A) de 42.

EJEMPLOS C-25 a C-27

Los lentes de contacto se preparan de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-14. Las
composiciones en porcentajes en peso son como sigue:

Ejemplo Macrémero Porcentaje en | Porcentaje en | Porcentaje en | Porcentaje en | Porcentaje en
peso de peso de IBA peso de DMA | peso de TRIS peso de
macrémero HFBA
C-25 C-3 36.0 8.0 20.0 36.0 -
C-26 C-2 35.0 5.0 20.0 35.0 5.0
Cc-27 C-3 32.8 - 30.0 37.2 -

en donde IBA es isobutilacrilato,

DMA es N,N-Dimetilacrilamida,

TRIS es 3-metacriloiloxipropil-tris(trimetilsiloxi) silano,
HFBA es 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutil acrilato.
EJEMPLO C-28

La polimerizacién se lleva a cabo de acuerdo con el Ejemplo C-14 pero con la siguiente composicion de
comondémero cambiada: macromero del Ejemplo C-1/DMA/TRIS 33.3% / 33.3% / 33.3%. Se obtiene un polimero
Opticamente limpio.

EJEMPLO D-1: Sintesis de macrémero

En una caja seca bajo atmdésfera de nitrégeno, aproximadamente 200 gramos de PDMS dipropoxietanol seco (Shin-
Etsu) se agrega a un contenedor. Se agrega isocianatoetii metacrilato (IEM) en una cantidad igual a
aproximadamente 2 moles por mol. Se agrega PDMS dialcanol al contenedor. Se agrega aproximadamente 0.1 por
ciento en peso de catalizador dibutiltin dilaurato (DBTL), con base en el peso de PDMS dialcanol, se agrega al
contenedor junto con una barra de agitacion. El contenedor se sumerge en una placa de agitacion en bafio de
aceite, y se asegura en la placa con una abrazadera. Una corriente de aire UPC a aproximadamente 2 psig se pasa
sobre la mezcla. La mezcla se agita a temperatura ambiente (aproximadamente 22°C) durante aproximadamente 24
horas. Un procedimiento iterativo sigue en el cual la mezcla se analiza para el contenido de isocianato y se agrega
IEM si el PDMS dialcoxialcanol no ha reaccionado completamente. La mezcla se agita aproximadamente 24 horas
mas. El macrémero producido es un macrémero que contiene siloxano.
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EJEMPLO D-2: Fabricacion de los lentes

Se prepara una mezcla de prepolimerizacion al mezclar aproximadamente 56 gramos del macrémero del Ejemplo D-
1, aproximadamente 14 gramos de TRIS, aproximadamente 29 gramos de N,N-dimetilacrilamida (DMA),
aproximadamente 1 gramo de acido metacrilico, aproximadamente 0.5 gramos de Fotoiniciador DAROCUR® 1173,
y aproximadamente 20 gramos de hexanol. La mezcla se agita durante aproximadamente 20 minutos a temperatura
ambiente. Luego, la mezcla se desgasifican por medio de una serie de etapas de congelamiento y
descongelamiento. El contenedor se coloca en un bafio de nitrégeno liquido hasta que se solidifica la mezcla. Se
aplica un vacio al contenedor en una presién de aproximadamente 200 militor o menos durante aproximadamente 5
minutos. Luego, el contenedor se coloca en un bafio de agua a temperatura ambiente hasta que la mezcla es liquida
de nuevo. Este proceso se desarrolla un total de tres veces. La mezcla luego se polimeriza para formar lentes de
contacto.

La mezcla de prepolimerizacién se vierte dentro de los moldes para los lentes de contacto de polipropileno en una
atmésfera de nitrégeno. La polimerizacion se efectia al aplicar radiacion UV (aproximadamente 4-6 mwW/cm?)
durante un periodo de aproximadamente 15 minutos. Los lentes de contacto completamente hidratados resultantes
tienen un contenido de agua de aproximadamente 23%. Los lentes tienen un Dk de aproximadamente 115 barrers y
un médulo de elasticidad de aproximadamente 2 MPa.

EJEMPLO D-3: Fabricacion de los lentes

Un lente de contacto se prepara de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo D-2, con la diferencia que la
composicion es aproximadamente 50% del macromero del Ejemplo D-1, aproximadamente 20% de TRIS y
aproximadamente 30% DMA. Los lentes de contacto completamente hidratados resultantes tienen un contenido de
agua de aproximadamente 20%. Los lentes tienen un Dk de aproximadamente 118 barrers y un médulo de
elasticidad de aproximadamente 1.8 Mpa.

EJEMPLO E-1 (Material A)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2. Antes
de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica al enfriar la mezcla de prepolimero con nitrégeno
liguido hasta que se solidifica la mezcla y esta casi a temperatura de nitrégeno liquido, luego se aplica vacio
(aproximadamente 0.1 mm Hg) para la mezcla de prepolimero solidificada, discontinuando el vacio, y
descongelando la mezcla de prepolimero hasta que la mezcla esté de nuevo en forma liquida. Este procedimiento se
desgasificacion se desarrolla un total de tres veces en la mezcla de prepolimerizacion. La mezcla de prepolimero se
cura en una atmosfera de nitrdgeno para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de
contenido de agua de aproximadamente 19%. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 10 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relacion de 2:1 CHj:aire volumen:volumen.
La presion de trabajo del gas es aproximadamente 50 militor. El tratamiento con plasma se lleva a ca bo en un
Aparato de Polimerizacion de Plasma LCVD-20-400A (Plasmacarb, Bedford, Massachusetts). El Coeficiente de
Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.81 x 10-3 cmzlseg. El examen clinico muestra que los lentes se
mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-2 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-10.
Antes de la polimerizacion, el gas de nitrégeno se burbujea a través de la mezcla de prepolimero con el fin de
remover el oxigeno de la mezcla de prepolimero. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de nitrégeno
para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de contenido de agua de
aproximadamente 26 por ciento en peso. No se aplica recubrimiento a la superficie.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es - 0.063 x 10 cmzlseg. El examen clinico
muestra que los lentes no se mueven en el 0jo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-3 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-12.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de contenido de agua de
aproximadamente 30 por ciento en peso. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 3 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relaciéon en volumen de 2:1 CHjg:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.50 x 107 cm2/seg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el 0jo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-4 (Material B)
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Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-12.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmosfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de contenido de agua de
aproximadamente 30 por ciento en peso. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 5 minutos en una atmdésfera de metano y aire en una relaciéon en volumen de 2:1 CHj:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.47 x 107 cmzlseg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-5 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-12.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizaciébn se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de contenido de agua de
aproximadamente 30 por ciento en peso. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 7.5 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relacién en volumen de 2:1 CHga:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.35 x 10 cm%seg. El examen clinico muestra
gue los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-6 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-11.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmosfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Los lentes curados tienen un equilibrio de contenido de agua de
aproximadamente 30 por ciento en peso. Los lentes no se cubren posteriormente.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 1.1 x 10 cm2/seg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-7 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-21.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 5 minutos en una atmésfera de metano y aire en una relacion en volumen de 2:1 CHg:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 2.9 x 10 cm2/seg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-8 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-21.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 7.5 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relacién en volumen de 2:1 CHga:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.25 x1073 cmzlseg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-9 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-20.
Antes de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
aire para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes no se tratan en la superficie.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.008 x 107 cmzlseg. El examen clinico muestra
que los lentes no se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-10 (Material D)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo D-2. Antes
de la polimerizacion, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
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congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes no se tratan en la superficie.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 1.4 x 10 cmzlseg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-11 (Material D)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo D-2. Antes
de la polimerizacién, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdésfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 7.5 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relacién en volumen de 2:1 CHga:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 0.61 x 10° cm?seg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-12 (Material D)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo D-2. Antes
de la polimerizacion, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdsfera de
nitrégeno para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes se tratan con plasma durante
aproximadamente 5 minutos en una atmdsfera de metano y aire en una relacion en volumen de 2:1 CHg:aire.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es 1.5 x 10 cm?/seg. El examen clinico muestra
que los lentes se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.

EJEMPLO E-13 (Material D)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo D-2. Antes
de la polimerizacion, la mezcla de prepolimerizacion se desgasifica mediante el procedimiento de
congelamiento/descongelamiento repetido del Ejemplo E-1. La mezcla de prepolimero se cura en una atmdsfera de
aire para formar los lentes de contacto. Posteriormente al curado, los lentes no se tratan en la superficie.

El Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton de los lentes es -0.001 x 10 cmzlseg. El examen clinico
muestra que los lentes no se mueven en el ojo humano. Ver Tabla E para un resumen de los resultados.
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TABLA E
Ejemplo | Material Desgasificacion Atmoésfera | Tratamiento | Coeficiente de | Movimiento
de curado | de Permeabilidad | en el ojo
superficie lonoton a los
CH.:  aire | iones  [10°
plasma cm?®/seq]
[minutos]
E-1 A 3 ciclos de nitrégeno 10 0.81 SI
congelamiento/descongelamiento
E-2 B burbujeo de nitrégeno nitrégeno | sin plasma -0.063 NO
E-3 B 3 ciclos de nitrégeno 3 0.50 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-4 B 3-ciclos nitrégeno 5 0.47 Sl
E-5 B 3 ciclos de nitrégeno 7.5 0.35 SI
congelamiento/descongelamiento
E-6 B 3 ciclos de nitrégeno | sin plasma 11 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-7 C 3 ciclos de nitrégeno 5 2.9 SI
congelamiento/descongelamiento
E-8 C 3 ciclos de nitrégeno 7.5 0.25 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-9 C 3 ciclos de aire sin plasma 0. 008 NO
congelamiento/descongelamiento
E-10 D 3 ciclos de nitrégeno | sin plasma 14 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-11 D 3 ciclos de nitrégeno 7.5 0.61 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-12 D 3 ciclos de nitrégeno 5 15 Sl
congelamiento/descongelamiento
E-13 D 3 ciclos de aire sin plasma -0.001 NO
congelamiento/descongelamiento

Considerando los Ejemplos E-1 a E-13 de la Tabla E, el valor mas b%jo de Coeficiente de Permeabilidad a los lones
lonoton mediante el cual un lente se mueve en el ojo es 0.25 x 10° cmzlseg. El valor mas alto de Coeficiente de
Permeabilidad a los lones lonoton para un lente que se adhiere el ojo es 0.008 x 1073 cmzlseg. Asi, un lente de
contacto preferiblemente tiene un Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoton mayor de aproximadamente
0.008 x 10 cm?/seg., mas preferiblemente mayor de aproximadamente 0.25 x 10 cm?/seg.

EJEMPLO F-1 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-25.
Antes del tratamiento de la superficie, el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina en
aproximadamente O mm?%/min.

Posterior a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona
(PVP) de acuerdo con el siguiente procedimiento, utilizando un reactor de plasma de vidrio equipado con un electro
de anillo externo y un generador de frecuencia de radio de 27.13 MHz (RF) para la generacion de un plasma de
descarga de luz fria, acoplado inductivamente. Se utiliza argén altamente purificado como un gas de plasma como
un gas portador para el mondmero cargado N-vinilpirrolidona (NVP). La linea de carga de NVP se ubica
aproximadamente 10 cm por debajo de la zona de luz.

Los lentes de contacto se coloca en un reactor de plasma de didmetro 20 cm en una posiciéon aproximadamente 15
cm por debajo de la zona de plasma de luz. El reactor luego se evacua durante aproximadamente 30 minutos a
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aproximadamente 0.009 mbar. Posterior a la evacuacion, el flujo del gas de plasma se establece a 20 sccm
(centimetros cubicos estandar), la descarga de luz se inicia en una presiéon de aproximadamente 0.15 mbar y se
mantiene durante aproximadamente un minuto en una potencia de aproximadamente 170 Watts (con el fin de limpiar
y activar la superficie de los lentes). Después de la reduccion del flujo de gas de plasma de argén a
aproximadamente 10 sccm, el flujo del gas portador de argén para el mondémero NVP también se establece a 10
sccm. La temperatura de la fuente NVP (con el gas portador burbujea a través del NVP liquido) se mantiene a
aproximadamente 40°C. Los lentes se tratan durante aproximadamente 10 minutos con un plasma de descarga de
luz palpitante (1 Psec. encendido, 3 Psec. apagado) a aproximadamente presion de 0.35 mbar y potencia de
aproximadamente 150 Watts.

Después de interrumpir la descarga de luz y el flujo de gas portador, el reactor se purga continuamente con una
corriente de 20 sccm de argdén en una presion de aproximadamente 0.009 mbar durante aproximadamente 30
minutos, con el fin de remover el mondémero residual y las especies activadas. Los lentes de contacto cubiertos con
PVP asi producidos son altamente humectables y muestran los siguientes angulos de contacto dinamicos, medidos
con un instrumento KRUESS (Hamburg, Alemania) K-12:

No tratado Tratado
Avance 102 38
Retroceso 48 23
Histéresis 53 15

Las pruebas clinicas muestran que los lentes no se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los
resultados.

EJEMPLO F-2 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-26.
Antes del tratamiento de Ia superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina por ser
aproximadamente 2.8 x10”" mm?min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie de
los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes no
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-3 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-27.
Antes del tratamiento de Ia superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 9.3 x 10”7 mm?/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
no se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-4 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-18.
Antes del tratamiento de Ia superfnue el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 2.6 x 10 mm?/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1.

Las pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.
EJEMPLO F-5 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-16.
Antes del tratamiento de Ia superfnue el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 1.3 x 10° mm?min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-6 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-19.
Antes del tratamiento de Ia superficie, el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 2.7 x 10 ® mm?/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.
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EJEMPLO F-7 (Material C)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-17.
Antes del tratamiento de Ia superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 7.8 x 10® mm?/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-8 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-13.
Antes del tratamiento de Ia superfnme el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 1.5 x 10® mm?min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
no se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-9 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-14.
Antes del tratamiento de Ia superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 1.1 x 10 mm?min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
no se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-10 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-7. Antes
del tratamiento de la superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 3.8 x 10° mm?/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-11 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-6. Antes
del tratamiento de la superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 8.5 x 10° mm?min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

EJEMPLO F-12 (Material B)

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-5. Antes
del tratamiento de la superf|C|e el Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux se determina que es
aproximadamente 7.1 x 10"° mm®/min. Posteriormente a las mediciones de permeabilidad a los iones, la superficie
de los lentes se cubre con polivinilpirrolidona como en el Ejemplo F-1. Las pruebas clinicas muestran que los lentes
se mueven en el ojo. Ver Tabla F para un resumen de los resultados.

54



10

15

20

25

ES 2387351 T3

TABLA F
EJEMPLO MATERIAL (nGmero del COEFICIENTE DE MOVIMIENTO EN EL
Ejemplo de referencia) PERMEABILIDAD A 0Jo-
LOS IONES IONOFLUX DETERMINACION
[mm?/min] CLINICA
F-1 C-25 0 NO
F-2 C-26 0.28x10° NO
F-3 c-27 0.93x10° NO
F-4 c-18 2.6x10° Sl
F-5 C-16 13.0x10° S
F-6 C-19 27.0x10° S
F-7 c-17 7.8x10° S
F-8 B-13 1.5x10° NO
F-9 B-14 1.1x10° NO
F-10 B-7 3.8x10° Sl
F-11 B-6 8.5x10° S
F-12 B-5 71.0x10° S
* Se determinan todos los Coeficientes de Permeabilidad a los lones lonoflux en lentes no cubiertos.

Considerando solo los Ejemplos F-1 a F-13 de la Tabla F, el valor méas bai'o De Coeficiente de Permeabilidad a los
lones lonoflux por el cual los lentes se mueven en el ojo es 2.6 x 10" mm?/min. El valor mas alto de Coeficiente de
Permeabilidad a los lones lonoflux para un lente que se une en el ojo es 1.5 x 10° mm?min. Asi, un lente de
contacto preferiblemente tiene un Coeficiente de Permeabilidad a los lones lonoflux mayor de aproximadamente 1.5
x 10°® mm?/min., mas preferiblemente mayor de aproximadamente 2.6 x 10® mm%min.

EJEMPLO G-1

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo A-2. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 0.71 x 10 cm /segundo. Las
pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el 0jo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

EJEMPLO G-2

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-5. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 1.09 x 10° cm /segundo. Las
pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el ojo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

EJEMPLO G-3

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo B-6. Los
lentes se tratan en la superficie en un gas de plasma de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo F-1. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 0.27 x 10°® cmzlsegundo. Las
pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el ojo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

EJEMPLO G-4

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo C-19. Los
lentes se tratan en la superficie en un gas de plasma de acuerdo con el procedimiento descrito en el Ejemplo F-1. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 0.37 x 10°® cmzlsegundo. Las
pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el ojo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

EJEMPLO G-5
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Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en eI Ejemplo D-2. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 1.26 x 10° cm /segundo. Las
pruebas clinicas muestran que los lentes se mueven en el ojo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

EJEMPLO G-6

Un lente de contacto se prepara sustancialmente de acuerdo con el procedimiento descrito en eI Ejemplo C-14. El
Coeficiente de Permeabilidad Hidrodell Water se determina que es aproximadamente 0.08 x 10° cm /segundo Las
pruebas clinicas muestran que los lentes no se mueven en el ojo. Ver Tabla G para un resumen de los resultados.

TABLA G
EJEMPLO MATERIAL TRATAMIENTO DE LA COEFICIENTE DE MOVIMIENTO EN EL

(ndmero del SUPERFICIE PERMEABILIDAD 0JO -
Ejemplo de HIDRODELL WATER DETERMINACION
referencia) [cm?/segundo] CLINICA

G-1 A-2 Ninguno 0.71x10° Sl

G-2 B-5 ninguno 1.09x10° Sl

G-3 B-6 PVP 0.27 x10° S

G-4 C-19 PVP 0.37 x10° Sl

G-5 D-2 ninguno 1.26 x10° Sl

G-6 C-14 ninguno 0.08 x 10° NO

Considerando solo los Ejemplos G-1 a G-6 de la Tabla G, el valor mas bajo de Coeficiente de Permeabilidad
Hidrodell Water por el cual los lentes se mueven en el ojo es 0.27 x 10% cm /seg El valor mas alto de Coeficiente de
Permeabilidad Hidrodell Water para un lente que se une en el 0jo es 0.08 x 10° cm /seg Asi, un lente de contacto
preferlblemente tiene un Coeficiente de Permeabllldad Hidrodell Water mayor de aproximadamente 0.08 x10°
cm®/seg., mas preferiblemente mayor de 0.27 x10° cm?/seg.

La invencion se ha descrito en detalla, con referencia a ciertas realizaciones preferidas, con el fin de permitir al lector
practicar la invencion sin la indebida experimentacion. Las teorias de operacion se han ofrecido que permiten al
lector entender la invencion, pero tales teorias no limitan el alcance de la invencion. Adicionalmente, una persone
medianamente experta en la técnica recocera facilmente que muchos de los componentes, composiciones, y
parametros previos puede variar o se puede modificar en un grado razonable sin apartarse del alcance de la
invencion. Adicionalmente, los titulos, encabezados, materiales de ejemplo o similares se proporcionan para mejorar
la compresion del lector de este documento, y no se debe leer como limitante del alcance de la presente invencion.
De acuerdo con lo anterior, los derechos de propiedad intelectual de la invenciéon se definen por las siguientes
reivindicaciones como se interpreta en vista de la descripcion aqui.
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REIVINDICACIONES

1. Un lente de contacto que tiene superficies internas y externas oftalmicamente compatibles, dicho lente es
adecuado para periodos extendidos de uso continuo, contacto intimo con el tejido ocular y los fluidos oculares, en
donde dicho periodo de uso continuo extendido es por lo menos 24 horas, dicho lente comprende un material
polimérico que tiene una alta permeabilidad al oxigeno y una alta permeabilidad al i6n, dicho material polimérico se
forma de materiales polimerizables que comprenden:

(a) por lo menos un material polimerizable permeable al oxigeno, como se define en la seccion I. de la
descripcién, en donde dicho material polimerizable permeable al oxigeno es, y seleccionado del
grupo consistente de macrémero y monémero que contienen siloxano, un macromero que contiene
fldor, y un monémero, y macrémero y mondémero que contienen triple enlace carbono-carbono;

(b) por lo menos un material polimerizable permeable a los iones, como se define en la seccién I. de la
descripcién, en donde dicho material polimerizable permeable a los iones se selecciona del grupo
consistente de acrilatos, 2-hidroxietil metacrilato, acrilamida, metacrilamida, dimetilacrilamida,
poli(etilenglicoles), N-vinilpirrolidona, y mezclas de los mismos

en donde dicho lente permite la permeacion de oxigeno en una cantidad suficiente para mantener la salud
de la cérnea y la comodidad para el usuario durante un periodo extendido, contacto continuo con el
tejido ocular y los fluidos oculares, y en donde dicho lente permite la permeacion del io6n o el agua
en una cantidad suficiente para permitirle a los lentes moverse dentro del ojo de tal manera que la
salud de la cornea no se perjudica sustancialmente y la comodidad para el usuario es aceptable
durante un periodo extendido, contacto continuo con el tejido ocular y los fluidos oculares,

en donde dicho lente oftalmico tiene un espesor central de 50 a 120 micrones, un médulo de traccion de
menso de 1.5 Mpa, una transmisibilidad del oxigeno como se define en la seccion I. de la
descripcién y como se mide por el método de humedad como se define en la descripcion de por lo
menos 70 barrers/mm y una permeabilidad a los iones caracterizado por un Coeficiente de Difusion
lonoflux de méas de 1.5 x 10° mmzlmin, en donde dicho coeficiente se mide con respecto a iones
de sodio, y de acuerdo con las técnicas de medicion descritas en la seccion II.F.1. de la
descripcion.

2. Los lentes de contacto de la reivindicacion 1, en donde dicho material polimérico es formado a partir de una
mezcla polimerizable que comprende:

(a) 30 a 60 por ciento en peso de dicho material polimerizable permeable al oxigeno, en donde dicho material
polimerizable permeable al oxigeno es un macromero de poli(dimetilsiloxano);

(b) 20 a 40 por ciento en peso de dicho material polimerizable permeable a iones; y
(c) 1 a 35 por ciento en peso d eun monémero que contiene siloxano, con base en el peso total del lente.

3. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde dicho lente tiene una transmisibilidad del
oxigeno de por lo menos 75 barrers/mm.

4. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o 2, en donde dicho lente tiene una transmisibilidad del
oxigeno de por lo menos 87 barrers/mm.

5. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en donde dicho lente tiene un Coeficiente de Difusién
lonoflux de mas de 2.6 x 10°° mm?min.

6. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o 2, en donde dicho lente tiene un Coeficiente de Difusiéon
lonoflux de mas de 6.4 x 10°° mm?/min.

7. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en donde dicho lente tiene un Coeficiente de
Permeabilidad Hidrodell Water de mas de 0.2 x 10° cmzlseg.

8. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde dicho lente tiene un Coeficiente de
Permeabilidad Hidrodell Water de mas de 0.3 x 10°® cm%seg.

9. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde dicho lente tiene un Coeficiente de
Permeabilidad Hidrodell Water de mas de 0.4 x 10°® cm%/seg.

10. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en donde dicho material polimérico es formado a
partir d euna mezcla polimerizable que comprende:

(a) aproximadamente 5 a aproximadamente 94 por ciento en peso seco de un macrémero que tiene el segmento de
la férmula
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CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP

en donde PDMS es un poli(siloxano disustituido) divalente,

ALK es un grupo alquileno o alquilenoxi que tiene por lo menos 3 atomos de carbono,

DU es un grupo que contiene diuretano,

PAO es un polioxialquileno divalente, y

CP se selecciona de acrilatos y metacrilatos,

en donde dicho macromero tiene un peso molecular promedio nimero de 2000 a 10,000;

(b) aproximadamente 5 a aproximadamente 60 por ciento en peso metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi)silano;

(c) aproximadamente 1 a aproximadamente 35 por ciento en peso de un mondémero acrilato o metacrilato; y

(d) 0 a 5 por ciento en peso agente de reticulacion,

basados los porcentajes en peso en el peso seco de los componentes del polimero.

11. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde dicho macromero esta definido por la formula
CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP

en donde PDMS es un poli(siloxano disustituido) divalente;

CP es un isocianatoalquil acrilato o metacrilato,

PAO es un polioxialquileno divalente,

DU es un enlace diuretano, preferiblemente en donde un oxigeno del enlace uretano se une al grupo PAO y un
oxigeno del enlace uretano se une al grupo ALK; y

ALK es un grupo alquileno o alquilenoxi que tiene por lo menos 3 atomos de carbono.

12. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde dicho macromero esta definido por la férmula
] - T

Ry5—CO—R;5— H@—n,r{-:oaa;o\cTt—R?—thl:o—mpns To %i—

H H H Ry nH2

o]
——n4056~—our|4—n8—N|cl>o—E1D§;—R12—_oclT—R14—oo—n16
H H H
en donde:
R1y R se seleccionan de alquilo (C1-Cs),
Rs, R4, Rs, ¥ Rs se seleccionan de alquileno (C1-Cs),
Rz y Rg se seleccionan de alquileno lineal o ramificado o un cicloalquileno bivalente
Ro, R10, R11, Y R12 se seleccionan de alquileno C1-Co,
R13 ¥ Ri4 se selecionan de alquileno (C1-Cs),
Ris y Rie se seleccionan de alquenileno inferior lineal o ramificado,

my p, independientemente uno de otro, son 3 a 44,y nes 13 a 80.

13. El lente de contacto de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en donde dicho material polimerizable permeable al
oxigeno comprende un macrémero de

ACRILATE - LINK - ALK - O - ALK - PDAS - ALK - O - ALK - LINK - ACRILATE
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en donde el ACRILATE se selecciona de acrilatos y metacrilatos; LINK se selecciona de enlaces uretano y
diuretano, ALK - O - ALK es R1-O-Rz 0 R3-O-Ry4, en los cuales R1, Rz, Rz y R4, independientemente uno de
otro, son alquileno C1-Cs, O es oxigeno y PDAS es un poli(dialquilsiloxano).

14. Un lente de contacto de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o 2, en donde dicho material polimerizable permeable a
oxigeno comprende un macrémero de

o 0 Q Ro [ B i 2 iz
Hzc=C——C.—O-Rg-t:ICO-RrO.-Rg-S.i O§i R;—O,—R‘-OCI:I—R11-0-C—C=CH2
H Re ' Rgln H

donde

Ry y R11 son alquileno C;-Cs;

R10 y Ri2 son metilo o hidrégeno;

R1, Rz, R3y R4, independientemente uno de otro, son alquileno C1-Cs; y

Rs, Re, R7 y Rg, independientemente uno de otro son alquilo C1-Ce.
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