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REIVINDICACIONES 

Materiales de sílice para reducir el mal olor bucal. 

1. Un material compuesto de sílice antimicrobiana, que comprende sílice y un óxido metálico de plata, zinc, cobre, o 
una mezcla de los mismos; en donde el material compuesto se prepara a partir de partículas de sílice que tienen un 
valor de la mediana del tamaño de las partículas de 1 a 100 micras y partículas de óxido metálico que tienen un 5 
valor de la mediana del tamaño de las partículas que es hasta 30% del valor de la mediana del tamaño de las 
partículas de sílice. 

2. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el óxido metálico está enlazado no 
covalentemente a la superficie de la sílice. 

3. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una suspensión acuosa del material 10 
compuesto muestra un incremento en el potencial zeta a través del intervalo de pH de 5,0 a 8,0, con respecto a una 
suspensión acuosa de las partículas de sílice usadas para preparar el material compuesto.  

4. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende de 0,1% a 30% en peso del óxido 
metálico. 

5. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las partículas de sílice usadas para preparar 15 
el material compuesto tienen un valor de la mediana del tamaño de las partículas de 1 a 20 micras. 

6. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las partículas de óxido metálico usadas para 
preparar el material compuesto tienen un valor de la mediana del tamaño de las partículas de 1 a 100 nm. 

7. El material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el óxido metálico es óxido de zinc. 

8. Una composición dentífrica, que comprende un material compuesto de sílice antimicrobiana, donde dicho material 20 
compuesto comprende sílice y un óxido metálico de plata, zinc, cobre, o una mezcla de los mismos; en donde el 
material compuesto se prepara a partir de partículas de sílice que tienen un valor de la mediana del tamaño de las 
partículas de 1 a 100 micras y partículas de óxido metálico que tienen un valor de la mediana del tamaño de las 
partículas que es hasta 30% del valor de la mediana del tamaño de las partículas de las partículas de sílice; y al 
menos otro componente dentífrico. 25 

9. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el oxido de metal está enlazado no covalentemente a la 
superficie de la sílice. 

10. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, en donde una suspensión acuosa del material compuesto 
muestra un incremento en el potencial zeta a través del intervalo de pH de 5,0 a 8,0, con respecto a una suspensión 
acuosa de las partículas de sílice usadas para preparar el material compuesto. 30 

11. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende de 0,1% a 30% en peso del óxido metálico. 

12. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, en donde las partículas de sílice usadas para preparar el material 
compuesto tienen un valor de la mediana del tamaño de las partículas de 1 a 20 micras. 

13. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, en donde las partículas de óxido metálico usadas para preparar 
el material compuesto tiene un valor de la mediana del tamaño de las partículas de 1 a 100 nm. 35 

14. El dentífrico de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el óxido metálico es óxido de zinc. 

15. Un método para preparar un material compuesto de sílice antimicrobiana, que comprende: 

a) mezclar un óxido metálico de plata, zinc, cobre, o una mezcla de los mismos, con una suspensión acuosa que 
comprende de 1% a 10% en peso de sílice, para proporcionar una suspensión acuosa de sílice/óxido metálico 
que comprende de 0,01% a 1% en peso del óxido metálico; en donde la suspensión acuosa está en un pH ácido 40 
constante antes de mezclar; 

b) reajustar el pH de la suspensión acuosa de sílice/óxido metálico a un pH ácido constante; y  

c) secar la suspensión acuosa de sílice/óxido metálico para proporcionar el material compuesto de sílice 
antimicrobiana. 

16. El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde la suspensión acuosa está en un pH de 6,5 o menor 45 
antes de mezclar. 

17. El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el pH se ajusta de 4,5 a 5,5 en la etapa (b). 

18. El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde la sílice tiene un valor de la mediana del tamaño de las 
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partículas de 1 a 20 micras. 

19. El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el óxido metálico tiene un tamaño de partícula de 1 a 
100 nm. 

20. El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el óxido metálico es óxido de zinc. 

5 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 
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FIGURA 5 
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FIGURA 10 
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FIGURA 11 
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FIGURA 12 
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FIGURA 13 
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