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DESCRIPCION

Pelicula multicapa permeable a la radiacién ultravioleta

La presente invencion se refiere a una pelicula multicapa impermeable a liquidos y al menos hasta cierto
punto permeable a la radiacion ultravioleta (UV), preferiblemente en forma de pelicula tubular, que
comprende una secuencia de capas a partir de una capa (a) basada en al menos un homo- o copolimero de
olefina termoplastico como una de las capas externas, una capa promotora adhesiva (b), una capa interna (c)
basada en al menos una homo- y/o copoliamida, una capa promotora adhesiva (d) y una capa (e) basada en
al menos una homo- y/o copoliamida como una de las capas externas, donde el punto de reblandecimiento
VICAT del homo- o copolimero de olefina termoplastico de la capa (a) es al menos 100°C, para el uso de este
tipo de pelicula multicapa como tubo de disposicion interior de un tubo de insercién para la renovacion de
tuberias subterraneas, para un tubo de insercion de este tipo y para un sistema de renovacién de tuberias
idéneo para cambiar tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado.

En el estado de la técnica ya se ha descrito que las peliculas multicapa son permeables a la radiacién UV y
que pueden usarse, entre otras cosas, para la renovacion de tuberias.

A modo de ejemplo, la EP-A-0 342 897 describe una pelicula multicapa que tiene una capa de poliamida
como primera capa superficial y una capa de sellado ionomérica como segunda capa superficial. Cuando la
pelicula multicapa se usa para la renovacion de tuberias, la capa poliamida se une a un no tejido fibroso por
calentamiento y entonces se satura con una resina endurecible. Después del acondicionamiento de la
pelicula, ésta se aplica junto con la resina, que después del proceso de saturacion, se ubica en la superficie,
sobre la zona que requiere renovarse de la pared interna de la tuberia, abarcando todo la circunferencia de la
misma. Después de endurecerse la resina con radiaciéon UV, se obtiene una seccion de tuberia estable en la
pared de tuberia interna a renovarse. Los dos extremos de la pelicula se sellan entonces uno a otro mediante
la capa de sellado ionomérica.

En otro proceso conocido para renovar tuberias subterraneas, se proporciona un tubo de insercion flexible
que se introduce como una camara en la tuberia a renovar. Dicho tubo de insercién comprende dos tubos,
preferiblemente tubos plasticos, de diferentes diametros, entre los cuales se dispone un material soporte
saturado con una resina sintética reactiva. Después de introducir el tubo de insercién deshinchado en la
tuberia y tras inflarlo hasta el diametro de la tuberia, se endurece la resina sintética dispuesta entre los dos
tubos para obtener, después de retirar el tubo interno, una tuberia estable en la pared de tuberia interna a
renovar. El endurecimiento puede lograrse por irradiacion con radiacion UV. Con el fin de prevenir un
endurecimiento prematuro no deseado de la resina sintética antes de introducirse en la tuberia a renovar, es
necesario que el tubo de insercién situado externamente tenga una capa protectora o esté compuesto de ella
con el fin de prevenir una exposicion prematura a la radiaciéon UV externa y, con ello, al endurecimiento
prematuro de la resina. Por el contrario, el tubo situado internamente en este tipo de tubo de insercion tiene
que ser permeable a la radiacion UV con el fin de que, una vez inflado, prosiga el proceso de endurecimiento.

Los tubos interiores situados en este tipo de tubos de insercion, o las peliculas multicapa correspondientes,
preferiblemente en forma de un tubo, para su uso en la renovacion de tuberias y como se describe a modo de
ejemplo en la EP-A-0 342 897, esta sujeto a rigurosos requisitos mecanicos para poder soportar las cargas
que se originan durante su manejo, por ejemplo las producidas durante la su introduccién en la tuberia a
renovar, durante el inflado de la pelicula respectiva dentro de la tuberia o, después de la renovacioén, durante
la retirada de la tuberia.

Una desventaja de la pelicula multicapa descrita en EP-A-0 342 897 es que tiene puntos débiles al menos en
la zona de la costura del sellado, o una desventaja de las peliculas tubulares convencionales que se usan
como tubos interiores para un tubo de insercién durante la renovaciéon de una tuberia es que no tienen las
propiedades mecanicas requeridas para soportar las cargas descritas anteriormente. En este contexto,
opcionalmente puede aplicarse un acondicionamiento para mejorar las peliculas convencionales, dotando a
éstas de al menos una capa basada en una poliamida.

Por tanto, existe una necesidad de solventar las desventajas anteriormente mencionadas para las peliculas
multicapa.

Asi, un objetivo de la presente invencion es proporcionar una pelicula multicapa, en particular en forma de
pelicula tubular, que sea idénea como tubo a situar internamente dentro un tubo de insercién para la
renovacion de tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado, que no soélo
tenga la permeabilidad necesaria a la radiacion UV sino también unas propiedades mecanicas lo
suficientemente buenas como para soportar las altas cargas que se originan durante la renovacion de la
tuberia.
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El objetivo se logra proporcionando la pelicula multicapa de la invencion impermeable a los liquidos y que al
menos es hasta cierto punto permeable a la radiacion UV, preferiblemente en forma de una pelicula tubular, y
que comprende la secuencia de capas siguiente:

a. una capa (a) basada en al menos un homo- o copolimero de olefina termoplastico, como una de las
capas externas o capas superficiales,

una capa promotora de la adhesion (b),

una capa interior (c) basada en al menos una homo- y/o copoliamida,

una capa promotora de la adhesion (d) y

una capa (e) basada en al menos una homo- y/o copoliamida, como una de las capas externas o
capas superficiales,

®o00T

donde el punto de reblandecimiento VICAT del homo- o copolimero de olefina termoplastico de la capa (a) es
al menos 100°C.

Sorprendentemente, se ha encontrado que la pelicula multicapa de la invencién proporciona un efecto barrera
excelente en relacion al secado de la resina usada para renovar la tuberia y, por tanto, en relacién a la
pérdida, esto es a la migracion de mondmeros o de otros medios de saturacion. Ademas se ha establecido,
sorprendentemente, que la pelicula multicapa de la invencién, en particular en forma de pelicula tubular
multicapa, o en otro caso como pelicula multicapa sellada a modo de tubo, aporta propiedades mecanicas
muy buenas, en particular muy buena extensibilidad, de forma que soporta las cargas originadas durante la
renovacion de tuberias subterraneas, en particular durante el inflado dentro del sistema de tuberia, durante el
transporte y el almacenamiento precedente y la insercion en la tuberia a renovar, y ademas, después del
endurecimiento de la resina, puede retirarse sin rotura, particion o desgarre. Ademas se ha encontrado,
sorprendentemente, que la pelicula multicapa de la invencion tiene las propiedades mecanicas muy buenas
incluso sin acondicionamiento previo, por Io que no es necesaria una etapa tal de acondicionamiento.

En el contexto de esta invencién, la expresion “pelicula tubular” se refiere a una pelicula multicapa producida
por (co)extrusion, preferiblemente por (co)extrusion de pelicula soplada, y que no presenta una costura de
sellado.

En el contexto de esta invencion, la expresion “radiacion UV” se refiere a una radiacion electromagnética en
un intervalo de longitud de onda de 200 a 400 nm.

La pelicula multicapa de la invencidon es permeable a la radiacion UV en al menos cierto grado,
preferiblemente permeable en un grado de al menos el 80%, en particular permeable en un grado de al
menos el 90%.

En una realizacion preferente, la pelicula multicapa de la invencién no es sélo permeable a la radiaciéon UV al
menos en cierto grado, sino también permeable a luz visible de onda corta al menos en cierto grado,
preferiblemente en un grado de al menos el 80%, en particular en un grado de al menos el 90%.

En la presente invencion, la expresion “luz visible de onda corta” se refiere a una radiacion electromagnética
en un intervalo de longitud de onda de 400 a 500 nm, preferentemente de 400 a 450 nm.

La pelicula multicapa de la invencién presenta propiedades mecanicas excelentes (determinadas por el
método descrito a continuacioén), en particular gracias a su alta extensibilidad. La extensibilidad de la pelicula
multicapa de la invencion, incluso en estado no acondicionado, preferiblemente es de al menos el 15%, en
especial de al menos el 18%, con especial preferencia de al menos el 20%, en particular de al menos el 30%.

En la presente invencidn, la expresion “acondicionamiento” se refiere al proceso reversible de absorcién de
humedad, preferiblemente agua, por un material, preferiblemente un material termoplastico, tal como una
homo- o copoliamida, o una pelicula correspondiente, tal como la pelicula multicapa de la invencion, hasta
que conseguir un peso constante. El acondicionamiento usualmente conduce a mejores propiedades
mecanicas.

Un material idoneo para la produccion de la capa (a) de la pelicula multicapa de la invencion es al menos un
homo- o copolimero de olefina termoplastico.

Para la produccion de la capa (a) de la pelicula multicapa de la invencion, homo- o copolimeros de olefina
termoplasticos que pueden emplearse preferentemente son oleofinas o,p-insaturadas de 2 a 10 atomos de
carbono. Homopolimeros de oleofina idéneos preferentes son aquellos seleccionados del grupo consistente
en homopolimeros de etileno (polietilenos, PE), preferentemente LDPE y HDPE, homopolimeros de propileno
(polipropilenos, PP), homopolimeros de butileno (polibutilenos, PB) y homopolimeros de isobutileno
(poliisobutilenos, PI), asi como mezclas de al menos dos de los polimeros mencionados. “LDPE” se refiere a
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un polietileno de baja densidad, con una densidad de 0,86-0,93 g/cm3, e incluyendo un alto grado alto de
ramificacion. “HDPE” se refiere a un polietileno de alta densidad que presenta una cantidad pequeia de
ramificaciones de la cadena molecular, pudiendo oscilar la densidad entre 0,94 y 0,97 g/cm3. Copolimeros de
oleofina idoneos preferentes son copolimeros de etileno y/o de propileno y de al menos una a-olefina de al
menos 4, preferiblemente de 4 a 10, en particular de 4 a 8 atomos de carbono, siendo especialmente
preferentes los copolimeros de etileno y/o propileno con al menos una a-olefina seleccionada del grupo
consistente en buteno, hexeno y octeno. Preferentemente, la proporcion de a-olefina en el copolimero de
olefina es de como maximo el 25% en peso, en especial del como maximo el 15% en peso, con respecto en
cada caso al peso total del copolimero de olefina. Son particularmente adecuados los copolimeros de etileno
y de al menos una a-olefina de al menos 4 atomos de carbono, como LLDPE y/o mPE. “LLDPE” se refiere a
los copolimeros de etileno de baja densidad lineales caracterizados por la presencia de una cadena principal
lineal con cadenas laterales pendientes de ésta, cuya densidad es de 0,86-0,94 g/cm3. “mPE” se refiere a
copolimeros de etileno polimerizados mediante catalizadores metaloceno y con una densidad preferente de
0,88-0,93 g/cm3. Los homo- o copolimeros de olefina preferentes para producir la capa (a) son homo- o
copolimeros de etileno y/o homo- o copolimeros de propileno. Un material particularmente preferente para la
produccion de la capa (a) es una mezcla de al menos un homopolimero de etileno, tal como LDPE, y de al
menos un copolimero de etileno, tal como LLDPE y/o mPE.

El punto de reblandecimiento VICAT del homo- o copolimero de olefina termoplastico de la capa (a) de la
pelicula multicapa de la invencion es de al menos 100°C. El punto de reblandecimiento VICAT (VST A/120)
se determina de acuerdo con DIN EN ISO 306 / ASTM D1525.

Preferentemente, el espesor de la capa (a) de la pelicula multicapa de la invencién es de 10 ym a 500 pym, en
especial de 20 ym a 400 pm, en particular de 30 um a 300 um.

En una realizacion preferente, el espesor de la capa (a) de la pelicula multicapa de la invencién es al menos
el 40% del espesor total de la pelicula multicapa, preferiblemente de al menos el 50%, en particular del 50%
al 90%.

Un material adecuado para producir las capas (c) y (e) de la pelicula multicapa de la invencion es,
independientemente uno de otro, al menos una homo- y/o copoliamida.

Homo- o copoliamidas adecuadas para producir las capas (c) y (e) de la pelicula multicapa de la invencion
son preferiblemente aquellas seleccionadas del grupo de homo- o copoliamidas alifaticas, semiaromaticas o
aromaticas termoplasticas. Tales homo- o copoliamidas pueden obtenerse a partir de diaminas, tales como
diaminas alifaticas de 2 a 10 atomos de carbono, en particular de hexametilendiamina y/o de diaminas
aromaticas de 6 a 10 atomos de carbono, en particular de p-fenilendiamina y de acidos dicarboxilicos
alifaticos o aromaticos de 6 a 14 atomos de carbono, por ejemplo los acidos adipico, tereftalico o
isotereftalico. Ademas es posible producir las homo- o copoliamidas a partir de lactamas de 4 a 10 atomos de
carbono, por ejemplo de e-caprolactama. Las poliamidas usadas en la invencion son preferentemente PA 6,
PA 12, PA66, PA6I, PAGBT, o copolimeros correspondientes, o una mezcla de al menos dos de las
poliamidas mencionadas.

Preferentemente, la capa (c) y la capa (e) de la pelicula multicapa de la invencion tienen una estructura de
capa idéntica, en particularmente un espesor de capa idéntico y/o componentes poliamida idénticos y/o una
composicion idéntica.

En otra realizacion preferente de la pelicula multicapa de la invencion, las capas (c) y la capa (e) de la
pelicula multicapa de la invencién tiene una estructura diferente, en particular un espesor de capa diferente
y/o componentes de poliamida diferentes y/o una composicion diferente.

Es particularmente preferente que las capas (c) y (e) comprendan en cada caso la misma poliamida.

Preferentemente, el espesor de las capas (c) y (e) de la pelicula multicapa de la invencion es,
independientemente uno de otro, de 5 um a 100 pm, en particular de 10 ym a 60 pm.

Para la produccion de las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula multicapa de la invencion
pueden emplearse promotores de adhesién convencionales. Preferentemente, las capas promotoras de
adhesion (b) y (d) se basan, independientemente una de otra, en al menos un polimero termoplastico
modificado, preferiblemente en al menos un homo- o copolimero de olefina modificado. Los homo- o
copolimeros de olefina aqui usados pueden ser aquellos homo- o copolimeros de olefina que también son
adecuados para la produccién de la capa (a), pero después de modificarse. Es particularmente preferentes
que las capas promotoras de adhesion (b) y (d) se basen, independientemente una de otra, en al menos un
homo- o copolimero de etileno modificado y/o en al menos un homo- o copolimero de propileno modificado
con al menos un acido organico o con al menos preferiblemente un anhidrido organico ciclico, en especial
con anhidrido maleico.
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Preferentemente, el espesor de las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula multicapa de la
invencion es, independientemente uno de otro, de 1 ym a 30 um, en particular de 2 ym a 20 ym.

Si es necesario, las capas (a), (c) y (e) y también las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula
multicapa de la invencién pueden incluir, en cada caso independientemente, aditivos seleccionados del grupo
consistente en agentes antiestaticos, antioxidantes, agentes antibloqueo, agentes antiempafiamiento,
ingredientes antimicrobianos, colorantes, pigmentos de color, estabilizadores, preferiblemente estabilizadores
térmicos, estabilizadores de proceso, auxiliares de proceso, retardantes de flama, agentes de nucleacion,
auxiliares de cristalizacion, preferiblemente agentes de nucleacion cristalina, lubricantes, brillos 6pticos,
flexibilizantes, auxiliares de sellado, plastificantes, silanos, espaciadores, cargas, aditivos de pelado, ceras,
agentes de humectacion, agentes de tratamiento superficial, preferiblemente tensioactivos, y dispersantes,
siempre que estos aditivos no perjudiquen la estabilidad frente a la radiacion UV.

Si es necesario, las capas (a), (c) y (e) y también las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula
multicapa de la invencion pueden incluir, en cada caso independientemente, al menos un 0,01-20% en peso,
preferentemente al menos un 0,1-10% en peso, en cada caso con respecto al peso total de una capa
individual, de al menos uno de los aditivos antes mencionados.

En una realizaciéon especialmente preferente, la pelicula multicapa de la invencion tiene cinco capas, por
ejemplo consiste en las capas (a), (b), (c), (d) y (e), y, de forma que existe un enlace entre las dos capas de
poliamida (c) y (e) sobre una capa promotora de adhesion (d).

Preferentemente, el espesor total de la pelicula multicapa de la invencion es de 20 a 2.000 um, en especial
de 50 a 1.500 ym, muy especialmente de 100 a 1.000 um, en particular de 120 a 400 pm.

Las peliculas multicapa de la invencion pueden producirse por procesos convencionales conocidos,
preferiblemente en los que no hay necesidad de acondicionar la pelicula multicapa.

En una realizacion preferente, todas las capas, preferiblemente las capas (a), (b), (c), (d) y (e), de la pelicula
multicapa de la invencién pueden producirse y procesarse como una pelicula multicapa completa en forma de
pelicula tubular.

En una realizacion particularmente preferente, la pelicula multicapa de la invencién es una pelicula tubular
multicapa sin costura de sellado.

En otra realizacion preferente, todas las capas, preferiblemente las capas (a), (b), (c), (d) y (e), de la pelicula
multicapa de la invencién pueden producirse y procesarse en su totalidad en forma de una pelicula de
moldeado. Preferentemente, la pelicula de moldeado resultante de la invencion se procesa para conseguir un
tubo mediante el sellado de la capa (a). Esto también es aplicable a las peliculas multicapa de la invencion
que también pueden obtenerse en forma de peliculas planas mediante otro proceso convencional.

En consecuencia, la produccion de todas las capas individuales, preferiblemente las capas (a), (b), (c), (d)y
(e), de la pelicula multicapa de la invencién también pueden obtenerse por (co)extrusion.

Preferentemente, la pelicula multicapa de la invencion, preferiblemente consistente en las capas (a), (b), (c),
(d) y (e), es producida por (co)extrusion, en especial por (co)extrusion de pelicula soplada o por (co)extrusion
de pelicula moldeada, y en particular por (co)extrusion de pelicula soplada en forma de pelicula tubular.

Como alternativa, también es posible producir las capas individuales de la pelicula multicapa de la invencion
en forma de un compuesto en capas por (co)extrusion.

Estos procesos de produccion y los parametros de produccion correspondientes son bien conocidos por el
experto en la técnica.

Preferentemente, la pelicula multicapa de la invencién puede estamparse.

Ademas, preferentemente la pelicula multicapa de la invenciéon puede imprimirse.

Preferentemente, la pelicula multicapa de la invencion no esta orientada monoaxialmente ni biaxialmente, lo
que significa que no esta sometida a orientacion alguna después de su produccion, preferiblemente por
extrusion. La pelicula multicapa de la invencion practicamente no se encoge, en particular ni siquiera incluso
por calentamiento.

Preferentemente, la pelicula multicapa de la invencion es sellable por medio de la capa (a).

La pelicula multicapa de la invencion es preferiblemente transparente.
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Como se mencioné anteriormente, la pelicula multicapa de la invencion es al menos permeable a la radiacion
UV en cierto grado.

Asi, la pelicula multicapa de la invencion, preferiblemente en forma de pelicula tubular, o en otro caso en
forma de una pelicula multicapa sellada para dar un tubo, es adecuada como tubo a situar internamente en
un tubo de insercion para renovar tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias de alcantarillado.

Igualmente, es también objeto de la presente invencion el uso de la pelicula multicapa de la invencion,
preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo a situar internamente en un tubo de insercién para
renovar tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado que puedan estar
deterioradas. Debido a que la pelicula multicapa de la invencién, preferiblemente en forma de pelicula tubular,
es al menos permeable a la radiacion UV en cierto grado, ésta permite el endurecimiento de una resina
sintética reactiva situada entre un tubo simple o multicapa externo y el tubo multicapa interno de la invencion,
o de un material de soporte saturado con la resina sintética reactiva.

Preferentemente, el material de soporte a usar comprende fibra de vidrio no tejida (material de fibra de vidrio),
no tejidos, y/o productos textiles no tejidos opcionalmente en forma de capas multiples, en cada caso
saturados con al menos una resina sintética reactiva, preferiblemente en cada caso saturados con al menos
una resina de poliéster insaturada y con monémeros a,fB-insaturados, tal como estireno. Materiales de fibra
de vidrio conocidos son, entre otros, plasticos reforzados con fibra de vidrio (GRP, por sus siglas en inglés).

Como se indicé anteriormente, no es necesario acondicionar la pelicula multicapa de la invencion,
preferiblemente en forma de pelicula tubular, ya que incluso sin este acondicionamiento proporciona muy
buenas propiedades mecanicas, por ejemplo buena extensibilidad. Por tanto es preferible que la pelicula
multicapa de la invencién, preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo a situar internamente en
un tubo de insercién para la renovacion de tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de
alcantarillado, no esté acondicionada.

Es otro objetivo de la presente invencién un tubo de insercion adecuado para la renovacion de tuberias
subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado, que comprende preferiblemente una
pelicula multicapa de la invencién no acondicionada impermeable a liquidos, preferiblemente en forma de
pelicula tubular, como tubo de insercién interna, y una pelicula tubular sencilla o multicapa a situar
externamente impermeable a liquidos, y que refleja y/o absorbe radiacion UV y/o luz visible de onda corta,
como tubo se colocacion externa, y, situado entre los dos tubos, un material de soporte saturado con una
resina sintética reactiva. La tuberia de alcantarillado renovada se forma de dicho material de soporte saturado
después del endurecimiento. Después del proceso de endurecimiento, la pelicula multicapa de la invencion,
preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo internamente situado, se retira preferiblemente de la
tuberia de alcantarillado hecha de plastico endurecido y del material de soporte, pero alternativamente
también se puede mantener dentro de la tuberia renovada.

El experto en la técnica es conocedor de la produccion de tubos de insercién de este tipo, por ejemplo de la
WO 2007/054350 A1 o EP-B 1 155 256.

La Fig. 1 muestra a modo de ejemplo una seccioén longitudinal a través de un tubo de insercion (107) de la
invencion después de la inserciéon en una tuberia (101) que incluye una zona (102) que requiere renovacion.
El tubo de insercion comprende una capa tubular sencilla o multicapa situada externamente impermeable a
liqguidos y que refleja y/o absorbe la radiacion UV y/o luz visible de onda corta, como tubo situado
externamente (103), y preferiblemente una pelicula multicapa no acondicionada de la invencion impermeable
a liquidos, preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo situado internamente (105), y un material
de soporte (104) situado entre ellos y saturado con una resina sintética reactiva. Después de inflar el tubo de
insercion (107) hasta el diametro de la tuberia (101), el tubo de insercién (107) presenta una cavidad (106)
donde es posible introducir una fuente emisora de radiaciéon UV y/o luz visible de onda corta, y que
preferiblemente es movil, en especial una fuente UV, produciendo la fuente el endurecimiento del material de
soporte (104) saturado con una resina sintética reactiva. La tuberia renovada (108) se forma de dicho
material de soporte saturado (104) después del endurecimiento y opcionalmente después de la retirada del
tubo situado internamente (105). La anchura de la tuberia asi renovada (108) se muestra en la Fig. 1
comparativamente pequefia por razones de claridad.

La forma en la que la pelicula multicapa de la invencién se usa como tubo a situar internamente en el tubo de
insercion de la invencion es preferiblemente de manera que la resina que requiere endurecimiento, o el
material de soporte saturado con una resina que requiere endurecimiento, esta directamente adyacente a la
capa externa o capa superficial (e) del tubo situado internamente.

En principio, un tubo adecuado a situar externamente de un tubo de insercién de la invencién es cualquier
pelicula tubular convencional sencilla o multicapa que sea impermeable al liquido y que absorba y/o refleje la
radiacion UV y/o luz visible de onda corta.
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Preferentemente, la pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la
invencion de este tipo de tubo de insercion es una pelicula tubular al menos transparente al contacto y que
refleja y/o absorbe la radiacion UV y/o luz visible de onda corta. Es particularmente preferible que la pelicula
tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la invencién comprenda al menos una
capa basada en al menos un homo- o copolimero de olefina termoplastico opcionalmente modificado que
comprende una combinacion de al menos un pigmento de color organico o inorganico o un tinte que refleje
y/o absorba la luz visible de onda corta y al menos un compuesto organico o inorganico que refleje y/o
absorba la radiacién UV. Opcionalmente los homo- o copolimeros de oleofina modificados usados aqui
pueden ser homo- o copolimeros de olefina termoplasticos opcionalmente modificados que también son
idoneos para la produccion de la capa (a) y/o de las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula
multicapa de la invencion.

En esta invencion, la expresion “transparente al contacto” significa que la pelicula tubular usada en la
invencioén, en forma de tubo simple o multicapa de este tipo de tubo de insercién, es transparente al menos
en tal grado que es posible controlar la saturacion uniforme del material de soporte por la resina a endurecer.
Esto se basa en la verificaciéon de la luminosidad del color del material de soporte saturado.

Preferentemente, la pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la
invencion comprende al menos un pigmento de color organico o inorganico o al menos un colorante organico
o inorganico, seleccionado del grupo consistente en colorantes carbonilo, preferiblemente colorantes quinona,
colorantes indigo y quinocridonas, compuestos azo, compuestos cianina, preferiblemente compuestos
trifenilmetano, azometinas, isoindolinas, dioxazinas, 6xidos metalicos, 6xidos de metales de transicion,
hidratos de 6xidos metalicos e hidratos de 6xidos de metales de transicién. En particular se seleccionan de
estos grupos de colorantes o pigmentos de color, aquellos colorantes o pigmentos de color amarillos. Son
preferentes pigmentos amarillos organicos o colorantes amarillos organicos seleccionados del grupo
consistente en derivados de benzimidazol, derivados de benzotriazol, derivados 1,4-quinona, derivados 1,4-
naftoquinona, derivados 9,10-antraquinona y derivados fenilazofenol, en cada caso en forma de compuestos
libres, de tautdmeros, o de sales de acidos o bases, o como solvatos, preferiblemente hidratos. Son
especialmente preferentes pigmentos de color amarillo inorganicos o colorantes amarillos inorganicos
seleccionados del grupo consistente 6xidos de metales de transicion e hidratos de 6xidos de metales de
transicion. Son particularmente preferentes pigmentos de color amarillo o colorantes amarillos seleccionados
del grupo consistente en 4-fenilazofenol, 2-(2’-metil)fenilazo-4-metilfenol, N-(4-fenilazo)fenildietanolamina,
benzotriazoles, benzimidazolona, 6xido de hierro e hidrato de 6xido de hierro, en concreto benzimidazolona.
Preferentemente, el pigmento de color organico o inorganico o el colorante organico o inorganico absorbe y/o
refleja la luz visible de onda corta en el intervalo de longitud de onda de 400 a 500 nm, en especial en el
intervalo de 400 a 450 nm, preferiblemente en cada caso en un grado superior al 90%.

En una realizacion preferente, la pelicula tubular sencilla o0 multicapa usada como tubo situado externamente
en la invencion preferiblemente comprende al menos un compuesto organico o inorganico seleccionado del
grupo consistente 6xidos metalicos, 6xidos de metales de transicion, hidratos de éxidos metalicos, hidratos de
oxidos de metales de transicion, fosfitos, benzofenonas, antranilatos, salicilatos, derivados de
dibenzoilmetano, derivados de acido p-aminobenzoico, derivados de acido cinamico (derivados de acido
fenilacrilico), derivados de benzimidazol, derivados de benzotriazol, cianoacrilatos, derivados de benzotriazol,
B,B’-divinilacrilatos, a-ciano-3,8’-divinilacrilatos de alquilo, compuestos 1,3,5-triazina y aminas impedidas
estéricamente, respectivamente en forma de compuestos libres, en forma de tautémeros, o en cada caso
como sales de acidos o bases, como compuestos que absorben y/o reflejan la radiacion UV. Algunos de los
compuestos de este tipo son productos comerciales, por ejemplo Uvinul® de BASF AG.

La expresion “aminas impedidas estéricamente” se hace referencia a aquellos compuestos donde existe una
0 mas porciones organicas mas voluminosas enlazadas a al menos un atomo de nitrogeno trivalente. Estos
preferiblemente implican aminas aromaticas o alifaticas, aciclicas o ciclicas, secundarias y terciarias, como p-
fenilendiaminas N,N’-disustituidas o (amino)piperidinas sustituidas.

Como compuestos organicos o inorganicos que reflejan y/o absorben la radiacion UV se utiliza
preferentemente al menos un compuesto del grupo consistente en 6xido de zinc, diéxido de titanio, p-
metoxicinamato de 2-etoxietilo, p-metoxicinamato de dietanolamina, p-metoxicinamato de octilo, 2-ciano-3,3-
difenilacrilato de 2-etilhexilo, cinamato de potasio, 4-metoxicinamato de propilo, 4-metoxicinamato de amilo,
acido a-ciano-4-metoxicinamico y su hexil éster correspondiente, 4-metoxicinamato de ciclohexilo,
p-aminobenzoato de glicerilo, p-dimetilaminobenzoato de amilo, 4-bis(hidroxipropil)aminobenzoato de etilo, p-
dimetilaminobenzoato de octilo, acido 4-aminobenzoico etoxilado, salicilato de octilo, salicilato de
trietanolamina, sales de acido salicilico, salicilato de 4-isopropilbencilo, 2-(4-fenilbenzoil)benzoato de 2-etil-
hexilo, salicilato de homomentilo, 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, 2,4,6-trianilin(p-carbo-2-etilhexiloxi)-1,3,5-
triazina, acido 2-fenilbenzimidazol-5-sulfonico, 1-(4-tert-butilfenil)-3-(4-metoxifenil)propano-1,3-diona, p-
cumenil-3-fenilpropano-1,3-diona, 1,3-bis(4-metoxifenil)propano-1,3-diona, antranilato de metilo, N-
acetilantranilato de homomentilo, 2-hidroxi-4-octilbenzofenona (Uvinul® 3008, Uvinul® 3008 FL), 6-tert-butil-
2-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-il)-4-metilfenol (Uvinul® 3026, Uvinul® 3026 GR), 2,4-di-tert-butil-6-(5-cloro-2H-
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benzotriazol-2-il)fenol (Uvinul® 3027), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenol (Uvinul® 3028, Uvinul®
3028 GR), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (Uvinul® 3029, Uvinul® 3029 GR), 1,3-
bis[(2’-ciano-3’,3’-difenilacriloil)oxi]-2,2-bis{[(2’-ciano-3’,3’-difenilacriloil)oxi]-metil}propano  (Uvinul® 3030,
Uvinul® 3030 GR), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metilfenol (Uvinul® 3033 P), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-
metil-1-feniletil)fenol (Uvinul® 3034), 2-ciano-3,3-difenilacrilato de etilo (Uvinul® 3035), 2-ciano-3,3-
difenilacrilato de 2-etilhexilo (Uvinul® 3039), N,N'’-bisformil-N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinil)hexametilendiamina (Uvinul® 4050 H) bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacato (Uvinul® 4077 H,
Uvinul® 4077 GR), bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato, (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato de
metilo (Uvinul® 4092 H),

_/
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O
N CHs /\/
N o]
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H To
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(Uvinul® 5050 H) y (Uvinul® 5062 H, Uvinul® 5062 GR).

Preferentemente, el compuesto organico o inorganico refleja y/o absorbe la radiacién UV en un intervalo de
longitud de onda de 200 a 400 nm, en particular de 300 a 400 nm, preferiblemente en cada caso en un grado
superior al 90%.

Preferentemente, la pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la
invencion comprende del 0,05 al 20% en peso, en especial del 0,1 al 5% en peso, en particular del 0,1 al 2%
en peso, con respecto en cada caso al peso total de la pelicula, de la combinacién de al menos un pigmento
de color o colorante organico o inorganico y de al menos un compuesto organico o inorganico.
Preferentemente, la pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la
invencion comprende del 0,05 al 10% en peso, en particular del 0,1 al 3% en peso, con respecto al peso total
de la pelicula, del pigmento de color o colorante organico o inorganico. Preferentemente la pelicula tubular
sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la invencion comprende del 0,05 al 10% en
peso, en particular del 0,1 al 2% en peso, con respecto al peso total de la pelicula, del compuesto organico o
inorganico. Preferentemente, cada componente de la combinacion es estable a temperaturas de hasta 300°C.

La pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo situado externamente en la invencion
preferiblemente tiene una pluralidad de capas. Es preferible que la pelicula tubular multicapa usada como
tubo situado externamente en la invencién comprenda al menos una capa barrera, en particular una capa
barrera al oxigeno o al vapor de agua o una capa barrera al aceite.

Materiales adecuados para la produccién de la capa barrera son preferiblemente al menos una homo- o
copoliamida, un copolimero etileno-alcohol vinilico (EVOH), alcohol polivinilico (PVOH), copolimero de olefina
ciclica (COC), cloruro polivinilidina (PVdC) o una mezcla de al menos dos de los polimeros mencionados, en
particular al menos una homo- o copoliamida. Las homo- o copoliamidas que pueden usarse aqui son las
homo- o copoliamidas que también son idéneas para la produccion de las capas (c) y (e) de la pelicula
multicapa de la invencién. Los polivinil alcoholes usados para la produccién de la capa barrera se producen
mediante hidrélisis completa o incompleta de los acetatos de polivinilo correspondientes (PVA) y, por tanto,
comprenden no solo acetatos de polivinilo parcialmente hidrolizados con un grado de hidrélisis de 50 a
98 mol%, sino también acetatos de polivinilo completamente hidrolizados con un grado de hidrélisis = 98%.
Los copolimeros etileno-alcohol vinilico (EVOH) usados para la produccion de la de barrera se obtienen por
hidrdlisis completa o incompleta de los acetatos de polivinilo correspondientes que contienen etileno (EVAc),
y comprenden especialmente acetatos de polivinilo que contienen etileno completamente hidrolizados con un
grado de hidrdlisis de = 98%. Los copolimeros de olefina ciclica (COC) usados para la produccién de la capa
barrera también pueden ser copolimeros de olefinas ciclicas a,B-insaturadas de 4 a 10 atomos de carbono,
por ejemplo norborneno, y de olefinas a,B-insaturadas, como etileno o propileno.

Preferentemente, al menos una capa superficial de la pelicula tubular multicapa usada como tubo situado
externamente en la invencidon se basa en al menos un homo- o copolimero de olefina termoplastico
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opcionalmente modificado, preferiblemente sellable. Los homo- o copolimeros de olefina opcionalmente
modificados que pueden usarse aqui son aquellos homo- o copolimero de olefina termoplasticos
opcionalmente modificados que también son idéneos para la produccion de la capa (a) y/o de las capas
promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula multicapa de la invencién. Entre una capa superficial y la capa
barrera puede haber preferiblemente una capa promotora de adhesion, preferiblemente que comprende al
menos un homo- o copolimero de olefina modificado. Los homo- o copolimeros de olefina modificados que
pueden usarse aqui son los homo- o copolimeros de olefina termoplasticos modificados que también son
idoneos para la produccion de las capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula multicapa de la
invencion.

En una realizacion preferente, cada una de las capas superficiales de la pelicula tubular multicapa usada
como tubo situado externamente en la invencion se basa preferiblemente en al menos un homo- o copolimero
de olefina sellable y respectivamente esta unida a la capa barrera mediante una capa promotora de adhesion
antes descrita. En una realizacién preferente, al menos una de las capas situadas internamente de la pelicula
tubular multicapa usada como tubo a situar externamente en la invencién comprende una combinacién de al
menos un pigmento de color o colorante organico o inorganico y de al menos un compuesto organico o
inorganico, y que refleja y/o absorbe la radiacion perjudicial. Preferentemente, los componentes de la
combinacién estan presentes en la misma capa de la pelicula tubular sencilla o multicapa usada como tubo a
situar externamente en la invencién, en particular en una capa promotora de la adhesién. Cada una de las
capas promotoras de adhesion de la pelicula tubular multicapa usada como tubo situado externamente en la
invencion puede preferiblemente comprender la combinacion de al menos un pigmento de color o colorante
organico o inorganico y de al menos un compuesto organico o inorganico, y que refleja y/o absorbe la
radiacion perjudicial.

En otra realizacién preferente, los componentes de la combinacién estan presentes en capas diferentes de la
pelicula tubular multicapa usada como tubo situado externamente en la invencion. Es preferible que el
pigmento de color o colorante esté presente en al menos una capa superficial y que el compuesto organico o
inorganico esté presente en al menos una capa situada internamente de la pelicula tubular multicapa usada
como tubo situado externamente en la invencién. Cada una de las capas promotoras de adhesion de la
pelicula tubular multicapa usada como tubo situado externamente en la invencién puede preferiblemente
comprender al menos un compuesto organico o inorganico. En otra realizacion preferente, cada una de las
capas de la pelicula tubular multicapa usada como tubo situado externamente en la invencién, con excepciéon
de la capa barrera, puede comprender al menos un pigmento de color o colorante organico o inorganico.

Es otro objeto de la presente invencion proporcionar un sistema de renovacion de tuberias adecuado para la
renovacion de tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado, que
comprende un tubo de insercién para ser insertado en la tuberia a renovar, preferiblemente una tuberia de
alcantarillado, y que esta hecho preferiblemente de una pelicula multicapa de la invencion no acondicionada
impermeable a liquidos, preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo a situar internamente, y una
pelicula tubular sencilla o multicapa situada externamente impermeable a liquidos y que refleja y/o absorbe la
radiacion UV y/o luz visible de onda corta, como tubo situado externamente, y, entre ambos tubos, un
material de soporte impregnado que puede endurecerse con radiacion UV, preferiblemente un material de
soporte saturado con un sistema reactivo de resina insaturada, en particular un material de fibra de vidrio
saturado con un sistema reactivo de resina insaturada, y una fuente que emite radiacion UV y/o luz visible de
onda corta, y que preferiblemente es movible, en especial una fuente UV.

Gracias al uso del sistema de renovacién de tuberias de la invencién, en particular de la pelicula multicapa de
la invencion, preferiblemente en forma de pelicula tubular, como tubo situado internamente de un tubo de
insercion, el tubo de inserciéon a introducir en el desaglie a renovar puede introducirse en la tuberia sin
dificultad, es decir sin partirse o romperse, y puede inflarse sin estallar, facilitando asi un endurecimiento sin
problemas con radiacion UV del material de soporte situado en el tubo y saturado con el material de
saturacion liquido. Después del endurecimiento, una vez que la tuberia de drenaje renovada y reforzada del
material de soporte ha endurecido, la pelicula multicapa de la invencién, preferiblemente en forma de pelicula
tubular, como tubo situado internamente, puede ser retirada sin rotura o desgarre y sin impedimentos.

Determinacion de la extensibilidad

La extensibilidad de una pelicula multicapa se determina como se describe a continuacién, por medio de un
ensayo de inflado.

Cuando la pelicula multicapa es una pelicula tubular, la extensibilidad puede determinarse directamente como
se describe a continuacion. Aqui, cuando la pelicula multicapa no es una pelicula tubular, sino que es, por
ejemplo, una pelicula plana, ésta es procesada por sellado para dar un tubo, determinandose la extensibilidad
de dicho tubo.

Se emplean dos discos de metal con un diametro de 270 mm y un espesor de 150 mm para proporcionar un
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sello estrecho de aire en ambos extremos de un tubo de una longitud de 5 m, de una pelicula tubular de una
longitud de 5m, con una anchura colapsada de 435 mm. Como medios auxiliares pueden emplearse
cinturones de tension y cinta adhesiva textil comercial. Uno de estos dos discos de metal dispone de una
valvula a través de la cual pasa el aire comprimido a la pelicula tubular o al tubo. El aire comprimido infla la
pelicula tubular o el tubo hasta que estalla. La juntura junto anterior al estallido de la pelicula tubular o del
tubo se indica por medio de una burbuja localmente delimitada en la pelicula tubular inflada o el tubo inflado,
donde finalmente continuaba la introduccién de aire comprimido, produciéndose entonces una rotura que
lleva al estallido de la pelicula tubular o del tubo.

La tension alcanzada se determina midiendo la amplitud colapsada del tubo o de la pelicula tubular en su
punto mas amplio después del inflado y usando la siguiente férmula para calcular la relacion entre ésta y su
amplitud colapsada.

Extensibilidad = (amplitud colapsada tras inflado / amplitud colapsada inicial previa al inflado — 1) x 100

La extensibilidad alcanzada se indica en porcentaje.

Ejemplos

Los siguientes ejemplos de la invencidon y ejemplos comparativos son ilustrativos y no limitativos de la
invencion.

l. Caracterizacién quimica de la materia prima usada:

Durethan Cl 31F: Copoliamida de Lanxess, formada de e-caprolactama, hexametilendiamina y
acido isoftalico

Grillon CABE: copolimero PA 6/12

PAG: Homopoliamida de Lanxess, formada de e-caprolactama

Admer NF 498 E: LDPE de Mitsui (promotor de adhesion), modificado con grupos anhidrido
maleico

Lupolen 2420 F: LDPE de BASF

Exceed 1327 CA: Copolimero de etileno producido por catalisis de metaloceno, polimerizado
usando hexeno como comondémero adicional junto a etileno,

Surlyn 1652-SB1: Sal de zinc de un copolimero etileno-metacrilico de DuPont

Il Produccién de peliculas multicapa

Las peliculas multicapa de los ejemplos comparativos 1-3 (V1-V3) consisten en tres (V2), cuatro (V1) o cinco
capas (V3). Las peliculas multicapa de la invencion de los ejemplos 1-4 (B1-B4) respectivamente consisten
en cinco capas. Las capas individuales de las peliculas multicapa estan en cada caso inmediatamente
adyacentes unas a otras en la secuencia listada a continuacion. Las peliculas multicapa de los ejemplos
comparativos V1-V y también de los ejemplos inventivos 1-2 y 4 (B1-B2 y B4) se produjeron en cada caso en
forma de peliculas tubulares por coextrusion de pelicula soplada. La pelicula multicapa del ejemplo inventivo
3 (B3) se produjo en forma de pelicula plana por coextrusion de pelicula de moldeado y entonces se selld
para dar un tubo.

1. Ejemplos de la invencién y ejemplos comparativos

Todos los datos de % siguientes son % en peso. Todos los datos en um siguientes se refieren al grosor de
capa respectivo de las peliculas multicapa.

.1 Ejemplos comparativos 1-3 (V1-V3)

La pelicula multicapa V1 corresponde, en estructura de capa, a la pelicula multicapa especificada en el
ejemplo 2 de la EP-A-0 342 897, pero se produjo en forma de pelicula tubular.

Tabla 1
Estructura de capa V1-V3 | Materia prima V1 Materia prima V2 Materia prima V3
Capa (a) - Lupolen 2420 F (70%), | Lupolen 2420 F (70%),
Exceed 1327 CA | Exceed 1327 CA (30%)
(30%) 40 pm
145 um
Capa promotora de | Surlyn 1652-SB1 | Admer NF 498 E | Admer NF 498 E (100%)
adhesion (b) (100%) (100%) 15 um
140 uym 15 um

10



ES 2486 320 T3

Estructura de capa V1-V3 | Materia prima V1 Materia prima V2 Materia prima V3

Capa (c) PAG (100%) - Durethan CI 31F (100%),
10 um 40 uym

Capa promotora de | Surlyn 1652-SB1 | - Admer NF 498 E (100%)

adhesion (d) (100%) 15 um
110 ym

Capa (e) Grillon CAGE (100%) Durethan  ClI  31F | Lupolen 2420 F (70%),
30 um (100%) Exceed 1327 CA (30%)

40 uym 40 uym

El grosor total de la pelicula multicapa de V1 es 300 um. EIl grosor total de la pelicula multicapa de V2 es
200 um. El grosor total de la pelicula multicapa de V3 es 150 ym.

.2 Ejemplos de la invenciéon 1-4 (B1-B4)

Tabla 2
Estructura de capa Materia prima | Materia prima B2 | Materia prima B3 Materia prima B4
B1-B4 B1
Capa (a) Lupolen 2420 F | Lupolen 2420 F | Lupolen 2420 F | Lupolen 2420 F
(70%), Exceed | (70%), Exceed | (70%), Exceed 1327 | (70%), Exceed 1327
1327 CA (30%), | 1327 CA (30%) CA (30%) CA (30%)
80 um 80 um 80 um
155 um
Capa promotora de | Admer NF 498 | Admer NF 498 E | Admer NF 498 E | Admer NF 498 E
adhesion (b) E (100%) (100%) (100%) (100%)
15 um 15 um 15 um 15 um
Capa (c) Durethan Cl | Durethan Cl 31F | Durethan CI 31F | PA6 (100%)
31F (100%) (100%) (100%) 20 um
15 um 20 uym 15 um
Capa promotora de | Admer NF 498 | Admer NF 498 E | Admer NF 498 E | Surlyn 1652-SB1
adhesion (d) E (100%) (100%) (100%) (100%)
15 um 15 um 15 um 80 um
Capa (e) Durethan Cl | Durethan ClI 31F | Durethan CI 31F | Grillon CAGE (100%)
31F (100%) (100%) (100%) 30 pm
15 um 20 uym 15 um

El grosor total de las peliculas de multicapa B1 y B3 es respectivamente 140 um. El grosor total de la pelicula
multicapa de B2 es 150 um. El grosor total de la pelicula multicapa de B4 es 300 pm.

Determinacion de la extensibilidad

La extensibilidad de las peliculas multicapa de la invencion de los ejemplos inventivos 1-4 (B1-B4) y también
la de las peliculas de multicapa de ejemplos comparativos 1-3 (V1-V3) se determind por el método descrito
arriba.

La extensibilidad de las peliculas multicapa de la invencion de los ejemplos inventivos 1-4 (B1-B4) y de los
ejemplos comparativos 1-3 (V1-V3) se determiné aqui en el estado no acondicionado de las peliculas
multicapa.

Tabla 3
Ej./Ej. comparativo Acondicionamiento Extensibilidad [%]
B1 no 80,2
B2 no 341
IB3 no 39,4
B4 no 16,9
V1 no 9,2
V2 no 12,9
V3 no 13,2
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REIVINDICACIONES

Tubo de insercién adecuado para la renovacién de tuberias subterraneas, preferiblemente tuberias
subterraneas de alcantarillado, que comprende

una pelicula multicapa preferiblemente no acondicionada que es impermeable a liquidos y que es al
menos en algin grado permeable a la radiacion ultravioleta, que comprende una secuencia de
capas hecha de

a. una capa (a) basada en al menos un homo- o copolimero de olefina termoplastico, como una
de las capas externas,

una capa promotora de adhesion (b),

una capa situada internamente (c) basada en al menos una homo- y/o copoliamida,

una capa promotora de adhesion (d), y

una capa (e) basada en al menos una homo- y/o copoliamida, como una de las capas
externas,

en forma de pelicula tubular,

siendo el punto de reblandecimiento VICAT del homo- o copolimero de olefina termoplastico de la
capa (a) al menos 100°C; como tubo situado internamente, y

®o0T

una pelicula tubular sencilla o multicapa situada externamente que es impermeable a liquidos y que
refleja y/o absorbe la radiacion UV y/o luz visible de onda corta, como tubo situado externamente, y
un material de soporte entre ellas y saturado con una resina sintética reactiva.

Tubo de inserciéon segun la reivindicaciéon 1, caracterizado porque el espesor de la capa (a) es al
menos el 40%, preferiblemente al menos el 50%, del grosor total de la pelicula multicapa
impermeable a liquidos y al menos en algin grado permeable a la radiacion UV.

Tubo de insercidon segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque la capa (a) de la pelicula
multicapa impermeable a liquidos y al menos en algun grado permeable a la radiacién UV se basa
en al menos un homo- o copolimero de etileno y/o en al menos un homo- o copolimero de propileno.

Tubo de inserciéon segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las
capas (c) y (e) de la pelicula multicapa impermeable a liquidos y es al menos en algun grado
permeable a la radiacién UV tiene una estructura de capa idéntica, preferiblemente un espesor de
capa idéntico, y/o componentes de poliamida idénticos, y/o una composicion idéntica,
preferiblemente un componente poliamida idéntico.

Tubo de insercion segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las capas (c)
y (e) de la pelicula multicapa impermeable a liquidos y al menos en algun grado permeable a la
radiacion UV tiene una estructura de capa diferente, preferiblemente un espesor de capa diferente,
y/o componentes de poliamida diferentes, y/o una composicion diferente.

Tubo de inserciéon segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las
capas promotoras de adhesion (b) y (d) de la pelicula multicapa impermeable a liquidos y al menos
en algun grado permeable a la radiacion UV se basan, en cada caso independientemente, en al
menos un homo- o copolimero de olefina termoplastico modificado, preferiblemente, en cada caso
independientemente, en al menos un homo- o copolimero de etileno termoplastico modificado y/o en
al menos un homo- o copolimero de propileno modificado.

Tubo de insercion segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la pelicula
multicapa impermeable a liquidos y al menos en algun grado permeable a la radiacion UV consiste
en las capas (a)-(e).

Tubo de insercidon segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
pelicula multicapa impermeable a liquidos y al menos en algun grado permeable a la radiacion UV
es permeable en un grado de al menos el 80%, preferiblemente en un grado de al menos el 90%, a
la radiacion UV, preferiblemente a una radiacion UV de una longitud de onda en el intervalo de 200 a
400 nm.

Tubo de insercidon segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa
superficial (a) de la pelicula multicapa impermeable a liquidos y al menos en alguna grado
permeable a la radiacion UV esta directamente adyacente al material de soporte.

Sistema de renovacién de tuberias idéneo para la renovacion de tuberias subterraneas,
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preferiblemente tuberias subterraneas de alcantarillado, caracterizado porque comprende un tubo de
insercion segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, proporcionado para la introduccion en la
tuberia a renovar, preferiblemente una tuberia de alcantarillado, y una fuente emisora de radiacion
UV y/o luz visible de onda corta y que es preferiblemente movible, en especial una fuente UV.
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