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DESCRIPCION
Proceso para la produccién de carbonato de calcio precipitado

Campo técnico de la invencién

La presente invencion se refiere a un método para la produccion de carbonato de calcio precipitado (PCC, segun su
sigla en inglés) prismatico, a productos producidos por el proceso de la invencion, al igual que a su uso. Mas en
particular, la invencion se refiere a un proceso para la produccion de carbonato de calcio precipitado prismatico
empleando un proceso de carbonacion, donde el habito cristalino del carbonato de calcio precipitado puede ser
controlado; y a productos producidos por el proceso.

Antecedentes de la invencién

El carbonato de calcio se usa extensamente en la industria del papel como un componente de relleno en el papel. Es
un relleno de bajo costo, de alto brillo, utilizado para aumentar el brillo y la opacidad de la lamina. Su uso ha
incrementado drasticamente en las dltimas décadas debido a la conversién de la fabricacién de papel acida a
alcalina, en los molinos de papel. Se usan tanto carbonatos de calcio naturales como sintéticos en la industria del
papel. El carbonato natural, o caliza, se muele hasta un pequefio tamafio de particula antes de su uso en papel,
mientras que el carbonato de calcio sintético es fabricado por medio de una reaccién de precipitacion, y por lo tanto,
se denomina carbonato de calcio precipitado (PCC).

Ademas de su uso en la industria de la fabricacion del papel, el carbonato de calcio precipitado también se utiliza
para diversos propésitos adicionales, por ejemplo, como relleno o pigmento en las industrias de la pintura, y como
relleno funcional para la fabricacion de materiales plasticos, plastisoles, compuestos selladores, tintas de impresion,
goma, pasta dental, cosméticos, etc.

El carbonato de calcio precipitado se presenta en tres formas cristalinas primarias: calcita, aragonita y vaterita, y
existen muchos polimorfos diferentes (habitos cristalinos) para cada una de estas formas cristalinas. La calcita tiene
una estructura trigonal con habitos cristalinos tipicos tales como escalenoedro (S—PCC), romboedro (R—PCC),
hexagonal prismatico, pinacoidal, coloidal (C—PCC), cubico y prismatico (P-PCC). La aragonita es una estructura
ortorrémbica con habitos cristalinos tipicos de cristales prismaticos hexagonales dobles, al igual que diversas
clasificaciones de formas delgadas elongadas prismaticas, de hojas curvadas, piramidales empinadas, cristales en
forma de cincel, de arbol ramificado y de forma coral o de lombriz.

Habitualmente, el PCC se prepara mediante la introduccion de CO2z en una suspension acuosa de hidroxido de
calcio, la asi denominada lechada de cal:

Ca(OH)z + CO2 - CaCOs + H20.

Este proceso ha demostrado la capacidad de producir PCC con superiores caracteristicas opacantes. EI PCC
generalmente es superior en el opacado y el abrillantamiento de la lamina, y ademas, como relleno o volumen en la
lamina de papel, en comparacién con el carbonato de calcio molido (el asi denominado GCC, segun su sigla en
inglés).

Alternativamente, se conoce ademas la preparacion de carbonato de calcio precipitado mediante la introduccion de
una suspension acuosa de hidroxido de calcio en agua carbonatada. Dicho proceso puede denominarse un proceso
de carbonacion “inversa”.

Kosin et al. describen, en la Patente Norteamericana US 4.888.160, un proceso de carbonacién “inversa” para la
produccion de carbonato de calcio cuboidal en un recipiente de reaccion con un sistema de cafieria de reciclado. La
suspension acuosa de hidroxido de calcio es introducida en agua carbonatada que tiene un pH de 6, a un indice de
modo tal que el pH de la suspension resultante formada se encuentra en un rango entre 8 y 9. El carbonato de calcio
resultante tiene una forma cuboidal y un tamafio de particula promedio de 1 a 3 pm.

Otro proceso de carbonacion “inversa” para la produccion de carbonato de calcio cubico es revelado por Masaru et
al., en la Patente Japonesa JP 4031314. En este proceso, una suspension acuosa de hidroxido de calcio a una
temperatura de 20 a 80°C se agrega lentamente —a un indice de 0,001 a 0,01 veces/minuto por volumen de agua
carbonatada— a agua carbonatada, a una temperatura de 20 a 60°C, hasta que la reaccion alcanza un pH de 11 o
inferior. A continuacion, el producto de la reaccion se filtra y se seca. El carbonato de calcio resultante tiene un
tamano de particula promedio de 1 a 10 pm.
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Las desventajas de los procesos de carbonacion “inversa” descritos anteriormente son el bajo indice de adicion
necesario para obtener el producto deseado, al igual que el bajo contenido de sdélidos de la suspension obtenida.

Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar un proceso de carbonacion “inversa” donde el habito cristalino del
carbonato de calcio precipitado resultante pueda ser gobernado, y donde pueda lograrse un contenido de sélidos
mas alto del carbonato de calcio precipitado en la suspension resultante. En otras palabras, existe la necesidad de
proporcionar un proceso mas economico para la producciéon de carbonato de calcio precipitado por medio de un
proceso de carbonacion “inversa”, en comparacion con los procesos ya conocidos en la técnica.

Sintesis de la invencion

Por consiguiente, un objetivo de la presente invencién es proporcionar un proceso para la produccion de carbonato
de calcio precipitado, que produzca un carbonato de calcio precipitado que pueda tener otros habitos cristalinos
diferentes de aquellos producidos por los procesos conocidos de carbonacién “inversa”.

Mas en particular, un objetivo de la presente invencién es proporcionar un proceso de carbonacion “inversa” para la
produccion de carbonato de calcio precipitado prismatico (P-PCC, segun su sigla en inglés).

Estos objetivos y objetivos adicionales son cumplidos por el proceso de acuerdo con la presente invencion para la
produccién de carbonato de calcio precipitado prismatico por un proceso de carbonacioén “inversa”.

El proceso de acuerdo con la presente invencion requiere que el indice de adicion de la suspensién de hidréxido de
calcio al recipiente de reaccién sea tal que una conductividad promedio de los contenidos de la reaccion en el
recipiente de reaccion durante la reaccion se encuentra en un rango de 100 a 6000 pS/cm.

Estos objetivos y objetivos adicionales y ventajas seran comprendidos en forma mas completa en vista de la
siguiente descripcién detallada.

Breve descripcién de los dibujos

En el dibujo:

la Fig. 1 es una fotomicrografia SEM [microscopio electrénico de barrido, segun su sigla en inglés] de PCC de forma
prismatica que se obtuvo de acuerdo con la invencién por el proceso de carbonacion descrito en el Ejemplo 5; y

la Fig. 2 es una fotomicrografia SEM de PCC de forma escalenoedra que tiene una estructura de agregados de tipo
roseta que se obtuvo por el proceso de carbonacion que se describe en el Ejemplo 12.

la Fig. 3 es una fotomicrografia SEM de PCC coloidal que se obtuvo por el proceso de carbonacion que se describe
en el Ejemplo 15.

Descripcién detallada de la invencién

Todas las partes, los porcentajes y las relaciones que se utilizan en esta solicitud se expresan en peso, a menos que
se especifique lo contrario. Todos los documentos citados en esta solicitud se incorporan a modo de referencia.

Tal como se emplea en la presente descripcion y en las reivindicaciones, el término “PCC coloidal” (férmula quimica:
CaCO0s3) designa un producto de PCC en forma de agregados/aglomerados de particulas de PCC individuales donde
los agregados/aglomerados tienen un area de superficie de por lo menos 5 m?/g, segin lo determinado por el
método BET (Brunauer, Emmet, Teler, ISO 9277). Los agregados/aglomerados, preferentemente, tienen un tamafio
de particula esférica equivalente (mediana de tamafio de particula, MPS (segln su sigla en inglés)) en el rango de
alrededor de 0,1 — 5,0 um, por ejemplo, alrededor de 0,2 — 4 um, habitualmente, alrededor de 0,5 — 3,0 um, segun lo
determinado, por ejemplo, por la sedimentacion en un instrumento Sedigraph 5100, de Micromeritics. El area de
superficie BET de los agregados/aglomerados generalmente serd de hasta alrededor de 100 m2g, mas
generalmente, hasta alrededor de 80 m?/g, por ejemplo, hasta alrededor de 50 m?/g, por ejemplo, hasta alrededor de
30 m?/g, y habitualmente, por lo menos alrededor de 5 m?/g, por ejemplo, por lo menos alrededor de 10 m?/g. Los
agregados/aglomerados consisten en una cantidad mayor o menor de cristales Unicos que tienen un tamafio de
particula esférica equivalente de, habitualmente, alrededor de 0,01 — 0,50 pm.

Una “suspension”, con el significado de la presente invencion, es una suspension (que comprende esencialmente
sélidos insolubles y agua, y en forma opcional, aditivos adicionales), y habitualmente, tiene una densidad mas alta
que el liquido sin solidos a partir del cual se forma.
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Un “area de superficie especifica” (SSA, segun su sigla en inglés) o “area de superficie especifica BET”, con el
significado de la presente invencion, se refiere al area de superficie especifica medida por medio del método provisto
en la seccién de ejemplos a continuacion.

El término “brillo”, de acuerdo con el contexto de la presente invencién, es una medicidn del porcentaje de luz difusa
reflejada desde un comprimido de polvo producido a partir de un pigmento. Un pigmento mas brillante refleja luz mas
difusa. De acuerdo con la presente solicitud, el brillo del pigmento puede medirse a una longitud de onda de luz de
457 nm (R457), y se especifica en porcentaje.

Considerando las desventajas del los procesos de carbonacion “inversa’ conocidos, un objetivo consiste en
proporcionar un proceso para la produccién de carbonato de calcio precipitado que produzca un carbonato de calcio
precipitado que tenga otros habitos cristalinos diferentes de aquellos producidos por los procesos de carbonacion
“inversa” conocidos.

El objetivo resefiado anteriormente ha sido resuelto por un proceso para la produccién de carbonato de calcio
precipitado prismatico, que comprende las siguientes etapas: a) la provisién de un recipiente de reaccion que
contiene una fase acuosa a una temperatura inicial; b) la inyeccion de un compuesto generador de di6xido de
carbono en la fase acuosa, hasta que el pH de la fase acuosa se encuentra en el rango de alrededor de 5 a
alrededor de 7; y c) posteriormente, la adicidon de una suspension de hidréxido de calcio, a una temperatura inicial, al
recipiente de reaccion, mientras se continda la inyeccion del compuesto generador de diéxido de carbono a fin de
obtener una suspension acuosa del carbonato de calcio precipitado, donde, donde en la etapa c), la velocidad de
adicion de la suspension de hidroxido de calcio al recipiente de reaccién es tal que una conductividad eléctrica
promedio de los contenidos de la reaccion en el recipiente de reaccion durante la reaccion se encuentra en un rango
de 100 a 1200 uS/cm y donde en la etapa c) el compuesto generador de didéxido de carbono se introduce en el
recipiente de reaccion a una velocidad de 0,05 a 2 kg de CO2/h por kg de Ca(OH)2 seco.

En vista de lo anterior, los inventores de la presente invenciéon han hallado, de manera sorprendente, que los
diferentes habitos cristalinos del carbonato de calcio precipitado producido por un proceso de carbonacién “inversa”
pueden ser gobernados mediante el control de la velocidad de adicidon de la suspensién de hidréxido de calcio. La
velocidad de adicién de la suspension de hidréxido de calcio se liga a la conductividad eléctrica promedio de los
contenidos de la reaccién durante la reaccién, donde la conductividad promedio es controlada durante la reaccion.

Sin intencién de limitarse a esta teoria, los inventores de la presente invencion creen que la conductividad eléctrica
promedio de los contenidos de la reaccion es gobernada, principalmente, por la concentracion de iones libres de
Ca?* e iones de (OH)~en los contenidos de la reaccién, donde, los iones libres de Ca?* e iones de (OH)~derivan de la
siguiente reaccion:

Ca(OH): (s) = Ca?* (ac.)+ 2 OH (ac.).

Se sefiala que el experto en la técnica tiene conocimiento del hecho de que la conductividad eléctrica de los
contenidos de la reaccién depende ademas de la calidad del agua, es decir, la dureza del agua que depende de las
concentraciones de iones de Ca?* y Mg?* disueltos en el agua, al igual que de otros iones que se originan de la
materia prima a partir de la cual se forma la suspension de hidréxido de calcio.

Para el propésito de la presente invencion, los “contenidos de la reaccion” se definen como los contenidos incluidos
en el recipiente de reaccién durante la reaccion, que incluyen la fase acuosa, el compuesto generador de dioxido de
carbono, la suspension de hidréxido de calcio, el carbonato de calcio precipitado ya formado, al igual que aditivos
opcionales que pueden agregarse durante la reaccidon. En consecuencia, es claro para el experto en la técnica que
la conductividad eléctrica inicial de la fase acuosa serd mas alta cuando se usa agua dura (altas concentraciones de
iones de Ca?*y Mg?*), y sera menor, cuando se usa agua blanda (bajas concentraciones de iones de Ca?*y Mg?").

Cuando la velocidad de adicion de la suspension de hidréxido de calcio al agua carbonatada es bastante alta, es
decir, que la cantidad de suspension de hidréxido de calcio agregada es mas alta que la cantidad de compuesto
generador de diéxido de carbono, por ejemplo, CO2, agregada, entonces los iones libres de Ca?* permanecen en
exceso en la solucion. En este caso, la conductividad eléctrica promedio aumenta debido a estos iones libres, vy,
habitualmente, se encuentra en el rango de mas de 1200 a 6000 uS/cm.

Cuando la velocidad de adicion de la suspension de hidroxido de calcio al agua carbonatada es bastante baja, es
decir, que se agrega una baja cantidad de suspension de hidroxido de calcio, entonces la totalidad o la mayoria de
los iones libres de Ca?* reaccionan con el diéxido de carbono, lo que conduce a una baja concentracién de iones
libres de Ca?* en la reaccion. En este caso, se halla que la conductividad eléctrica promedio de los contenidos de la
reaccion observada es baja, en particular, inferior o igual a 1200 uS/cm.
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Sobre la base de lo anterior, los inventores de la presente invencidon han hallado, de manera sorprendente, que,
mediante el control de la velocidad de adicidn de la suspension de hidroxido de calcio en un rango de 100 a
1200 uS/cm, puede obtenerse carbonato de calcio precipitado que muestra otros habitos cristalinos diferentes de
aquellos conocidos de los procesos de la técnica anterior, que sélo conducen a PCC cubicos o cuboidales. A modo
de ejemplo, puede obtenerse carbonato de calcio precipitado prismatico.

Otra ventaja de la presente invencion consiste en que no hay necesidad de introduccién de semillas a los contenidos
de la reaccion, a fin de obtener el habito cristalino deseado del carbonato de calcio precipitado resultante.

El pH de la suspension acuosa del carbonato de calcio precipitado esta, preferentemente, en el rango de 7 a 13,y
mas preferentemente, en el rango de 7 a 12. Se observa que el valor de pH puede usarse como una indicacion
indirecta de la conductividad eléctrica de los contenidos de la reaccion; es decir, el alto pH significa una alta
concentracion de iones libres de OH-, y puede ayudar en el control del habito cristalino del carbonato de calcio
precipitado resultante. Sin embargo, se resalta que la medicion de la conductividad eléctrica promedio debe
considerarse una herramienta mas precisa para el control del habito cristalino del carbonato de calcio precipitado
resultante.

En una realizacion del proceso de la invencion, la velocidad de adicion de la suspensién de hidréxido de calcio en la
etapa c) es de por lo menos 0,02 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada, y preferentemente, se
encuentra en el rango de 0,02 a 0,25 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada, y mas
preferentemente, en el rango de 0,025 a 0,10 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada, por ejemplo,
0,05 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada, o 0,075 veces/minuto por volumen de fase acuosa
carbonatada o 0,10 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada. Estas velocidades de adicion logran
conductividades promedio en el rango de 100 a 1200 wcm. Ademas, con estas velocidades de adicion, el pH del
carbonato de calcio precipitado puede ser controlado de manera que se encuentre en un rango de 7 a 13. Para los
propésitos de la presente invencion, el término “veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada” se refiere a
la velocidad de adicién de la suspension de hidroxido de calcio, y es independiente del tamafio del recipiente de
reaccion. La unidad de esta velocidad de adicién, habitualmente, se expresa en I/min. Por ejemplo, cuando el
volumen de fase acuosa carbonatada es de 2 litros, entonces una velocidad de adicion en el rango de 0,02 a 0,25
veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada corresponde a una velocidad de adicién de la suspension de
hidréxido de calcio de 0,04 a 0,5 I/min. En el caso de 8 litros de fase acuosa carbonatada, la velocidad de adicion en
el rango de 0,02 a 0,25 veces/minuto por volumen de fase acuosa carbonatada corresponde a una velocidad de
adicion de la suspensién de hidroxido de calcio de 0,16 a 2,0 I/min.

El compuesto generador de dioxido de carbono en la etapa c) se introduce en el recipiente de reaccion a una
velocidad de 0,05 a 2 kg CO2/h por kg de Ca(OH)2 seco, y preferentemente, de entre 0,2 y 0,8 kg CO2/h por kg de
Ca(OH):2 seco.

Preferentemente, el recipiente de reaccion utilizado tiene un volumen de llenado definido, y la cantidad total o
volumen de suspension de hidréxido de calcio agregado en la etapa c) llega a por lo menos el 10% del volumen de
llenado del recipiente de reaccién. Esto posee la ventaja de que la suspension de carbonato de calcio precipitado
prismatico resultante tiene un alto contenido de sélidos. En consecuencia, no hay necesidad de la concentracion
adicional del producto final, antes de la venta. Sin embargo, si se requiere, luego la suspensidon acuosa que
comprende el carbonato de calcio precipitado puede someterse a tratamientos posteriores adicionales, que
comprenden la separacion, la filtracion y el secado, a fin de obtener el carbonato de calcio precipitado secado, o la
molienda.

En otra realizacion, la temperatura inicial de la fase acuosa se encuentra en un rango de aproximadamente 0 a
aproximadamente 95°C, vy, preferentemente, en un rango de alrededor de 10 a alrededor de 70°C, y mas
preferentemente, en un rango de alrededor de 30 a alrededor de 50°C. Una temperatura inicial de la fase acuosa de
alrededor de 0°C significa que la fase acuosa se encuentra en su estado fluido, y no en su estado sélido.

En una realizacion adicional, la temperatura inicial de la suspension de hidroxido de calcio se encuentra en el rango
de alrededor de 10 a alrededor de 90°C, y preferentemente, en el rango de alrededor de 30 a alrededor de 80°C, y
mas preferentemente, en el rango de alrededor de 50 a alrededor de 70°C.

Sera evidente para el experto en la técnica que la temperatura inicial de la suspension de hidréxido de calcio y el
agua utilizada no necesariamente es la misma que la del reactor durante la reaccién debido a la temperatura de
mezcla cuando se mezclan sustancias de diferentes temperaturas.

En una realizacion preferida de la invencién, el compuesto generador de diéxido de carbono utilizado se selecciona
de diéxido de carbono gaseoso, didxido de carbono liquido, diéxido de carbono sélido y un gas que contiene didxido
de carbono, y preferentemente, el compuesto generador de didxido de carbono es una mezcla gaseosa de didxido
de carbono y aire, o diéxido de carbono y nitrégeno. Cuando se usa la mezcla gaseosa de diéxido de carbono y aire
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0 la mezcla gaseosa de didxido de carbono y nitrégeno, entonces el diéxido de carbono se presenta en el rango de 8
a 99% en volumen, y preferentemente, en el rango de 12 a 25% en volumen, por ejemplo, 20% en volumen.

La suspension de hidréxido de calcio, preferentemente, es una suspension acuosa de hidréxido de calcio, y tiene un
contenido de sélidos de entre 1 y 30% en peso, preferentemente, entre 5 y 25% en peso, y mas preferentemente,
entre 10 y 20% en peso.

Aun en otra realizacion preferida de la invencion, la suspensién de la suspension acuosa del carbonato de calcio
precipitado prismatico obtenida en la etapa (c) tiene un contenido de sélidos entre 5 y 30% en peso,
preferentemente, entre 7 y 25% en peso, y mas preferentemente, entre 10 y 20% en peso.

En una realizacién preferida de la presente invencion, el carbonato de calcio precipitado tiene una mediana de
diametro de grano en peso (dso) en un rango de alrededor de 1,0 a alrededor de 9,0 um, preferentemente, en el
rango de alrededor de 2,5 a 7,5 um, y mas preferentemente, en el rango de 3,3 a 6,9 pm.

Por medio de la presente invencion es posible obtener particulas de carbonato de calcio precipitado que tienen una
mediana de didmetro de grano en peso (dso) en el rango de 2,5 a 7,5 pm, y mas preferentemente, en el rango de 3,3
a 6,9 um. Esto significa que, por la presente invencién, es posible obtener particulas muy gruesas de carbonato de
calcio precipitado.

Las particulas de carbonato de calcio precipitado obtenidas por el proceso de acuerdo con la presente invencion
tienen un area de superficie especificada BET en un rango de alrededor de 1,0 a alrededor de 25,0 m?/g,
preferentemente, en el rango de alrededor de 1,3 a alrededor de 23,5 m?/g, y mas preferentemente, en el rango de
alrededor de 1,3 a 5,0 m?/g.

En una realizacion adicional de la presente invencién, se agrega un aditivo al recipiente de reaccion después de la
etapa a), o después de la etapa b), pero antes de la etapa c).

El aditivo es, preferentemente, aquel seleccionado del grupo que comprende aditivos de apagado y aditivos de
precipitacion que son bien conocidos por el experto en la técnica. Ejemplos de aditivos son azucares, por ejemplo,
sacarosa, alcoholes de azlcares, por ejemplo, meritol, acido citrico o sales de sodio, potasio, calcio 0 magnesio de
acido citrico, y acidos poliacrilicos en sus formas neutralizadas o parcialmente neutralizadas. Asimismo, se observa
qgue, ademas de los acidos poliacrilicos mencionados con anterioridad en sus formas neutralizadas o parcialmente
neutralizadas, pueden usarse también otros agentes de dispersion muy conocidos por el experto en la técnica, como
aditivos en el proceso de la presente invencion.

La conductividad promedio se controla para encontrarse en un rango de alrededor de 100 a alrededor de 1200
uS/cm, y preferentemente, en un rango de alrededor de 200 a alrededor de 1010 pS/cm.

Los inventores han hallado, de manera sorprendente, que cuando la conductividad eléctrica promedio de los
contenidos de la reaccion se encuentra en un rango de alrededor de 100 a alrededor de 1200 uS/cm, entonces el
carbonato de calcio precipitado resultante es carbonato de calcio precipitado prismatico (P—-PCC), y que cuando la
conductividad eléctrica promedio de los contenidos de la reaccidn se encuentra en un rango superior a alrededor de
1200 a alrededor de 6000 pS/cm, entonces el carbonato de calcio precipitado resultante es carbonato de calcio
precipitado escalenoedro (S—PCC) o carbonato de calcio precipitado coloidal (c—PCC). Se observa que el carbonato
de calcio precipitado coloidal, preferentemente, se forma cuando hay un aditivo, tal como un azulcar, por ejemplo,
sacarosa, presente en el agua corriente, antes de la introduccion de la suspension de hidroxido de calcio.

Ademas, el proceso de la invencion, preferentemente, comprende una etapa adicional donde el carbonato de calcio
precipitado prismatico obtenido en la etapa c) es secado para formar carbonato de calcio precipitado prismatico.

Otra ventaja de la presente invencion es la estabilidad del pH del carbonato de calcio precipitado resultante, que es
estable en un amplio rango de pH de 7 a 12.

La presente invencion se dirige, ademas, al carbonato de calcio precipitado obtenido por el proceso de la invencion,
al igual que a una suspensién acuosa que comprende el carbonato de calcio precipitado obtenido por el proceso de
la invencion.

Asimismo, la presente invencion se dirige a un carbonato de calcio precipitado secado obtenido por el proceso de la
invencion.

La invencion se dirige, ademas, al uso de la suspensién acuosa en formulaciones de revestimiento o como rellenos
en la industria de la fabricacion de papel, y al uso del carbonato de calcio precipitado secado en los campos de las
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pinturas, la goma, los plasticos, materiales de construccion, tintas, el tratamiento de aguas, alimentos,
alimentaciones y cosméticos.

Ejemplos

Los siguientes ejemplos tienen el proposito de ilustrar ciertas formas de realizacion de la invencion, y se entiende
gue no son limitativos para la invencién de modo alguno.

Para los propositos de la presente invencion, el valor del parametro dso (%) se obtiene por mediciones de tamafio de
particula, para las cuales, respectivamente, el 50% en masa de las particulas tienen un diametro inferior o igual a
este valor.

Métodos de medicion

Medicién de conductividad de la suspensién.

La conductividad de la suspension se midi6 directamente en el recipiente de reaccién durante la reaccién, usando un
instrumento Mettler Toledo Seven Multi equipado con la correspondiente unidad de expansion de conductividad
Mettler Toledo y una sonda de conductividad Mettler Toledo InLab® 730.

El instrumento primero se calibré en el rango de conductividad pertinente, usando soluciones de calibracién de
conductividad disponibles comercialmente de Mettler Toledo. La influencia de la temperatura sobre la conductividad
es automaticamente corregida por el modo de correccion lineal.

Medicién del pH de la suspension.

El pH de la suspension se midié directamente en el recipiente de reaccién, usando un medidor de pH Mettler Toledo
Seven Easy y un electrodo de pH Mettler Toledo InLab® Expert Pro.

Area de superficie especifica BET.

El area de superficie especifica BET (también designada SSA) se determin6 de acuerdo con ISO 9277 usando un
instrumento Tristar 1l 3020 comercializado por la compafiia MICROMERITICS™.

Distribucion de tamafio de particula (% en masa de particulas con un didmetro < X um) y mediana en peso de
diametro de particula (dso) de material de particulas (dso (um)).

Sedigraph™ 5100.

La mediana en peso del diametro de particula y la distribucién de masa de diametro de particula de un material de
particulas se determinaron por medio del método de sedimentacion, es decir, un andlisis del comportamiento de
sedimentaciébn en un campo gravimétrico. La medicion se realiza con un instrumento Sedigraph™ 5100
comercializado por la compariia MICROMERITICS™,

El método y el instrumento son conocidos por el experto en la técnica, y son utilizados cominmente para determinar
el tamafio de particula de rellenos y pigmentos. Las muestras se prepararon agregando una cantidad del producto
correspondiente a 4 g de PCC seco, a 60 ml de una solucién acuosa de 0,1% en peso de NasP207. Las muestras se
dispersaron durante 3 minutos usando una agitadora de alta velocidad (Polytron PT 3000/3100 a 15.000 r. p. m.). A
continuacion, la agitadora se sometio a ultrasonido empleando un bafio ultrasénico durante 15 minutos, y luego, se
agrego a la camara de mezcla del instrumento Sedigraph.

Mediciones de viscosidad.

La viscosidad Brookfield se midié luego de 1 minuto de agitacion, con el uso de un viscosimetro Brookfield™ modelo
RVT a temperatura ambiente, y una velocidad de rotacion de 100 r. p. m. (revoluciones por minuto) con el husillo de
disco apropiado 2, 3 6 4.

Peso de sélidos (% en peso) de un material en suspension.

El peso de sodlidos (también denominado contenido de sélidos de un material) se determiné dividiendo el peso del
material sélido por el peso total de la suspension acuosa.
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El peso del material sélido se determind pesando el material sélido obtenido mediante la evaporacién de la fase
acuosa de la suspension, y secando el material obtenido a un peso constante.

Ejemplo 1. Ejemplo comparativo

Este ejemplo describe un proceso de la técnica anterior para la produccién de PCC cuboidal, donde el PCC se
prepara por el proceso descrito en la Patente Norteamericana Nro. 4.888.160.

Se uso6 el mismo sistema de cafieria de reciclado que el revelado en la Figura 1 de la Patente Norteamericana Nro.
4.888.160. Se llen6 un reactor de 8 litros con 2 litros de agua con una temperatura inicial de 30°C. A continuacion, el
agua se recircul6 a través del sistema de cafieria de reciclado. Se inyect6 gas didxido de carbono (100% en vol.) en
la corriente de reciclado en un &rea turbulenta en el sistema de cafieria de reciclado, a una velocidad de 2,5 I/min. La
inyeccion de dioxido de carbono se continué hasta que el pH del agua fue de 6,0. Mientras se continuaba la
inyeccion de dioxido de carbono, se bombearon 6 | de una suspension acuosa de hidroxido de calcio en el reactor, a
una velocidad de modo tal que el pH de la mezcla de reaccion resultante se mantuviera entre 8 y 9.

El producto resultante de carbonato de calcio cuboidal tuvo una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 4,2
um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 2,2 m?/g.

Ejemplo 2. Ejemplo de la invencién

Este ejemplo demuestra la produccion de un carbonato de calcio precipitado prismatico (P—PCC) usando el proceso
de la presente invencion.

En este ejemplo, se us6 un reactor de acero inoxidable de 8 litros. El recipiente de reaccién se cerrd sobre la parte
superior, para permitir una inyeccién de gas desde la base del recipiente y una inyeccion de suspensién de hidroxido
de calcio desde la parte superior del recipiente. Se proporcionaron 2 litros de agua corriente al recipiente de
reaccion. La temperatura inicial del agua antes de la inyeccién de gas fue de alrededor de 30°C. El gas con
contenido de dioxido de carbono se inyect6 en el agua corriente contenida en el recipiente de reaccion a una
velocidad de 15 I/min, hasta que el pH del agua fue de aproximadamente 6. Los contenidos del recipiente de
reaccion se agitaron a una velocidad de 1200 r. p. m. Mientras se continuaba la inyeccién del gas que contenia
diéxido de carbono, se agregd una suspension acuosa de hidréxido de calcio, la asi denominada “lechada de cal”.
La temperatura inicial de la suspensiéon acuosa de hidréxido de calcio fue de alrededor de 70°C. El contenido de
sélidos de la suspension acuosa de hidréxido de calcio fue de alrededor de 14% en peso. La velocidad de adicion de
la suspension acuosa de hidréxido de calcio fue tal que el pH de la suspensidn en el recipiente de reaccion fue de
alrededor de 11. La conductividad promedio de los contenidos de reactor fue de alrededor de 832 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso (P-PCC
grueso), con una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 5,5 um y un &rea de superficie especifica BET
(SSA) de 1,4 m?/g.

Ejemplo 3. Ejemplo de la invencién

En este ejemplo, se us6 el mismo reactor que en el Ejemplo 2. Ademas, la reaccién se llevé a cabo de manera
similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2.

Los 2 litros de agua corriente proporcionados en el recipiente de reaccion tenian una temperatura inicial, antes de la
inyeccion de gas, de alrededor de 30°C. La temperatura inicial de la suspension acuosa de hidroxido de calcio en
este ejemplo también fue de alrededor de 30°C. La velocidad de adicién de la suspension acuosa de hidréxido de
calcio fue controlada por un flujo de 0,07 I/min. La conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la
reaccion fue de alrededor de 200 puS/cm, y el pH de la suspension durante la reaccién y después de la reaccion fue
de alrededor de 7.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico bastante grueso, con
una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 3,0 um y un &rea de superficie especifica BET (SSA) de 2,9
m?/g.

Ejemplo 4. Ejemplo de la invencién
El Ejemplo 4 se llevo a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 3, excepto que la temperatura
inicial tanto del agua corriente como de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue de alrededor de 50°C. La

conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de alrededor de 200 uS/cm. El pH de la
suspension en el recipiente de reaccion fue de alrededor de 7.
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El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico bastante grueso, con
una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 2,9 um y un &rea de superficie especifica BET (SSA) de 2,7
ma/g.

Ejemplo 5. Ejemplo de la invencion

El Ejemplo 5 se llevo a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 3, excepto que la temperatura
inicial del agua corriente fue de alrededor de 10°C, y la temperatura inicial de la suspension acuosa de hidréxido de
calcio fue de alrededor de 70°C. La conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de
alrededor de 200 uS/cm. El pH de la suspensién en el recipiente de reaccién fue de alrededor de 7.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico bastante grueso, con
una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 3,8 um y un &rea de superficie especifica BET (SSA) de 3,8
m?/g.

Ejemplo 6. Ejemplo de la invencion

El Ejemplo 6 se llevé a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, excepto que la velocidad de
adicion de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue de modo tal que la conductividad promedio de los
contenidos del reactor durante la reaccion fue de alrededor de 245 puS/cm. El pH de la suspension en el recipiente de
reaccion fue de alrededor de 7,5.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico bastante grueso, con
una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 3,1 pm y un &rea de superficie especifica BET (SSA) de 2,7
m?/g.

Ejemplo 7. Ejemplo de la invencién

El Ejemplo 7 se llevd a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, excepto que el contenido de
sélidos de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue de alrededor de 21% en peso, en lugar de alrededor de
14% en peso. La conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccién fue de alrededor de 835
puS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico muy grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 6,0 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 2,0 m?/g.

Ejemplo 8. Ejemplo de la invencion. Agente de dispers  ion

El Ejemplo 8 se llevé a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, excepto que se agreg6 un
agente de dispersion al agua corriente, antes de la adicion de la suspension acuosa de hidroxido de calcio. El agente
de dispersion utilizado fue un acido poliacrilico en su forma neutralizada (que tenia un Mw = 12.000 y una
polidispersidad de 4), y se agreg6 en una cantidad de 0,02% en peso, sobre la base de la cantidad seca de hidréxido
de calcio. La conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de alrededor de 881
uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico muy grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 6,9 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 1,5 m?/g.

Ejemplo 9. Ejemplo de la invencién. Adicion de aditiv. =~ o

El Ejemplo 9 se llevé a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, excepto que no se us6 un
aditivo de apagado durante la fase de apagado, es decir, durante la etapa de reaccidon donde la suspensién acuosa
de hidréxido de calcio es producida por la adicion de cal viva (linea quemada, CaO) al agua corriente, si bien se
agreg0 al agua corriente antes de la adicidon de la suspension acuosa de hidréxido de calcio. La conductividad
promedio de los contenidos del reactor durante la reaccién fue de alrededor de 1005 uS/cm. El aditivo agregado fue
citrato de sodio.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 5,8 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 1,4 m?/g.

Ejemplo 10. Ejemplo comparativo
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Este ejemplo demuestra la produccién de un carbonato de calcio precipitado escalenoedro (S—PCC).

Se us6 un equipamiento similar a aquel descrito en el Ejemplo 2. Ademas, la reaccion se llevé a cabo de manera
similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 2.

Los 2 litros de agua corriente provistos en el recipiente de reaccion tenian una temperatura inicial antes de la
inyeccion de gas de alrededor de 70°C. La temperatura inicial de la suspensién acuosa de hidroxido de calcio en
este ejemplo también fue de alrededor de 70°C. La velocidad de adicion de la suspensiéon acuosa de hidroxido de
calcio fue tal que la conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de alrededor de
1317 pS/cm. El pH de la suspension fue de alrededor de 11.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado escalenoedro grueso (S-PCC
grueso), con una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 4,0 um y un area de superficie especifica BET
(SSA) de 2,4 m?/g.

Ejemplo 11. Ejemplo comparativo

El Ejemplo 11 se llevé a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 2, excepto que la velocidad de
adicién de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue controlada por un flujo de 0,10 I/min (correspondiente a
0,05 veces/minuto por volumen de agua carbonatada). La conductividad promedio de los contenidos del reactor
durante la reaccion fue de alrededor de 2415 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado escalenoedro muy grueso (S—
PCC), con una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 5,9 um y un area de superficie especifica BET (SSA)
de 3,2 m?/g.

Ejemplo 12. Ejemplo comparativo

El Ejemplo 12 se llev6 a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 11, excepto que la velocidad de
adicion de la suspension acuosa de hidroxido de calcio se controlé mediante un flujo de 0,20 I/min (correspondiente
a 0,10 veces/minuto por volumen de agua carbonatada). La conductividad promedio de los contenidos del reactor
durante la reaccion fue de alrededor de 2392 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado escalenoedro muy grueso (S—
PCC), con una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 3,3 pm y un area de superficie especifica BET (SSA)
de 5,0 m?/g.

Ejemplo 13. Ejemplo comparativo

El Ejemplo 13 se llevo a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 2, excepto que la velocidad de
adicion de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue tal que la conductividad promedio de los contenidos del
reactor durante la reaccion fue de alrededor de 1855 uS/cm. El pH de la suspensién en el recipiente de reaccién fue
superior a 12.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado escalenoedro muy grueso (S—
PCC), con una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 4,9 pm y un area de superficie especifica BET (SSA)
de 3,8 m?/g.

Ejemplo 14. Ejemplo comparativo

El Ejemplo 14 se llevd a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, con las siguientes
excepciones:

1. la velocidad de adicién de la suspension acuosa de hidroxido de calcio fue tal que la conductividad promedio de
los contenidos del reactor durante la reaccion fue de alrededor de 1687 uS/cm;

2. la temperatura inicial del agua corriente fue de alrededor de 50°C; y
3. la temperatura inicial de la suspensién acuosa de hidroxido de calcio fue de alrededor de 10°C.

El pH de la suspension en el recipiente de reaccion fue superior a 12.
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El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado escalenoedro muy grueso (S—
PCC), con una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 4,8 pm y un area de superficie especifica BET (SSA)
de 2,3 m?/g.

Ejemplo 15. Ejemplo comparativo
Este ejemplo demuestra la produccién de un carbonato de calcio precipitado coloidal (C—PCC).

Se us6 un equipamiento similar a aquel descrito en el Ejemplo 2. Ademas, la reaccion se llevé a cabo de manera
similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2.

Los 2 litros de agua corriente provistos en el recipiente de reaccién tenian una temperatura inicial, antes de la
inyeccion de gas, de alrededor de 30°C. La temperatura inicial de la suspension acuosa de hidroxido de calcio en
este ejemplo también fue de alrededor de 30°C. Antes de la adicion de la suspensién acuosa de hidréxido de calcio,
se agregd 1,0% en peso de sacarosa, al agua corriente. La velocidad de adiciéon de la suspensiéon acuosa de
hidréxido de calcio fue tal que la conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de
alrededor de 1608 uS/cm. El pH de la suspension fue de alrededor de 11.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado coloidal (c—PCC), con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 4,3 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 12,1 m?/g.

Ejemplo 16. Ejemplo de la invenciéon

Este ejemplo se refiere al funcionamiento en una escala piloto, y muestra que la reaccion de carbonacion llevada a
cabo conforme a esta invencion puede producir carbonato de calcio precipitado prismatico (P-PCC).

En este ejemplo, se us6 un reactor de planta piloto de acero inoxidable de 2000 litros. El recipiente de la reaccion se
cerré en la parte superior, para permitir una inyeccion de gas desde la base del recipiente, y una inyeccion de
suspension de hidroxido de calcio, desde la parte superior del recipiente. Se proporcionaron 600 | de agua corriente
al recipiente de reaccién. La temperatura inicial del agua antes de la inyeccion de gas fue de alrededor de 50°C. Se
inyect6 gas con un contenido de 20% en volumen de diéxido de carbono, a una velocidad de 200 m%h, en el agua
corriente contenida en el recipiente de reaccion, hasta que el pH del agua fue entre 6 y 7. Los contenidos del
recipiente de reaccion se agitaron a 240 r. p. m. Mientras se continuaba la inyeccion del gas con contenido de
diéxido de carbono, se agregd una suspension acuosa de hidroxido de calcio, la asi denominada “lechada de cal”.
La temperatura inicial de la suspension acuosa de hidréxido de calcio fue de alrededor de 70°C. El contenido de
sélidos de la suspension acuosa de hidréxido de calcio fue de alrededor de 14% en peso. La velocidad de adicion de
la suspension acuosa de hidréxido de calcio fue tal que el pH de la suspensién en el recipiente de reaccion se
mantuvo entre 7 y alrededor de 7,5.

La conductividad promedio de los contenidos del reactor durante la reaccion medida fue de alrededor de 257 pS/cm.
El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso (P-PCC
grueso), con una mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 4,5 pm y un area de superficie especifica BET
(SSA) de 1,8 m?/g.

Ejemplo 17. Ejemplo de la invenciéon

El Ejemplo 17 se llevé a cabo de manera similar a la reaccion descrita en el Ejemplo 2, excepto que el punto
establecido de la conductividad eléctrica fue de 1000 upS/cm. La conductividad promedio observada de los

contenidos del reactor durante la reaccion fue de 1034 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 4,8 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 3,5 m?/g.

Ejemplo 18. Ejemplo de la invenciéon
El Ejemplo 18 se llevo a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 9, excepto que el aditivo fue
0,05% en peso de un sorbitol en solucion, sobre la base del peso de hidroxido de calcio seco. La conductividad

promedio observada de los contenidos del reactor durante la reaccion fue de 876 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 5,1 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 1,7 m?/g.

11



10

15

20

ES 2551603 T3

Ejemplo 19. Ejemplo de la invencion

El Ejemplo 19 se llevé a cabo de manera similar a la reaccién descrita en el Ejemplo 2, excepto que no se presentd
un aditivo de apagado durante la fase de apagado, es decir, durante la etapa de la reaccién donde la suspension
acuosa de hidroxido de calcio es producida mediante la adicion de cal viva (linea quemada, CaO) al agua corriente.
El aditivo de apagado utilizado fue Meritol. La conductividad promedio observada de los contenidos del reactor
durante la reaccion fue de 602 uS/cm.

El carbonato de calcio precipitado resultante fue un carbonato de calcio precipitado prismatico grueso, con una
mediana en peso de didmetro de grano (dso) de 5,3 um y un area de superficie especifica BET (SSA) de 1,6 m?/g.

Ejemplos 20 y 21. Técnica anterior

Los Ejemplos 20 y 21 ejemplifican la produccién de carbonato de calcio precipitado escalenoedro por el proceso
cominmente conocido donde primero la suspension de hidroxido de calcio es introducida en el recipiente de
reaccion, y luego, se inicia la introduccion de gas que contiene didxido de carbono. La temperatura inicial de la
suspension de hidroxido de calcio antes de la introduccion del gas dioxido de carbono fue de 30 y 50°C. La
conductividad eléctrica medida fue de 4496 uS/cm (Ejemplo 20) y 3878 uS/cm (Ejemplo 21).

Los carbonatos de calcio precipitado resultantes fueron:

« un carbonato de calcio precipitado escalenoedro con una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 1,2 pm y
un area de superficie especifica BET (SSA) de 13,0 m?/g (Ejemplo 20); y

« un carbonato de calcio precipitado escalenoedro con una mediana en peso de diametro de grano (dso) de 1,6 pm y
un area de superficie especifica BET (SSA) de 5,1 m?/g (Ejemplo 21).

Las propiedades fisicas de los productos obtenidos por el proceso de acuerdo con la invencién, como se describe en
los ejemplos anteriores, de productos obtenidos por procesos de la técnica anterior, al igual que las condiciones de
reaccion, se citan en la Tabla 1.

Tabla 1. Propiedades fisicas de los productos obtenidos por el proceso de acuerdo con la invencién y de acuerdo
con un proceso de la técnica anterior, al igual gue las condiciones de reaccién.

PSD
Sedigrap Condiciones de reaccion
h
Invencion Contqn_ido -
de sdlidos Temp. | Temp. Conductividad -
Ejemplo QN) /. dso suspensié | SSA | Fase suspens. | promedio H"?‘b"‘?
Nro. echica [um] n [m?/g] | acuosa | Ca(OH)2 | medida cristalino de
anterior H 9 PCC
(PA) PCC [°C] [°C] [puS/cm]
[%]
1 PA 4,2 12,6 2,2 30 30 cuboidal
2 IN 55 13,8 14 30 70 832 PO
3 IN 3,0 10,6 2,9 30 30 188 PO
4 IN 2,9 12,4 2,7 50 50 180 PO
5 IN 3,8 14,6 3,8 10 70 203 PO
6 IN 3,1 13,4 2,7 30 70 245 PO
7 IN 6,0 21,2 2,0 30 70 835 PO
8 IN 6,9 13,2 15 30 70 881 PO
9 IN 5,8 13,3 14 30 70 1005 PO
10 PA 4,0 12,4 2,4 70 70 1317 st
11 PA 5,9 11,9 3,2 30 70 2415 st
12 PA 3,3 12,0 5,0 30 70 2392 st
13 PA 4,9 13,0 3,8 30 70 1855 st
14 PA 4,8 12,6 2,3 50 10 1687 st
15 PA 4.3 12,6 12,1 | 30 30 1608 ce)
16 IN 4,5 14,0 1,8 50 70 257 PO
1034
17 IN 4.8 12,7 35 |30 70 (conductividad | b
establecida:
1000)
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PSD

Sedigrap Condiciones de reaccion

h

Invencion Contenido
de solidos Temp. | Temp. Conductividad -
. (IN) / 2 : Habito
Ejemplo Técni dso suspensié | SSA Fase suspens. | promedio o
écnica > : cristalino de
Nro. anterior [um] n [m?/g] | acuosa | Ca(OH)2 | medida PCC
PCC [°C] [°C] [uS/em]
(PA) (%]

18 IN 51 12,6 1,7 30 70 876 PO
19 IN 53 12,8 1,6 30 70 602 PO
20 PA 1,2 16,2 13,0 30 4496 S
21 PA 1,6 16,5 51 50 3878 Sl
* = prismatico
** = escalenoedro
*** = aditivo 0,05% Meritol
** — aditivo de apagado 0,05% Meritol; es decir, se agregd Meritol durante la preparacién de la suspensién de
Ca(OH)2 durante el apagado
*+++% = coloidal

En la Tabla 1, el Ejemplo 1 muestra el resultado de un producto obtenido por el proceso de carbonacién “inversa”
conocido, descrito en la Patente Norteamericana Nro. 4.888.160.

Los Ejemplos de la invenciéon 2 a 9, y 17, 18 y 19, demuestran la produccién de carbonato de calcio precipitado
prismatico (P-PCC). De estos resultados, puede deducirse claramente que cuando la conductividad promedio es
controlada para encontrarse en el rango de alrededor de 100 a alrededor de 1200 uS/cm, entonces el PCC
resultante tiene un habito cristalino prismatico.

Ademas, el Ejemplo de la invencion 17 demuestra que la velocidad de adicion de la suspension de hidroxido de
calcio puede ser claramente controlada por la mediciéon de la conductividad eléctrica de los contenidos de la
reaccion. El punto establecido de la conductividad eléctrica fue 1000 uS/cm, y la conductividad eléctrica observada
fue de 1034 pS/cm.

Ademas, los Ejemplos de la invenciéon 18 y 19 demuestran que pueden usarse aditivos durante la preparacion de la
suspension de Ca(OH)z, al igual que durante el proceso de la invencién, sin cambiar la estructura cristalina del PCC
resultante.

Los Ejemplos 10 a 14 demuestran la produccién de carbonato de calcio precipitado escalenoedro (S—-PCC).
Nuevamente, puede deducirse claramente que cuando la conductividad eléctrica promedio es controlada para
encontrarse en el rango de mas de aproximadamente 1200 a aproximadamente 6000 uS/cm, entonces el PCC
resultante tiene un hébito cristalino escalenoedro.

El Ejemplo de la invencion 15 demuestra la produccion de carbonato de calcio precipitado coloidal (C—PCC). Puede
deducirse con claridad que cuando la conductividad eléctrica promedio es controlada para encontrarse en el rango
de mas de alrededor de 1200 a alrededor de 6000 uS/cm, y se agrega un aditivo, tal como un azlcar, por ejemplo,
sacarosa, al agua corriente antes de la adicion de la suspension de hidroxido de calcio, entonces el PCC resultante
se presenta en forma coloidal.

Ademas, el Ejemplo de la invencion 16 demuestra la viabilidad del proceso de la invencion en escala piloto.

Finalmente, los Ejemplos 20 y 21 ejemplifican la produccién de carbonato de calcio precipitado escalenoedro
mediante el proceso comUnmente conocido donde, en primer lugar, se introduce la suspension de hidréxido de
calcio en el recipiente de reaccion, y luego, se inicia la introduccion de gas que contiene diéxido de carbono. Como
puede deducirse con claridad a partir de estos ensayos, el carbonato de calcio precipitado muestra una media de
tamafio de particula promedio menor que los productos obtenidos por el proceso de acuerdo con la presente
invencion.

Por udltimo, aunque no menos importante, la presente invencion se refiere al uso de la suspension acuosa o el
carbonato de calcio precipitado secado obtenido por el proceso de la invencién, en formulaciones de revestimientos
o como rellenos en la industria de la fabricacion de papel.

Ademas, la presente invencion se refiere también al uso del carbonato de calcio precipitado secado obtenido por el
proceso de la invencion, en los campos de las pinturas, las gomas, los plasticos, materiales de construccion, tintas,

13
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tratamiento de aguas, alimentos, alimentaciones y cosméticos.

La descripcion y los ejemplos anteriores se han expuesto meramente a fin de ilustrar la invencién, y no tienen el
propésito de ser limitativos. Debido a que los expertos en la técnica podran idear modificaciones de las realizaciones
descritas que incorporan el espiritu y la sustancia de la invencion, debe interpretarse la invencién ampliamente, de

manera que incluye todas las variantes que se encuentren dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones y
sus equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para la produccién de carbonato de calcio precipitado prismatico, que comprende las siguientes
etapas:

a) la provisién de un recipiente de reaccion que contiene agua a una temperatura inicial;

(b) la inyeccién de un compuesto generador de didxido de carbono en el agua, hasta que el pH del agua
carbonatada se encuentra en el rango de alrededor de 5 a alrededor de 7; y

(c) posteriormente, la adicién de una suspension de hidréxido de calcio, a una temperatura inicial, al recipiente de
reaccion, mientras se contintdia la inyeccion del compuesto generador de diéxido de carbono a fin de obtener una
suspension acuosa del carbonato de calcio precipitado,

donde, en la etapa (c), la velocidad de adicién de la suspension de hidréxido de calcio al recipiente de reaccién es tal
gue una conductividad eléctrica promedio de los contenidos de la reaccion en el recipiente de reaccion durante la
reaccion se encuentra en un rango de 100 a 1200 uS/cm y donde en la etapa ¢) el compuesto generador de dioxido
de carbono se introduce en el recipiente de reaccion a una velocidad de 0,05 a 2 kg de CO2/h por kg de Ca(OH)2
seco.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque el pH de la suspensién acuosa del carbonato
de calcio precipitado se encuentra en el rango de 7 a 13, y mas preferentemente, en el rango de 7 a 12.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado porque la velocidad de adicion de la suspensién
de hidréxido de calcio en la etapa c) es por lo menos 0,02 veces/minuto por volumen de agua carbonatada, y
preferentemente, en el rango de 0,02 a 0,25 veces/minuto por volumen de agua carbonatada, y mas
preferentemente, en el rango de 0,025 a 0,10 veces/minuto por volumen de agua carbonatada.

4. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el compuesto
generador de diéxido de carbono en la etapa c) es introducido en el recipiente de reaccion a una velocidad de entre
0,2y 0,8 kg CO2/h por kg de Ca(OH)2 seco.

5. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el recipiente de
reaccion tiene un volumen de llenado definido, y la cantidad total o el volumen de suspension de hidroxido de calcio
agregado en la etapa c) llega a por lo menos el 10% del volumen de llenado del recipiente de reaccion.

6. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la temperatura
inicial del agua se encuentra en un rango de aproximadamente O a aproximadamente 95°C, y preferentemente, en
un rango de alrededor de 10 a alrededor de 70°C, y mas preferentemente, en un rango de alrededor de 30 a
alrededor de 50°C.

7. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la temperatura
inicial de la suspensién de hidroxido de calcio se encuentra en un rango de alrededor de 10 a alrededor de 90°C, y
preferentemente, en el rango de alrededor de 30 a alrededor de 80°C, y mas preferentemente, en un rango de
alrededor de 50 a 70°C.

8. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el compuesto
generador de dioxido de carbono se selecciona de didxido de carbono gaseoso, didxido de carbono liquido, diéxido
de carbono sélido y un gas que contiene diéxido de carbono, y preferentemente, el compuesto generador de didxido
de carbono es una mezcla gaseosa de dioxido de carbono y aire, o diéxido de carbono y nitrégeno.

9. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la suspension de
hidréxido de calcio es una suspension acuosa de hidréxido de calcio, y tiene un contenido de sélidos entre 1 y 30%
en peso, preferentemente, entre 5y 25% en peso, y mas preferentemente, entre 10 y 20% en peso.

10. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la suspension
acuosa del carbonato de calcio precipitado obtenida en la etapa c) tiene un contenido de soélidos entre 5y 30% en
peso, preferentemente, entre 7 y 25% en peso, y mas preferentemente, entre 10 y 20% en peso.

11. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el carbonato de
calcio precipitado tiene una mediana en peso de didmetro de grano (dso) en un rango de alrededor de 1,0 a
alrededor de 9,0 um, preferentemente, en el rango de alrededor de 2,5 a 7,5 um, con mayor preferencia, en el rango
de 3,3a6,9 um.
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12. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque las particulas de
carbonato de calcio precipitado tienen un area de superficie especifica BET en un rango de 1,0 a 25,0 m?/g,
preferentemente, en el rango de alrededor de 1,3 a alrededor de 23,5 m?/g, y mas preferentemente, en el rango de
alrededor de 1,3 a 5,0 m?/g.

13. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque, después de la
etapa b), aunque antes de la etapa c), se agrega un aditivo al recipiente de reaccion.

14. El proceso de acuerdo con la reivindicacién 13, caracterizado porque el aditivo es uno seleccionado del grupo
que comprende aditivos de apagado, aditivos de precipitacion y agentes de dispersién, tales como azlcares,
alcoholes de azlcares, acido citrico o sales de sodio, potasio, calcio o magnesio de acido citrico, y acidos
poliacrilicos en sus formas neutralizadas o parcialmente neutralizadas.

15. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque la conductividad
eléctrica promedio es controlada para encontrarse en un rango de alrededor de 200 a alrededor de 1010 uS/cm.

16. El proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque en una etapa
adicional, el carbonato de calcio precipitado es secado para formar carbonato de calcio precipitado secado.
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Fig. 3
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