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57  Resumen:
Método para la  producc ión de super f ic ies
superhidrofílicas y superhidrofóbicas.
La presente invención describe un método para la
producción de superficies superhidrofíl icas y
superhidrofóbicas basado en la modificación de la
mojabilidad de la superficie original por medio de la
acción de un haz láser.
Las superficies generadas por dicho método son
también objeto de esta invención.
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