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57  Resumen:
Celda electroquímica aluminio-aire recargable.
La presente invención se refiere a una celda
electroquímica secundaria de aluminio-aire. Por tanto,
la invención se podría encuadrar en el sector del
almacenamiento energético y en particular en el
sector de tecnologías e industria que precisan de
acumuladores energéticos.
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 28.09.2017  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-17 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-17 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201630411 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2014106240  A1 (KOTANI et al.) 17.04.2014 
D02 US 2015093659  A1 (GONZALEZ et al.) 02.04.2015 
D03 WO 2015151099  A1 (TECHNION RES & DEV FOUNDATION) 08.10.2015 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D1 divulga una celda electroquímica aluminio-aire secundaria que comprende : 
-un electrodo positivo que comprende: una malla metálica ,una capa de difusión de gases del tipo tela de carbono no tejida y 
una tinta catalítica soportada sobre una lámina de nanofibras y nanotubos de carbono y una disolución alcohólica (párrafos 
49, 78, 87,103). 
-un ánodo de aluminio puro o en aleación (párrafo 108). 
-una membrana de separación (párrafo 50). 
La principal diferencias con la celda electroquímica objeto de la invención radica la selección de la carcasa de la pila, que en 
lugar de incorporar tubos para permitir la entrada del oxígeno, comprende microperforaciones para ello. Esta celda 
microperforada con el tamaño de poro suficientemente pequeño para que no salga el electrolito no acuoso no es una opción 
normal de diseño. 
 
El documento D2 divulga una celda electroquímica aluminio-aire secundaria que comprende un electrodo positivo que 
comprende:  
-un electrodo negativo de aluminio o una aleación de aluminio (párrafo 10). 
-un electrodo positivo que comprende catalizador soportado sobre carbono poroso (párrafo 17) 
- un electrolito no acuoso que comprende un líquido no iónico, un disolvente orgánico y tricloruro de aluminio. (párrafo 28-
31) 
-una membrana de separación (párrafo 36) 
La principal diferencia con la celda eletroquímica objeto de la invención radica en la composición del electrodo positivo en 
concreto y en la configuración de la carcasa de la pila. 
 
El documento D3 divulga una celda electroquímica aluminio-aire secundaria (pág. 56, líneas 23 a 25) que comprende : 
-un electrodo negativo de aluminio o con una aleación de aluminio (pág.50, líneas 14-16) 
-un electrodo positivo que comprende una malla metálica y un catalizador soportado sobre grafeno (pág.51, líneas 3-7) 
-un electrolito no acuoso que comprende un líquido iónico (pág.12, líneas 25-36). 
--una membrana de separación (pág. 47, líneas 8 a 10) 
La principal diferencia con la celda electroquímica objeto de la solicitud radica en la configuración de la carcasa de la pila. 
 
Ninguno de los documentos D1 a D3 citados o cualquier combinación relevante de los mismos revela una celda 
eletroquímica metal/aire secundaria en el que el conjunto de los elementos que la componen se encuentren envueltos en 
una carcasa microperforada para permitir la entrada y salida del oxígeno en las operaciones de carga y descarga de la 
batería, pero con un tamaño suficientemente pequeño para evitar la salida del electrolito no acuoso. 
Por lo tanto, la invención tal y como se recoge en las reivindicaciones 1 a 17 de la solicitud es nueva e implica actividad 
inventiva. (Art. 6 y 8 LP 11/86). 
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