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DESCRIPCION
Método para capturar y reciclar catalizador de hierro usado en la produccion de compuestos de haloalcano
Referencia cruzada a solicitud relacionada

Esta solicitud reivindica la prioridad nacional a la solicitud de patente provisional de EE. UU. en tramitacién con la
presente, de propiedad conjunta, numero de serie 61/492,907, presentada el 3 de junio de 2011.

Campo de la invencion

La presente invencién se refiere a un procedimiento para la fabricacion de compuestos de haloalcano, y mas en
particular, a un procedimiento mejorado para la fabricacion del compuesto 1,1,1,3,3-pentacloropropano (HCC-240fa).
La presente invencién también es util en los procedimientos de fabricacion para otros compuestos de haloalcano
tales como HCC-250 y HCC-360.

Antecedentes de la invencion

El compuesto 1,1,1,3,3-pentacloropropano  (HCC-240fa) es un material bruto para producir
1,1,1,3,3 -pentafluoropropano (HFC-245fa), que es un producto quimico que no agota la capa de ozono y puede
usarse como agente de soplado, medio de transferencia de energia, etc. Las reacciones de adicién para preparar
haloalcanos Utiles, tales como HCC-240fa, son conocidas en la técnica. Por ejemplo, la patente de EE. UU. nimero
6,313,360 explica un procedimiento para producir HCC-240fa haciendo reaccionar tetracloruro de carbono (CCls) y
cloruro de vinilo (VCM) en presencia de una mezcla catalitica que comprende organofosfato, por ejemplo, fosfato de
tributilo (TBP), hierro metalico y cloruro férrico en condiciones suficientes para producir una mezcla de productos que
contiene HCC-240fa. El producto 240fa se recupera después por separacion de los agentes reaccionantes,
catalizador y subproductos. Véanse también las patentes de EE. Uu. numeros
5,902,914, 6,187,978, 6,198,010, 6,235,951, 6,500,993, 6,720,466, 7,102,041, 7,112,709 y 7,265,082 y las
publicaciones de patente de EE. UU. numeros 2004/0225166 y 2008/0091053.

Se usa polvo de hierro como catalizador primario durante la sintesis de HCC-240fa por la reaccién de acoplamiento
entre CCly y VCM. El medio liquido, que consiste en CCls, TBP y 240fa, forma una suspensiéon con el polvo de
hierro. Como tal, el efluente del reactor contendra una cantidad sustancial de sdlidos suspendidos que puede afectar
potencialmente a las operaciones mecanicas y quimicas de las unidades aguas abajo. Ademas, a medida que se
retira catalizador del efluente, la reactividad se vera afectada, aumentando la absorcién requerida de polvo de hierro
perdido. Por lo tanto, hay una necesidad de medios por los que el catalizador de hierro pueda ser capturado y
reciclado de vuelta al reactor. La presente invencién proporciona una solucién a este problema.

Sumario de la invenciéon

La presente invencion emplea una unidad de separacion electromagnética (USEM) configurada para permitir la
eliminacién continua de particulas de hierro del efluente del reactor y para el reciclado de particulas de hierro
capturadas durante la formacion catalitica de compuestos de haloalcano a partir de CCls y VCM.

En una realizacion, la presente invencion puede describirse en general como un método para capturar y reciclar
catalizador de hierro usado en la produccion de 1,1,1,3,3-pentacloropropano, en el que se usa una unidad de
separacion electromagnética (USEM) para facilitar la reaccion. Cuando se activa, la USEM funciona retirando las
particulas de hierro del efluente del reactor; cuando se desactiva, las particulas de hierro capturadas por la USEM
pueden descargarse de vuelta al reactor para reutilizacion.

Asi, una realizacion de la presente invencion es un método para capturar y reciclar catalizador de hierro durante la
produccién de 1,1,1,3,3-pentacloropropano, que comprende las etapas de:

(a) alimentar CCls y VCM en un reactor con un catalizador que comprende polvo de hierro y TBP para formar
HCC-240fa;

(b) retirar las particulas de hierro del efluente del reactor de HCC-240fa empleando una unidad de separacion
electromagnética activada (USEM) y

(c) desactivar la USEM vy reciclar las particulas de hierro y devolver las particulas de hierro al reactor para
reutilizacion en la etapa (a).

La presente invencién también es Uutil en los procedimientos de fabricacion catalizados con hierro para otros
compuestos de haloalcano tales como HCC-250 y HCC-360:

(1) HCC-250 puede prepararse a partir de CCls y etileno segun la siguiente reaccion:
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CCl4 + CH2=CH -> CCI3CH2CH,CI.

(2) HCC-360 puede prepararse a partir de CCls y 2-cloropropeno segun la siguiente reaccion:

CCl4 + CH,=CCICH3 -> CCI3CH>CCI>,CHs.
Breve descripcion del dibujo

La figura muestra la configuracion del procedimiento para la eliminacién continua y reciclado de sélidos cataliticos en
la produccion de HCC-240fa y otros compuestos de haloalcano, en un reactor de tanque agitado continuo (CSTR,
por sus siglas en inglés).

Descripcion detallada de la invenciéon

El hierro se usa extensamente en muchas aplicaciones cataliticas en las que su forma de polvo se suspende en una
mezcla liquida que estaria constituida por agentes reaccionantes quimicos. Con frecuencia, estas suspensiones se
tratan de manera continua y pueden requerir una gestion cuidadosa de los solidos presentes. A veces el equipo
aguas abajo (es decir, bombas, valvulas, sistemas de tuberias) no puede controlar material solido de grandes
cantidades de corrientes. Ademas, pueden existir quimicas no deseables (separaciones, reacciones secundarias) en
presencia de hierro. Si bien se prefiere polvo de hierro, puede usarse cualquier objeto de hierro tal como bolas de
hierro, alambre de hierro, virutas de hierro y similares.

Con frecuencia se usan filtros y se ponen de manera estratégica para evitar arrastre de solidos aguas abajo. Sin
embargo, estos filtros requieren en general retirarse del servicio cuando se saturan con hierro. Como resultado,
puede perderse un catalizador valioso y/o puede existir tiempo de inactividad del procedimiento como resultado de la
limpieza y el mantenimiento de estos filtros.

La presente invencion se disefia para minimizar el arrastre de hierro y el tiempo de inactividad del procedimiento,
durante la formacién catalizada de hierro de compuestos de haloalcano de CCls, asi como para maximizar la
retencion del catalizador en un procedimiento que emplea suspensiones de sélidos de hierro por el uso de una o
mas unidades de separacion electromagnética (USEM). Dichos dispositivos estan comercialmente disponibles. Un
fabricante comercial es Eriez de Erie, PA.

Mas en particular, la presente invencion se disefia para capturar y reciclar catalizador de hierro usado en la
produccion de 1,1,1,3,3-pentacloropropano, en el que CCls y VCM se alimentan de manera continua al reactor en la
relacion deseada y puede afadirse polvo de hierro y el cocatalizador TBP al reactor de manera perioédica o de
manera continua. Los cocatalizadores adicionales utiles en la presente memoria incluyen los siguientes compuestos
de organofosfato; fosfato de trifenilo, fosfato de tributilo, fosfato de trietilo, fosfato de trimetilo, fosfato de tripropilo o
cualquier compuesto similar de organofosfato y mezclas de dos o mas de estos.

La reacciéon de CCls y VCM se lleva a cabo preferiblemente en un tiempo de residencia de aproximadamente 0,01
horas a aproximadamente 24 horas, preferiblemente de aproximadamente 1 hora a aproximadamente 12 horas. Las
condiciones de reaccion se seleccionan criticamente para alta eficacia VCM, alto rendimiento de HCC-240fa y baja
produccién de subproductos. Si bien puede usarse tratamiento discontinuo para las reacciones de la presente
invencion, se prefiere que se use en la presente memoria tratamiento de fabricacién continuo.

En una operacion continua, el contenido del reactor se extrae de manera continua por un tubo sumergido en la
suspension liquida. Cuando se retira la suspension del reactor, la corriente se prepararia retirando hierro usando una
USEM previamente al tratamiento aguas abajo. Aunque esta corriente puede tratarse con una unica USEM, en una
realizacion preferida, se instalan dos (o mas) USEM tandem y se hacen funcionar en paralelo, como se muestra en
la figura 1.

En el arranque, se abren las valvulas 1 permitiendo que el material de alimentacion cebe el reactor de 240fa por la
derivacion y el efluente que tiene que dirigirse por la USEM "A". En la operacion continua, se activara la USEM "A".
Esta USEM activada acepta efluente del reactor y opera capturando particulas de hierro suspendidas. La porcion
liquida puede continuar después aguas abajo sin hierro. Una vez que la USEM "A" se satura con hierro, se cierran
las valvulas 1 y se abren las 3 de manera que la USEM "B" pueda aceptar efluente del reactor y empezar a eliminar
hierro.

Mientras se hace funcionar la USEM "B", se desactiva la USEM "A" saturada. El suministro del reactor puede
después redirigirse por la USEM "A" saturada de manera que el catalizador de hierro se descarga de vuelta al
reactor. Como tal, puede mantenerse un procedimiento continuo intercambiando las tareas de cada USEM, abriendo
las valvulas 3 cuando se satura la USEM "A" o las valvulas 2 cuando se satura la USEM "B", para evitar la pérdida
de hierro para el uso de catalizador maximizado aguas abajo y minimizar el tiempo de inactividad de procedimiento.
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Después de pasar por una USEM donde son atrapadas las particulas de hierro, la corriente del efluente del reactor
se destila de manera instantanea para retirar una corriente "superior" que incluye CCls no reaccionado y materiales
de alimentacion de VCM (si hay) y el producto de reaccion HCC-240, mientras permanece la mezcla
catalizador/cocatalizador. La destilacion puede realizarse en una o mas columnas de destilacién, que son conocidas
en la técnica.

Preferiblemente, la destilaciéon instantanea se realiza en dos etapas: primero, se realiza destilaciéon instantanea a
una temperatura menor que la temperatura de reaccion a una presion, preferiblemente a vacio, para retirar CCls no
reaccionado y/o VCM, seguido por otra destilacion inmediata a vacio a una presion inferior para retirar el producto de
reaccion HCC-240fa. Se recicl6 la corriente "de cola" de vuelta al reactor. Puede reciclarse de vuelta al reactor el
CCls no reaccionado, destilado y VCM. Pueden aplicarse purgas periddicas para evitar la acumulacion de
subproductos pesados tales como isdmeros HCC-470 en corriente de reciclado de catalizador.

En una etapa posterior del procedimiento, la presente invencién proporciona la purificacion del producto bruto por
destilacién. La destilacion fraccionada a vacio se lleva a cabo a aproximadamente 0,7 kPa (5 mm Hg) a
aproximadamente 27 kPa (200 mm Hg) y a una temperatura de aproximadamente 50 °C a aproximadamente 150 °C
para recuperar el producto. Se ha descubierto que cuando esta etapa de purificacion se lleva a cabo en presencia de
un compuesto de organofosfato tal como fosfato de tributilo u otro compuesto quelante de metal, el rendimiento de la
destilacién de producto purificado mejora significativamente.

Aunque no se desea estar ligados a ninguna teoria particular, se cree que el fosfato de tributilo actua evitando la
descomposicion del producto HCC-240fa. Asi, en una realizacién preferida, la etapa de purificacion incluye la adicion
de una cantidad de un compuesto quelante de metal suficiente para mejorar el rendimiento del producto HCC-240fa.
Preferiblemente, se usa un 5 por ciento en peso de fosfato de tributilo.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para capturar y reciclar catalizador de hierro usado durante la produccion de compuestos de
haloalcano a partir de tetracloruro de carbono y un alqueno por el uso de un catalizador de hierro y uno o mas
compuestos de fosfato de trialquilo como cocatalizador, empleando una unidad de separacion electromagnética
(USEM);

en donde el procedimiento se realiza como una operacién continua en donde se instalan dos o mas USEM en
tandem y se hacen operar en modo paralelo.

2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en donde el alqueno se selecciona del grupo que consiste en cloruro de
vinilo, etileno y 2-cloropropeno.

3. El procedimiento de la reivindicacion 1, en donde los compuestos de haloalcano se seleccionan del grupo que
consiste en HCC-240fa, HCC-250 y HCC-360.

4. El procedimiento de la reivindicacion 1, en donde el catalizador de hierro tiene una forma seleccionada del grupo
que consiste en polvo de hierro, bolas de hierro, alambre de hierro, virutas de hierro y mezclas de los mismos.

5. El procedimiento de la reivindicacion 1, en donde el cocatalizador se selecciona del grupo que consiste en: fosfato
de tributilo, fosfato de trimetilo, fosfato de trietilo, fosfato de tripropilo y mezclas de dos o mas de estos.

6. El procedimiento de cualquier reivindicacion precedente, en donde el efluente del reactor se dirige por una primera
USEM activada para capturar particulas de hierro suspendidas hasta que la primera USEM se satura con hierro y el
efluente del reactor se dirige después por una segunda USEM activada.

7. El procedimiento segun cualquier reivindicacion precedente, en donde las particulas de hierro capturadas por la
USEM activada se descargan de vuelta al reactor cuando se desactiva la USEM.

8. El procedimiento de la reivindicacion 6, en donde cuando el efluente del reactor se dirige por la segunda USEM
activada, la primera USEM se desactiva y se descarga el catalizador de hierro capturado por la primera USEM de
vuelta al reactor dirigiendo el suministro del reactor por la primera USEM.
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