
ES
 2

 7
32

 6
48

 R
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 732 648
Número de solicitud: 201990065

51 Int. CI.:

B28B 11/24 (2006.01)

(2010.01)B33Y 70/00
(2006.01)B22F 3/15

12 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA R1

54  Título: POLVO DE CARBURO CEMENTADO PARA FABRICACIÓN DE ADITIVOS

71 Solicitantes:

KENNAMETAL, INC. (100.0%)
1600 Technology Way P.O. Box 231
15650-0231 Latrobe PA Pennsylvania US

72 Inventor/es:

PRICHARD, Paul, D. y
COLLINS, Gabriel, B

74 Agente/Representante:

ELZABURU, S.L.P

22 Fecha de presentación:

17.02.2018

30 Prioridad:

20.02.2017 US 15/437,153

43 Fecha de publicación de la solicitud:

25.11.2019

88 Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
13.04.2020

57  Resumen:
En un aspecto, se proporcionan composiciones de 
partículas de polvo para la fabricación de artículos
mediante diversas técnicas de fabricación de aditivos.
Una compos ic ión  en po lvo  comprende un
componente de partícula que comprende partículas
de carburo cementado sinterizadas que tienen una
densidad aparente de al menos 6 g/cm3. 
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