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REIVINDICACIONES

1. Preparaciones farmacéuticas orales, en las que cada preparación comprende como los activos clorhidrato de 
oxicodona y clorhidrato de naloxona, en donde el clorhidrato de oxicodona está presente en dichas preparaciones en 
un intervalo de cantidades absolutas que se pueden utilizar y en una relación en peso de 2: 1 a clorhidrato de naloxona,
caracterizado por que los activos se liberan de los preparativos de manera sostenida e invariable.5

2. Las preparaciones según la reivindicación 1, en las que las preparaciones comprenden clorhidrato de naloxona en 
un intervalo de cantidad de 1 a 50 mg.

3. Las preparaciones según la reivindicación 1 o 2, en las que las preparaciones comprenden clorhidrato de oxicodona 
en un intervalo de cantidad de 10 a 150 mg.

4. Las preparaciones según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en las que las preparaciones son estables al 10
almacenamiento.

5. Las preparaciones según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en las que las preparaciones liberan del 1% 
al 40% de clorhidrato de oxicodona y clorhidrato de naloxona después de 15 minutos, del 40% al 80% de clorhidrato 
de oxicodona y clorhidrato de naloxona después de 2 horas, del 70% al 100% de hidrocloruro de oxicodona e 
hidrocloruro de naloxona después de 7 horas, y del 85% al 100% de hidrocloruro de oxicodona e hidrocloruro de 15
naloxona después de 12 horas, según lo determinado por el Método Basket según USP a pH 1,2 con HPLC.

6. Las preparaciones según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en las que las preparaciones 
corresponden a comprimidos, comprimidos multicapas o cápsulas.

7. Las preparaciones según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores para su uso en el tratamiento para el 
dolor y para su uso en la reducción simultánea del estreñimiento inducido por opioides.20
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Figura 5A: Superficie del comprimido de Ox/NaI-10 a 25x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La longitud de barra 
corresponde a 2 mm.

Figura 5B: Superficie del comprimido de Ox/NaI-10 a 200x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La longitud de barra 
corresponde a 200 µm.5
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Figura 6A: Superficie del comprimido de Ox/NaI-10 a 40x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La longitud de barra 
corresponde a 700 µm.

Figura 6B: Superficie del comprimido de Ox/NaI-10 a 100x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La longitud de barra 
corresponde a 300 µm.5
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Figura 7A: Superficie del comprimido de ValoronR N a 100x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La longitud de barra 
corresponde a 2 mm.

Figura 7B: Superficie del comprimido de ValoronR N a 100x de ampliación. El voltaje fue de 10kV. La ampliación 
muestra un cristal de tilidina (abajo a la izquierda). La longitud de barra corresponde a 500 µm.5
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