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57  Resumen:
Procedimiento para la metanación directa de biogás.
La presente invención se refiere a un procedimiento
de obtención de un catalizador altamente activo,
selectivo y estable y su uso en la metanación directa
de biogás en reactores intensificados que operan en
una sola etapa con alto nivel de conversión. El
catalizador desarrollado comprende una formulación
basada en rutenio soportada sobre alúmina
modificada con cerio.
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D E S C R I P C I Ó N 

PROCEDIMIENTO PARA LA METANACIÓN DIRECTA DE BIOGÁS 

La presente invención se refiere a un procedimiento de obtención de un catalizador 5 

altamente activo, selectivo y estable, y su uso en la metanación directa de biogás en 

reactores intensificados que operan en una sola etapa con alto nivel de conversión. El 

catalizador desarrollado comprende una formulación basada en rutenio soportada 

sobre alúmina modificada con cerio. 

10 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 

En el proceso de metanación de dióxido de carbono (CO2) se utilizan catalizadores 

que promueven selectivamente su hidrogenación hacia la formación de metano.  A 

nivel industrial, existen dos usos principales de la reacción de metanación: para 15 

purificar gas de síntesis (eliminación de trazas de óxidos de cabono (CO/CO2) y para 

la manufactura de gas natural sintético a partir de gas de síntesis (proceso CRG).  

 

Los sistemas  de niquel (Ni) o rutenio (Ru) son los elementos más comúnmente 

utilizados como fases activas en los catalizadores comerciales de metanación debido a 20 

sus elevados valores de actividad y selectividad para la formación de metano, siendo 

los catalizadores de Ni los más ampliamente usados a nivel industrial en las 

reacciones de metanación debido a su excelente relación entre actividad y coste; 

mientras que los catalizadores de Ru suelen poseer mayor actividad intrínseca por 

unidad de masa y mayor actividad a menor temperatura de operación que los de 25 

níquel, sin embargo la principal limitación del uso de los catalizadores de Ru reside en 

su mayor coste. 

 

Adicionalmente, la concentración de níquel en los catalizadores comerciales varía 

entre el 20 y el 77% en peso mientras que en los basados en Ru la concentración se 30 

encuentra en el entorno del 0,5-5% en peso. Este tipo de catalizadores son activos en 

la metanación de CO2 en el intervalo de temperaturas comprendido entre 250 y 430º C 

y presiones comprendidas entre 10 y 60 bar. 

 

 35 
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Por otro lado, el soporte utilizado en los catalizadores de metanación tiene como 

objetivo permitir la máxima exposición de las partículas metálicas activas de Ni o Ru, y 

la estabilización de las mismas frente al crecimiento, por sinterización térmica, bajo las 

condiciones de reacción. El soporte y el modo de preparación de los catalizadores 

tienen notable influencia en la morfología, tamaño y estabilidad de las partículas 5 

metálicas de Ni y Ru activas en metanización.  

 

En este sentido, el tipo de soporte usado en los catalizadores de metanación  tiene un 

importante papel en el comportamiento de los catalizadores ya que afecta a las 

interacciones fase activa-soporte, a la dispersión de las fases activas y por 10 

consiguiente afecta a la actividad, selectividad y estabilidad de los catalizadores. Hasta 

la fecha, diferentes óxidos metálicos han sido estudiados como soportes de 

catalizadores de metanación (Al2O3, CeO2, SiO2, TiO2, SiC, perovskitas, MgAl2O4, etc). 

El soporte más utilizado en los catalizadores de metanación es el óxido de aluminio 

(Al2O3) debido a la posibilidad que ofrece para obtener catalizadores con diferente 15 

superficie y porosidad (150-300 m2/g) dependiendo de la carga metálica y 

concentración del biogás a metanizar. 

 

Además del método de preparación y del soporte, los promotores de actividad también 

modifican el comportamiento catalítico de los catalizadores de metanación. Los 20 

promotores de actividad estudiados son de dos tipos: (1) promotores electrónicos de 

las fases activas de Ni y Ru para modificar su movilidad electrónica (Pt, Fe, Co, Mn, 

etc.) y,   (2) promotores estructurales para modificar la dispersión y estabilidad térmica 

de los catalizadores mediante cambios en la textura, estructura porosa y resistencia 

mecánica de los catalizadores (La, K, etc). Debe tenerse en cuenta que la estabilidad 25 

de los catalizadores de metanación (frente a sinterización térmica, envenenamiento 

por impurezas o por formación de carbón) es otro de los aspectos que deben cumplir 

los catalizadores de metanación.  

 

Por otro lado, en los últimos años ha surgido con fuerza una nueva aplicación de la 30 

reacción de metanación en el seno de los procesos Power to Gas que permite la 

generación de metano a partir de hidrógeno producido mediante electrólisis con 

energías renovables en combinación de CO2 procedente de cualquier origen, aunque 

la metanación directa del biogás (mezcla en proporción variable de CO2 e H2) es 

particularmente interesante. Aunque los desarrollos y estudios sobre catalizadores de 35 
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metanación son muy numerosos en la bibliografía científica y de patentes, los 

desarrollos específicos de catalizadores aplicados a la metanación directa de biogás 

son escasos.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 5 

 

La metanación directa de biogás (mezcla en proporción variable de CO2 e H2)  implica 

condicionantes específicos a los catalizadores( mayor nivel de actividad y estabilidad) 

respecto de la metanación de corrientes puras de CO2, que hacen que la aplicación 

directa de los desarrollos catalíticos hechos para la metanación de CO2 no sean 10 

directamente extrapolables para su aplicación a la metanación de biogás. 

 

En este sentido, y como ejemplo ilustrativo, el Ejemplo 8 de la presente invención 

muestra que el comportamiento de catalizadores tradicionalmente empleados para la 

metanación de corrientes puras de CO2 no son directamente trasladables a su 15 

comportamiento en la metanación de corrientes de biogás. Dicho ejemplo incluye una 

comparativa de las actividades relativas de tres catalizadores con diferente 

composición descritos en el estado del arte para la metanación de CO2 que presentan 

diferente comportamiento catalítico cuando se ensayan con corrientes puras de CO2 y 

con corriente de biogás, lo que demuestra que los comportamientos y clasificaciones 20 

de catalizadores hechas a partir de resultados obtenidos en la metanación de 

corrientes puras de CO2 no son directamente extrapolables a ensayos de metanación 

sobre biogás. 

 

De acuerdo con Ia invención, el catalizador es un sólido que comprende una fase 25 

activa que consiste en un metal ubicado en el grupo VIII de la tabla periódica y sus 

mezclas, y un soporte del grupo de los óxidos inorgánicos que se selecciona de entre 

alúmina, sílice, titania, o sus combinaciones, modificado con cerio o sus compuestos, 

que actúan como agentes promotores en la metanación de biogás. 

 30 

En una realización preferida, el metal del grupo VIII utilizado como fase activa es el 

rutenio. 

 

En otra realización preferida, el soporte es alúmina, y más preferiblemente es gamma-

alúmina, caracterizada por que su superficie específica es superior a 200 m2/g. 35 
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En otra realización preferida, el agente promotor es un óxido de cerio, y más 

preferiblemente es CeO2 con un tamaño de partícula inferior a <200 nm. 

 

De acuerdo con una preparación del catalizador, éste puede comprender de entre un 

0,1 a un 10% en peso de Ia fase activa y de entre un 5 a un 30% en peso del agente 5 

promotor. 

 

Preferentemente, el catalizador comprende de entre un 0,1 a un 5% en peso de Ia fase 

activa y de entre un 5 a un 15% en peso del agente promotor. En una preparación 

preferida el catalizador comprende un 5% en peso de rutenio y de un 10% en peso de 10 

cerio soportado sobre alúmina. 

 

Un segundo aspecto de la invención se refiere al procedimiento de obtención del 

catalizador con las características anteriormente descritas, que comprende al menos 

las siguientes etapas: 15 

a) Modificar un soporte que se selecciona de entre alúmina, sílice, titania, o 

combinaciones de ellos, con una disolución de un precursor de cerio mediante una 

metodología de incorporación para alcanzar una carga de cerio de entre un 5 a un 

30% en peso; 

b) Secar el soporte modificado procedente de la etapa a) a una temperatura 20 

temperatura de entre 20 y 40 ºC  durante un periodo de tiempo de entre 12 y 36 horas, 

y posterior posterior calentamiento en aire hasta una temperatura de entre 500 y 700 

ºC  manteniéndose a esta temperatura durante un periodo de tiempo de entre 3 y 6  

horas; 

c) Incorporar un metal del grupo VIII de la tabla periódica sobre el soporte modificado 25 

procedente de la etapa b) con una disolución de un precursor de dicho metal mediante 

una metodología de incorporación para alcanzar una carga del metal de entre un 0,1 a 

un 10% en peso;  

e) Secar el producto obtenido de la etapa c) a una temperatura de entre 20 y 40 ºC 

durante un periodo de tiempo de entre 12h y 36 h, sin  tratamiento térmico posterior; y 30 

f) Reducir el producto obtenido en la etapa (e) mediante calentamiento (2-15ºC/min) 

bajo caudal de H2/N2 hasta una temperatura de entre 200 y 500 ºC manteniéndose a 

esa temperatura durante un periodo de tiempo de entre 30 minutos y 2 horas. 
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En una realización preferida el soporte de la etapa a) es alúmina, y más 

preferiblemente es gamma-alúmina, caracterizada por que su superficie específica es 

superior a 200 m2/g. 

 

En otra realización preferida la metodología de incorporación de cerio de la etapa a) se 5 

selecciona de entre impregnación, impregnación a humedad incipiente  o precipitación, 

y más preferiblemente se emplea impregnación a humedad incipiente. 

 

En otra realización preferida, el precursor de cerio se selecciona de entre 
Ce(NH4)2(NO3)6, Ce2(C2O4)3, Ce2(SO4)3 Ce(NO3)3·6H2O, y más preferiblemente es 10 

Ce(NO3)3·6H2O. 

 

En otra realización preferida, la carga de cerio del soporte modificado tras la etapa a) 

es de entre un 5 a un 15% en peso, y más preferiblemente del 10% en peso. 

 15 

En otra realización preferida el metal del grupo VIII se incorpora al soporte modificado 

con cerio procedente de la etapa b) mediante una metodología de incorporación que 

se selecciona de entre impregnación, impregnación a humedad incipiente o reducción-

depósito y más preferiblemente se emplea impregnación a humedad incipiente. 

 20 

En una realización preferida, el metal del grupo VIII utilizado en la etapa c) es el 

rutenio. 

 

En otra realización más preferida el precursor de rutenio en la etapa c) se selecciona 

de entre [Ru(NH3)6]Cl2 , [Ru(NH3)5Cl]Cl2 , RuCl3 , Ru(NO)(NO3)3, y más 25 

preferiblemente es Ru(NO)(NO3)3. 

 

En otra realización preferida, la carga de rutenio del producto obtenido tras la etapa c) 

es de entre 0,1 a un 10 % en peso, y más preferiblemente del 5% en peso. 

 30 

En otra realización preferida, el caudal de H2/N2 de la etapa f) tiene un intervalo de 

concentración de entre el 2 y el 20%vol de H2. 
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La presente invención también se refiere a Ia utilización del catalizador con las 

propiedades anteriormente descritas, en un método para Ia metanación directa de 

biogás (mezcla de CO2 y CH4 en proporciones variables) en reactores intensificados 

(microreactores) con alto nivel de conversión de CO2 (>90%). Esta aplicación exige al 

catalizador requerimientos adicionales relativos a conseguir elevados niveles de 5 

conversión por unidad de volumen del catalizador para el tratamiento de caudales 

gaseosos elevados.  

 

En este escenario se ha preparado mediante el procedimiento de la invención un 

catalizador que presenta un excelente nivel de actividad en la metanación directa de 10 

biogás como se demuestra en el Ejemplo 9 de la presente invención, en la que se 

comparan los niveles de actividad relativos alcanzados con el catalizador frente a los 

catalizadores basados en níquel y rutenio representativos del estado del arte para la 

metanación de corrientes puras de CO2.  

 15 

El catalizador de la invención también ha demostrado elevada estabilidad en la 

metanación de biogás operando en condiciones compatibles con reactores 

intensificados (GHSV=20000-25000 h-1) durante más de 250 h con un nivel de 

conversión superior a 95% sin mostrar signos apreciables de desactivación. También 

ha sido ensayado a nivel piloto en un reactor de milicanales frente a un biogás real 20 

consiguiendo una producción de CH4 que cumple las especificaciones del gas 

procedente de fuentes no convencionales para ser introducido en la red de distribución 

gasista. 

 

Por lo tanto, un tercer aspecto de la presente invención también se refiere a un método 25 

de metanación directa de biogás en reactores intensificados con alto nivel de 

conversión caracterizado por que comprende una única etapa en la que el catalizador 

se pone en contacto con la corriente de biogás a presión igual o superior a 5 atm y 

temperatura superior o igual a 175ºC, y donde el catalizador se caracteriza por que 

comprende: i) al menos un metal del grupo VIII de la tabla periódica y sus mezclas, en 30 

una proporción de entre un 0,1 a un 10% en peso; ii) un soporte del grupo de los 

óxidos inorgánicos que se selecciona de entre alúmina, sílice, titania, o combinaciones 

de ellos, modificado con cerio o sus compuestos en una proporción de cerio de entre 

un 5 a un 30% en peso, que actúan como agentes promotores. 

 35 
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En una realización preferida, el metal del grupo VIII es el rutenio. 

 

En otra realización preferida, el soporte es alúmina, y más preferiblemente es gamma-

alúmina, caracterizada por que su superficie específica es superior a 200 m2/g. 

 5 

De acuerdo con una preparación del catalizador, éste puede comprender de un 0,1 a 

un 5% en peso de Ia fase activa y de un 5 a un 15% en peso de cerio. 

 

En una preparación preferida el catalizador comprende un 5% en peso de rutenio y de 

un 10% en peso de cerio. 10 

 

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus 

variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o 

pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la 

invención se desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la 15 

invención. Los siguientes ejemplos se proporcionan a modo de ilustración, y no se 

pretende que sean limitativos de la presente invención. 

 

EJEMPLOS 
 20 

A continuación se ilustrará la invención mediante unos ensayos realizados por los 

inventores, que pone de manifiesto la efectividad del producto de la invención. 

 

Ejemplo 1. Síntesis del Catalizador A 

 25 

Muestra representativa del estado del arte de catalizadores para la metanación de CO2 

puro basado en Ru soportado en Al2O3. Para la preparación de este catalizador se 

utilizó un soporte de alúmina comercial ( - Al2O3, Alfa-Aesar 251 m2/g). Sobre las 

partículas de soporte se incorporó el Ru mediante impregnación a humedad incipiente 

con una disolución acuosa de la sal precursora del Ru (Ru(NO)(NO3)3) para alcanzar 30 

una carga del 5% (peso) de Ru. Posteriormente, el catalizador se secó a temperatura 

ambiente durante 12h. Antes de usarse en la reacción de metanación, el catalizador se 

reduce en una corriente de H2/N2 (90/10 mol) durante 2h a 350ºC  (con rampa de 

calentamiento de 2ºC/min). 

 35 
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Ejemplo 2. Síntesis del Catalizador B

Muestra representativa del estado del arte de catalizadores para la metanación de CO2 

puro basado en Ni modificado con Fe soportado en Al2O3. Para la preparación de este 

catalizador se utilizó un soporte de alúmina comercial ( -Al2O3, Alfa-Aesar 251 m2/g). 5 

Sobre las partículas de soporte calcinadas (en aire a 650ºC durante 4 horas) se 

incorporó en primer lugar el Ni mediante impregnación a humedad incipiente con una 

disolución acuosa de la sal precursora del Ni (Ni(NO3)2·6H2O) para alcanzar una carga 

del 20% (peso) de Ni. El sólido una vez impregnado se secó a temperatura ambiente 

durante 12 horas. El sólido impregnado y seco fue subsiguientemente calcinado en 10 

una mufla a 400ºC bajo corriente de aire durante 4 horas con una rampa de 

calentamiento de 2 ºC/min. Sobre el sólido calcinado se incorporó el elemento 

promotor Fe mediante impregnación a humedad incipiente con disolución acuosa de la 

sal precursora de Fe (Fe(NO3)3·9H2O) para alcanzar una carga de Fe que permita una 

relación Ni/Fe=1/3 (at/at). Tras la impregnación, la muestra se dejó secando a 15 

temperatura ambiente durante 12 horas. Tras el secado, las muestras fueron 

calcinadas en mufla a 400ºC bajo caudal de aire durante 4 horas con una rampa de 

calentamiento de 2 ºC/min. Antes de la reacción el catalizador se reduce en una 

corriente de H2/N2 (90/10 mol) durante 2h a 650ºC  (con rampa de calentamiento de 

2ºC/min). 20 

 

Ejemplo 3. Síntesis del Catalizador C 

 

Muestra representativa del estado del arte de catalizadores para la metanación de CO2 

puro basado en Ni modificado con La soportado en Al2O3 Para la preparación de este 25 

catalizador se utilizó un soporte de alúmina comercial ( -Al2O3, Alfa-Aesar 251 

m2/g).Sobre las partículas de soporte se incorporó el elemento promotor  La mediante 

impregnación a humedad incipiente del soporte con una disolución acuosa de la sal 

precursora de La (La(NO3)3·6H2O) para alcanzar una carga del 10% (peso) de La. El 

soporte impregnado Al2O3-La se secó a temperatura ambiente durante 12 horas y se 30 

calcinó en aire en una mufla a 650ºC durante 4 horas con una rampa de calentamiento 

de 2 ºC/min. Sobre las partículas de soporte Al2O3-La se incorporó el Ni mediante 

impregnación a humedad incipiente con una disolución acuosa de la sal precursora del 

Ni (Ni(NO3)2·6H2O) para alcanzar una carga del 20% (peso) de Ni. El sólido una vez 

impregnado se secó a temperatura ambiente durante 12 horas. El sólido impregnado y 35 
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seco fue subsiguientemente calcinado en una mufla a 400ºC bajo corriente de aire 

durante 4 horas con una rampa de calentamiento de 2 ºC/min. Antes de la reacción el 

catalizador se reduce en una corriente de H2/N2 (90/10 mol) durante 2h a 650ºC  (con 

rampa de calentamiento de 2ºC/min). 

 5 

Ejemplo 4. Síntesis del Catalizador D 
 

Muestra representativa del estado del arte de catalizadores para la metanación de CO2 

puro basado en Ni  soportado en Al2O3. Para la preparación de este catalizador se 

utilizó un soporte de alúmina comercial ( -Al2O3, Alfa-Aesar 251 m2/g). Sobre las 10 

partículas de soporte calcinadas (en aire a 650ºC durante 4 horas) se incorporó en 

primer lugar el Ni mediante impregnación a humedad incipiente con una disolución 

acuosa de la sal precursora del Ni (Ni(NO3)2·6H2O) para alcanzar una carga del 20% 

(peso) de Ni. El sólido una vez impregnado se secó a temperatura ambiente durante 

12 horas. El sólido impregnado y seco fue subsiguientemente calcinado en una mufla 15 

a 400ºC bajo corriente de aire durante 4 horas con una rampa de calentamiento de 2 

ºC/min. Antes de reacción el catalizador se reduce en una corriente de H2/N2 (90/10 

mol) durante 2h a 650ºC  (con rampa de calentamiento de 2ºC/min). 

Ejemplo 6. Síntesis del Catalizador E  20 

 

Muestra representativa de un catalizador preparado mediante el procedimiento de la 

invención para la metanación de biogás. Se utilizó como soporte partículas de la 

alúmina comercial ( -Al2O3, Alfa-Aesar 251 m2/g). Sobre las partículas de soporte se 

incorporó el elemento promotor  Ce mediante impregnación a humedad incipiente del 25 

soporte con una disolución acuosa de la sal precursora de Ce (Ce(NO3)3·6H2O) para 

alcanzar una carga del 10% (peso) de Ce. El soporte impregnado Al2O3-Ce se secó a 

temperatura ambiente durante 12 horas y se calcinó en aire en una mufla a 650ºC 

durante 4 horas con una rampa de calentamiento de 2 ºC/min. Con esta metodología 

de preparación se obtiene una dispersión óptima del cerio sobre la superficie de la 30 

alúmina. Sobre las partículas de soporte Al2O3-Ce calcinadas se incorporó el Ru 

mediante impregnación a humedad incipiente con una disolución acuosa de la sal 

precursora del Ru (en este caso Ru(NO)(NO3)3) para alcanzar una carga del 5% 

(peso) de Ru. Tras la impregnación el catalizador se secó a temperatura ambiente 

durante 12h sin calcinación previa. Antes de la reacción el catalizador se reduce en 35 
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una corriente de H2/N2 (90/10 mol) durante 2h a 350ºC  (con rampa de calentamiento 

de 2ºC/min). 

Ejemplo 7. Síntesis del Catalizador F 

5 

Se ha preparado esta muestra para demostrar que el método de preparación del 

catalizador, para una misma composición, tiene una notable influencia en su 

comportamiento catalítico para la reacción de metanación de biogás y que el método 

de preparación descrito en el estado del arte (J. Rynkowski et al., React. Kinet. Catal. 

Lett, (200) 71(1) 55-64) da lugar a catalizadores con menor actividad. La preparación 10 

de esta muestra se ha realizado de acuerdo a la metodología ya descrita, utilizando 

como soporte partículas de la alúmina comercial ( -Al2O3, 251 m2/g). Sobre las 

partículas de soporte se incorporó el elemento promotor  Ce mediante impregnación a 

humedad incipiente del soporte con una disolución acuosa de la sal precursora de Ce 

(Ce(NO3)3·6H2O) para alcanzar una carga del 10% (peso) de Ce. Sobre las partículas 15 

de soporte Al2O3-Ce calcinadas se incorporó el Ru mediante impregnación a humedad 

incipiente con una disolución acuosa de la sal precursora del Ru (en este caso RuCl3) 

para alcanzar una carga del 5% (peso) de Ru. Tras la impregnación el catalizador se 

secó a temperatura ambiente durante 12h y se calcinó en aire a 370ºC durante 4h. 

Antes de la reacción el catalizador se reduce en una corriente de H2/N2 (90/10 mol) 20 

durante 2h a 145ºC  (con rampa de calentamiento de 2ºC/min).  

Ejemplo 8. Medidas de actividad en metanación

 

Los catalizadores A, B y C (catalizadores representativos del estado del arte) se 25 

ensayaron en las reacciones de metanación de corrientes de CO2 puro y de biogás 

que se recogen el la siguiente tabla, con el objetivo de demostrar que los resultados y 

conclusiones obtenidos a partir de la metanación de CO2 puro no son extrapolables a 

la metanación de CO2 en biogás (en presencia de CH4). 

 30 

 Metanación CO2 Metanación biogás 

Masa catalizador (g) 0,100 0,083 

GHSV (h-1) 20000 20000 

Presión (atm) 10 10 
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Temperatura (ºC) 275 275 

Relación H2/CO2 (mol/mol) 4:1 4:1 

Composición alimentación   

CO2 18 13 

H2 72 51 

CH4 - 31 

N2 10 5 

Caudal alimentación (Nml/min) 60 52,6 

 

Se resumen a continuación los parámetros de actividad obtenidos en las condiciones 

de reacción indicadas en la tabla anterior.  

 

 Metanación CO2 Metanación biogás 

Catalizador A   

Conversión CO2 (%) 63 52 

Selectividad CH4 (%) 98,2 99,8 

Catalizador B   

Conversión CO2 (%) 80 31 

Selectividad CH4 (%) 98,0 99,8 

Catalizador C   

Conversión CO2 (%) 

Selectividad CH4 (%) 

68 

99 

38 

99 

 5 

Con los datos de actividad anteriores se demuestra que las diferencias en la actividad 

de catalizadores derivadas de los ensayos de metanación de CO2 puro no se pueden 

extrapolar a los ensayos de metanación de CO2 en biogás (en presencia de CH4). 

  

Ejemplo 9. Medidas de actividad en metanación de biogás en condiciones compatibles 10 

con reactores intensificados para metanización en una sola etapa 

Los catalizadores A, D (catalizadores representativos del estado del arte) y el 

catalizador de la invención (E) se ensayaron en las reacciones bajo condiciones de 

alta velocidad espacial( GHSV>20000 h-1) y elevada conversión (>90%) compatible 15 

con reactores intensificados para metanización en una sola etapa)  con el objetivo de 
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demostrar que los resultados la mejora de actividad del catalizador de la invención. 

 

Estos catalizadores se ensayaron en la reacción de metanación de biogás a una 

presión y temperatura que permitieran alcanzar el límite de conversión (90%) 

necesario para la aplicación en reactores intensificados que realizan la metanación en 5 

una sola etapa. Las condiciones en que se llevaron los ensayos se recopilan en la 

tabla  siguiente 

 

 Metanación biogás 

Masa catalizador (g) 0,083 

GHSV (h-1) 20000 

Presión (atm) 25 

Temperatura (ºC) 300 

Relación H2/CO2 (mol/mol) 4:1 

Composición alimentación  

CO2 13 

H2 51 

CH4 31 

N2 5 

Caudal alimentación (Nml/min) 52,6 

 

Se resumen a continuación los parámetros de actividad obtenidos en las reacciones 10 

de metanación anteriores sobre los catalizadores A, D, y E. 

 

 Metananción biogás 

Catalizador A  

Conversión CO2 (%) 87 

Selectividad CH4 (%) 99,9 

Catalizador D  

Conversión CO2 (%) 78 

Selectividad CH4 (%) 99,9 

Catalizador E  

Conversión CO2 (%) 94 

Selectividad CH4 (%) 100 
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Queda demostrado la mejora en la conversión de CO2 del catalizador de la invención  

frente a las formulaciones representativas del estado del arte de catalizadores 

comerciales, para su uso en rectores intensificados que realizan la metanación de 

biogás en una sola etapa. Las muestras representativas de los catalizadores 

comerciales (muestras A y B) no son capaces de alcanzar el nivel de conversión  5 

(>90%) necesario para la realización de la metanación en una sola etapa en reactores 

intensificados (GHSV(>20000 h-1)). 

 
Ejemplo 10. Medidas de actividad del catalizador en función de su procedimiento de 
obtención 10 
 

A través de este ejemplo se demuestra que para una misma composición del 

catalizador, su modo de preparación tiene una notable influencia en su 

comportamiento catalítico para la reacción de metanación de biogás, y que el método 

de preparación de la invención presenta ventajas técnicas en la actividad para la 15 

metanación de biogás respecto del método de preparación descrito en un documento 

que anticipa su composición (J. Rynkowski et al., React. Kinet. Catal. Lett, (200) 71(1) 

55-64). 

 

Los ensayos con biogás se realizaron bajo iguales condiciones que en los ensayos 20 

anteriores, es decir:  

 Metanación biogás 

Masa catalizador (g) 0,083 

GHSV (h-1) 20000 

Presión (atm) 25 

Temperatura (ºC) 300 

Relación H2/CO2 (mol/mol) 4:1 

Composición alimentación  

CO2 13 

H2 51 

CH4 31 

N2 5 

Caudal alimentación 

(Nml/min) 

52,6 
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Se resumen a continuación la comparación de los parámetros de actividad obtenidos 

en las reacciones de metanación de biogás empleando en catalizador de la invención 

(E) y el catalizador F, preparado según el método descrito en J. Rynkowski et al., 

React. Kinet. Catal. Lett, (200) 71(1) 55-64. 

 5 

 Metanación biogás 

Catalizador E  

Conversión CO2 (%) 94 

Selectividad CH4 (%) 100 

Catalizador F  

Conversión CO2 (%) 35 

Selectividad CH4 (%) 100 

 

Los resultados de actividad de la tabla anterior demuestran una notable mejora de la 

actividad en la conversión de CO2 (2,7 veces superior), en condiciones de metanación 

de biogás, frente a una misma formulación de catalizador pero  preparada según un 

método descrito en el estado del arte.  10 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

1. Procedimiento de obtención de un catalizador que comprende al menos las 

siguientes etapas: 

a) Modificar un soporte que se selecciona de entre alúmina, sílice, titania, o 5 

combinaciones de ellos, con una disolución de un precursor de cerio mediante una 

metodología de incorporación para alcanzar una carga de cerio de entre un 5 a un 

30% en peso; 

b) Secar el soporte modificado procedente de la etapa a) a una temperatura 

temperatura de entre 20 y 40 ºC  durante un periodo de tiempo de entre 12 y 36 horas, 10 

y posterior calentamiento en aire hasta una temperatura de entre 500 y 700 ºC 

manteniéndose a esta temperatura durante un periodo de tiempo de entre 3 y 6  horas;  

c) Incorporar un metal del grupo VIII de la tabla periódica sobre el soporte modificado 

procedente de la etapa b) con una disolución de un precursor de dicho metal mediante 

una metodología de incorporación para alcanzar una carga del metal de entre un 0,1 a 15 

un 10% en peso;  

e) Secar el producto obtenido de la etapa c) a una temperatura de entre 20 y 40º C 

durante un periodo de tiempo de entre 12 y 36 h; y 

f) Reducir el producto obtenido en la etapa (e) mediante calentamiento bajo caudal de 

H2/N2 hasta una temperatura de entre 200 y 500 ºC manteniéndose a esta temperatura 20 

durante un periodo de entre 30 minutos y 2 horas. 

 

2. Procedimiento según la reivindicación 1, donde el soporte de la etapa a) es 

alúmina. 

 25 

3. Procedimiento según la reivindicación anterior, donde la alúmina es gamma-

alúmina, caracterizada por que su superficie específica es superior a 200 m2/g. 

 

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el 

soporte se modifica con cerio mediante una metodología de incorporación que se 30 

selecciona de entre impregnación, impregnación a humedad incipiente  o 

precipitación.  

 

5. Procedimiento según la reivinicación anterior donde la incorporación de cerio se 

realiza mediante impregnación a humedad incipiente. 35 
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6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 

precursor de cerio se selecciona de entre Ce(NH4)2(NO3)6, Ce2(C2O4)3, Ce2(SO4)3 

Ce(NO3)3·6H2O. 

 5 
7. Procedimiento según la reivinicación anterior donde el precursor de cerio es 

Ce(NO3)3·6H2O. 

 
8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la carga 

de cerio del soporte modificado tras la etapa a) es de entre un 5 a un 15% en peso. 10 

 
9. Procedimiento según la reivindicación anterior donde la carga de cerio del soporte 

modificado es del 10% en peso. 

 
10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el metal 15 

del grupo VIII se incorpora sobre el soporte modificado procedente de la etapa b) 

mediante una metodología de incorporación que se selecciona de entre 

impregnación, impregnación a humedad incipiente  o reducción depósito. 

 
11. Procedimiento según la reivinicación anterior donde la incorporación del metal del 20 

grupo VIII se realiza mediante impregnación a humedad incipiente. 

  

12. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el metal 

del grupo VIII utilizado en la etapa c) es el rutenio. 

 25 
13. Procedimiento según la reivindicación anterior donde el precursor de rutenio en la 

etapa c) se selecciona de entre [Ru(NH3)6]Cl2 , [Ru(NH3)5Cl]Cl2 , RuCl3 , 

Ru(NO)(NO3)3.    

 
14.  Procedimiento según la reivindicación anterior donde el precursor de rutenio es 30 

Ru(NO)(NO3)3. 

 
15. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, donde la carga de 

rutenio del producto obtenido tras la etapa c) es de entre 0,1 a un 10% en peso. 

 35 
16. Procedimiento según la reivindicación anterior donde la carga de rutenio es del 5% 

en peso. 
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17. Catalizador obtenido según cualquiera de las reivinicaciones 1 a 16. 

 
18. Uso del catalizador según la reivindicación 17 para la metanación directa  de  

biogás en un reactor intensificado. 

 5 
19. Método de metanación de biogás en un reactor intensificado caracterizado por que 

comprende una única etapa en la que el catalizador según la reivindicación 17 se 

pone en contacto con una corriente de biogás a presión igual o superior a 5 atm y 

temperatura superior o igual a 175 ºC.  

10 

P201830586
15-06-2018ES 2 735 300 A1

 



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201830586 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  15.06.2018 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X 
  
  
  
  
  

X 
  
  
 

Y 
  
  
  
  

 Y 
  
  
  
  

 X 
  
  
  
 
   

X 
  
 

TADA SHOHEI et al. Promotion of CO2 methanation activity and CH4 selectivity at low 
temperatures over Ru/CeO2/Al2O3 catalysts. International journal of hydrogen energy, 16/05/2014, 
Vol. 39, Nº 19, Páginas 10090 - 10100, <DOI: doi:10.1016/j.ijhydene.2014.04.133>. Experimental 
methods. 
 
  
EP 0503653 A1 (NIPPON OIL CO LTD et al.) 16/09/1992, 
página 2, línea 49 – página 4, línea 10; ejemplos 1 y 2 
 
  
RYNKOWSKI, J M., et al. Characterization of Ru/CeO2-Al2O3 catalysts and their performance in 
CO2 methanation. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2000, Vol. 71, Nº 1, Páginas 55-64. 
Catalyst preparation, Catalytic tests, Results and discussion. 
 
  
MARTINEZ-ARIAS, A., et al. Structural and redox properties of ceria in alumina-supported ceria 
catalyst supports. The Journal of Physical Chemistry B, 2000, Vol. 104, Nº 17, Páginas 4038-
4046. Introduction, Experimental section, Materials. 
 
  
MASSA et al. Catalytic wet air oxidation of phenol aqueous solutions by 1% Ru/CeO2-Al2O3 
catalysts prepared by different methods. Catalysis Communications, 01/03/2007, Vol. 8, Nº 3, 
Páginas 424 - 428, <DOI: doi:10.1016/j.catcom.2006.07.014>. 1. Introduction, 2.1 Preparation of 
the catalysts. 
 
  
HARYANTO et al. Ultrahigh temperature water gas shift catalysts to increase hydrogen yield from 
biomass gasification. Catalysis Today, 15/11/2007, Vol. 129, Nº 3-4, Páginas 269 - 274, <DOI: 
doi:10.1016/j.cattod.2006.09.039>. 2.1 Catalyst preparation, Tabla 1. 
  
 

 

1-7, 10-15 y 17-19  
  
  
  
  
  

1-2, 4-8, 10-13, 15 
y 17 

  
  

1-19 
  
  
  
  

1-19 
  
  
  
  

17 
  
  
  
  
  

17 
  
 
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

01.04.2019 

 
Examinador 

M. González Rodríguez 

 
Página 

1/3 



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201830586 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  15.06.2018 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

 
X 
  
  
  
  
 

X 
  
  
   
  

X 
 
 
 
 

X 
 

 
WANG MENG et al. H2 production from catalytic steam reforming ofn-propanol over ruthenium 
and ruthenium-nickel bimetallic catalysts supported on ceria-alumina oxides with different ceria 
loadings. International journal of hydrogen, 11/09/2015, Vol. 40, Nº 40, Páginas 13926 - 13935, 
<DOI: doi:10.1016/j.ijhydene.2015.07.162>. Experimental: Catalyst preparation. 
 
 
DOSSUMOV et al. Catalytic properties of nanostructured Pt and Ru metal clusters over alumina 
promoted by CeO2. Journal of alloys and compounds, 29/03/2007, Vol. 434-435, Páginas 796 - 
798, <DOI: doi:10.1016/j.jallcom.2006.08.187>. 2. Experimental. 
 
  
LU YOUJUN et al. Behavior of nickel catalysts in supercritical water gasification of glucose: 
Influence of support. Biomass and Bioenergy, 21/05/2014, Vol. 67, Páginas 125 - 136, <DOI: 
doi:10.1016/j.biombioe.2014.04.038>. 2.1 Catalyst preparation. 
 
  
NISHIKAWA et al. Catalytic performance of Ni/CeO2/Al2O3 modified with noble metals in steam 
gasification of biomass. Catalysis Today, 26/11/2007, Vol. 131, Nº 1-4, Páginas 146 - 155, <DOI: 
doi:10.1016/j.solmat.2007.10.004>. 2.1 Catalyst preparation. 

 

 
17   
 
 
 
 
 

17   
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

17 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

01.04.2019 

 
Examinador 

M. González Rodríguez 

 
Página 

2/3  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201830586 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

B01J23/46 (2006.01) 
B01J21/04 (2006.01) 
B01J37/02 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
B01J 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI, TXPUS, TXPWO, TXPEP, TXPCN, TXPSPJ, TXPSPK, NPL, COMPENDEX, INSPEC, GOOGLE 
SCHOLAR, GOOGLE. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 3/3 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	IET

